MasterSeal CR 170

2K-Polysulfidfugendichtstoff, standfest, chemikalienbestandig; mit allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung zur Verwendung in LAU-Anlagen

MATERIALBESCHREIBUNG
MasterSeal CR 170 ist ein standfester, chemikalienbestan-
diger 2K-Fugendichtstoff auf Polysulfidbasis.

ANWENDUNGSBEREICHE

MasterSeal CR 170 wird zur Abdichtung von Wandfugen
und Bodenfugen zwischen begeh- und befahrbaren Bautei-
len (auch bei Neigungen > 2%) eingesetzt, wo insbeson-
dere eine Abdichtung gegen wassergefahrdende Flissig-
keiten erforderlich ist, z.B. auf Abfiillplatzen an Tankstellen
sowie sonstigen Dichtkonstruktionen.

AuRerdem findet MasterSeal CR 170 Verwendung als Kle-
berkomponente zur Fixierung der Tragerbahn Master-
Protect 1860 in den chemisch bestandigen Abdichtungs-
systemen 'MasterProtect 7800" und 'MasterProtect 7801
AS' fur Auffangwannen, Auffangrdume und Flachen in An-
lagen zum Lagern, Abfillen und Umschlagen Wasser ge-
fahrdender FlUssigkeiten.

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

« elastisch, Gesamtverformung 30%

« chlorparaffinfreie Rezeptur

« gegen Kraftstoffe, Ole sowie einer Vielzahl weiterer Me-
dien bestandig (siehe Chemikalienbestandigkeitsliste
bzw. Medienbestandigkeitslisten in der allgemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassung)

« CE-Zertifiziert nach EN 14188-2

« in zwei Farben (grau und schwarz) erhaltlich.

VERARBEITUNG

(a) Untergrundvorbehandlung

MasterSeal CR 170 ist grundsatzlich auf geprimerte Haft-
flachen aufzutragen. Fur Haftflachen in Dichtkonstruktionen
mit Beaufschlagung durch wassergeféhrdende Stoffe fol-
gende Primer einsetzen:

MasterSeal P 117 fur Untergrinde aus Beton, Zemen-
testrich, Kalksandstein, Klinker u. &. Entsprechende
Untergrundvorbereitung durchfiihren.

MasterSeal P 107 fir Untergriinde aus Glas, glasierter
Keramik, Nichteisenmetallen, Edelstahl, verzinktem
Stahl, etc. Grindliche trennmittelfreie Vorreinigung erfor-
derlich. AuBerdem Verwendung als Haftvermittler auf
ausgeharteten MasterSeal P 117 oder MasterSeal P 127
Grundierungen.

MasterSeal P 127 fur Untergrinde aus Stahl, Eisen,
Gusseisen, etc. Reinheitsgrad SA 2 % bzw. St 3 gemal
DIN EN ISO 12944-4 erforderlich.

MasterSeal P 157 fur Untergriinde aus Asphalt und Guss-
asphalt. Entsprechende Untergrundvorbereitung durch-
fuhren.
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Generell:

Die Haftflachen missen zum Zeitpunkt der Verfugung sau-
ber, 6l- und fettfrei, trocken sowie frei von trennend wirken-
den Substanzen sein. Der Fugenraum muss mit geschlos-
senzelliger Polyethylen-Rundschnur (DIN-Polyband) so
dicht und fest hinterfllt sein, dass deren Lage wéhrend des
Einbaus des Dichtstoffes nicht veréndert wird. Des Weite-
ren darf die Rundschnur beim Einbringen nicht beschadigt
werden.

Die Temperatur der Haftflachen muss mindestens 3K uber
der herrschenden Taupunkttemperatur liegen.

(b) Mischen

MasterSeal CR 170 wird im richtig abgestimmten Verhéltnis
von Komponente A und B geliefert. Beide Komponenten
befinden sich bereits in den Liefergebinden und missen nur
noch miteinander vermischt werden.

Anmischen von 450-ml-Kartuschen

Werkzeuge:

« Kartuschenhalter

« Kartuschenriihrer (Spirale, passend zum Innendurch-
messer der Kartusche)

« Rihrgerét, einstellbar auf ca. 300 U/min

« 0,6-I-Spritzpistole mit Kartuschenkolben

Mischen und Befilllen der Pistole:

« Kartusche in Kartuschenhalter einspannen. Der Kartu-
schenboden muss auf dem Boden des Halters aufliegen,
um ein Herausdricken des Bodenteils wéhrend des
Mischvorgangs zu vermeiden.

Kartuschenriihrer drehend in Kartusche einfithren, mi-
schen und drehend herausziehen. Die Komponenten A
und B sind mindestens 2 Minuten zu vermischen.

Beim Verschliel3en der Pistole auf dichten Sitz des vorde-
ren Kartuschenrandes zum Pistolenmundstiick achten.
Je nach Bauart der Pistole muss ggf. ein zusatzlicher
Dichtring verwendet werden, um eine Verschmutzung
des Pistolenzylinders beim Ausdriicken des Dichtstoffes
zu vermeiden.

Verarbeitung von 2,5-I-Dosen

Werkzeuge:

¢ Dosenhalter

* Mischpaddel

¢ Saugscheibe mit Griff

« Rihrgerét, einstellbar auf ca. 300 U/min

« Spritzpistole mit Saugkolben (Pistolen von 0,6 - 1,5 | In-
halt nebst passender Saugscheibe sind méglich)

Mischen und Befillen der Pistole:
« Dose in Dosenhalter einspannen.
« Die Komponenten A und B (durch Trennpaste innerhalb
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einer Dose getrennt) sind mindestens 3 Minuten zu ver-
mischen. Der Mischvorgang ist erst dann zu beenden,
wenn ein homogener, schlierenfreier Dichtstoff vorliegt.

« Saugscheibe in Dose einfuhren, Pistole auf Saugscheibe
aufsetzen und Material ansaugen.

(c) Verarbeitung

Um eine glatte und sauber begrenzte Fugenabdichtung zu
erhalten, sind die Fugenfasen bzw. Fugenrander vor Auf-
trag des Primers und Einbau des Dichtstoffes mit Klebe-
band abzukleben. Die geprimerten Fugenflanken miissen
vor dem Verfugen staubtrocken sein, dazu sind die Abluft-
zeiten der Primer zu beachten. Es ist darauf zu achten,
dass der Dichtstoff von unten her bis zur Fase méglichst
blasenfrei in den Fugenraum gespritzt wird. Bei grof3eren
Fugenbreiten empfiehlt sich ein lagenweiser Einbau des
Dichtstoffes, beginnend an den Seiten der Hinterfillschnur.
AnschlieBend wird der restliche Fugenquerschnitt ausge-
fullt. Die Fugenfase darf nicht als Haftflache dienen. Fugen-
oberflache mit Glattspachtel abziehen und Klebeband ent-
fernen. Bei Erfordernis weichen Pinsel mit Glattmittel (z. B.
neutrale Seifenldsung) benetzen und nachglatten.

Die Objekt- und Umgebungstemperaturen sind fir die Ver-
arbeitung und Erhértung von entscheidender Bedeutung.
Bei niedrigen Temperaturen verzégern sich grundsatzlich
die chemischen Reaktionen, damit verlangern sich auch die
Verarbeitungs- und Begehbarkeitszeiten. Bei hohen Tem-
peraturen werden die chemischen Reaktionen beschleu-
nigt, so dass sich die Zeiten entsprechend verkirzen. Fir
die vollstandige Aushértung durfen die Material- und Unter-
grundtemperaturen in der Aushértungsphase die unterste
Grenze an keiner Stelle und zu keinem Zeitpunkt unter-
schreiten.

REINIGUNG DER WERKZEUGE

Werkzeuge, Misch und Arbeitsgerate unmittelbar nach Ge-
brauch der Werkzeuge mit MasterSeal CLN 917 reinigen;
im ausgeharteten Zustand ist nur mechanisches Abscha-
ben moglich.

PRUFUNGEN UND ZULASSUNGEN

Das Material ist gemaR den Zulassungsgrundsatzen des

DIBt fur Fugenabdichtungssysteme in LAU-Anlagen ge-

pruft; es liegt folgende bauaufsichtliche Zulassung vor:

o Z-746-166 (ersetzt die Europdisch Technische
Zulassung ETA-12/0485)

MasterSeal CR 170 ist auRerdem Teil des Abdichtungssys-

teme 'MasterProtect 7800' und 'Master-Protect 7801 AS' fir

Auffangwannen; Auffangraume und Flachen aus Beton in

Anlagen zum Lagern, Abfillen und Umschlagen wasserge-

fahrdender Stoffe bauaufsichtlich zugelassen:

e 7-59.31-427 bzw. Z-59.31-428.
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VERBRAUCH
Fugenbreite Fugentiefe Verbrauch in
in mm in mm ml/m (ca.)
10 10 100
15 12 -15 180 - 225
20 16 - 20 320 - 400
25 20-25 500 - 625
30 24 - 30 720 - 900
35 28-35 980 - 1225
40 32-40 1280 - 1600

Als Montagekleber im System MasterProtect 7800 /

7801 AS: ca. 2,0 I/m2 Klebeflache.

VERPACKUNG
MasterSeal CR 170 wird in Kartons mit zwolf 450 ml-Kartu-
schen und in Kartons mit vier 2,5-1-Gebinden geliefert.

FARBEN

Grau, Schwarz.

LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Originalgebinde sind ungedffnet, trocken und nicht dauer-
haft Giber +30° C zu lagern. Unter diesen Bedingungen be-
tragt die Lagerfahigkeit 9 Monate.

PHYSIOLOGISCHES VERHALTEN/

SCHUTZMARBNAHMEN

Im ausgehéarteten Zustand ist MasterSeal CR 170 physio-
logisch unbedenklich.

Bei der Verarbeitung des Materials sind folgende Schutz-
mafinahmen erforderlich: Hautkontakt vermeiden. Un-
durchlassige Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.
Wahrend der Verarbeitung nicht essen, nicht rauchen und
nicht mit offener Flamme hantieren. Nur in gut gelifteten
Bereichen verwenden.

Bitte beachten Sie dazu auch die Hinweise auf besondere
Gefahren und die Sicherheitsratschlage auf der Verpa-
ckung. Diese sind auch den Sicherheitsdatenblattern zu
entnehmen, ebenso Hinweise zum Transport.

BITTE BEACHTEN

« Nur fur gewerbliche/industrielle Verwender.

* MasterSeal CR 170 nicht mit Wasser, Alkohol, Losemit-
teln oder &hnlichem verdinnen!

« MasterSeal CR 170 ist ungeeignet fir dauernde Wasser-
belastung.
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Produktdaten*

Polysulfid / Mangandioxid

Bindemittelbasis / Hartungssystem

Mischungsverhéltnis A : B (Gew.-Teile) 100:9
Eigenschaft Norm Daten Einheit
Volumenfestkdrper - 100 %
Viskositat - thixotrop
Dichte (angemischt) ca. 1,6 g/lcm3
Verarbeitungszeit (23 °C /50 % rel. LF) - ca. 30-120 Minuten
Aushartung (23 °C /50 % rel. LF) - ca. 16 - 48 Stunden
Aushartungsgrad EN 14187-1 87 nach 3 d %
Klebfreie Zeit EN 14187-2 12-14 Stunden
Objekt- und Verarbeitungstemperaturen - 5-40 °C
Temperaturbestandigkeit (ohne chemische Belastung)** - -20 - +60 °C
Extrudierbarkeit EN 29048 ca. 1100 ml/min
Standvermdogen, Typ ns EN ISO 7390 0 mm
Volumenverlust EN ISO 10563 4,5 (Anf.: < 5) %
Massenanderung nach Lagerung in flissigen Chemikalien EN 14187-4 -15 (Anf.: 2-25 <0) %
Volumen&nderung nach Lagerung in flissigen Chemikalien Klasse B, C -17 (Anf.: <+ 30)
Dauerhaftigkeit des Haftvermogens bei Angriff durch flissige EN 14187-6
Chemikalien Klasse B, C bestanden i
Shore-A-Harte (bei 23 °C) ISO 7619-1 ca. 25 -
Bestandigkeit gegen Hydrolyse (Anderung der Shore-A-Héarte) EN 14187-5 43,5 (Anf.: < 50) %
Widerstand gegen Flammen EN 14187-7 bestanden -
Brandverhalten EN 13501-1 E -
Haftvermogen bei -20° C EN ISO 9047 Ovlf;;?/rz};jg%?; N/mm?
Zugmodul bei 100 % Dehnung (bei +20 °C) EN 1SO 8340 0,31; ke?n Versagen N/mmz
(bei -20 °C) 0,54; kein Versagen
Zugmodul bei 120 % Dehnung EEZ: +22(§)°°CC)) EN 28340 EZ: 84712 N/mm?
;lljgfrflcl)zﬁsIBbZ\/ingz(;LingiuhrrfEnl;;/ Bestrahlung (Anderung des EN 14187-8 7.3 (Anf: < + 20) %
Ruckstellvermdgen EN ISO 7389 91 (Anf.: 2 70) %
Zulassige Gesamtverformung - ca. 30 %
* Diese Angaben sind Richtwerte. Die Werte dienen nicht zur Erstellung von Spezifikationen.
** detalllierte Angaben auf Anfrage
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CHEMISCHE BESTANDIGKEIT GEMAR ZULASSUNG

Zugelassene Flussigkeiten fir die Anlagenbetriebsarten Lagern (L), Abfillen (A) und  Betriebsart | Befahr-

Umschlagen (U) nach Beanspruchungsstufe gering (1), mittel (2) und hoch (3) und Stufe barkeit

1 Ottokraftstoff nach DIN EN 228 mit einem maximalen (Bio) Ethanolgehalt von 5 Vol.-% LAU 2 X
nach DIN EN 15376
1a Ottokraftstoffe nach DIN EN 228 mit Zusatz von Biokraftstoffkomponenten nach RL LAU 2 X
2009/28/EG his zu einem Gesamtgehalt von max. 20 Vol.-%
2 Flugkraftstoffe LAU 2 X
Heizdl EL nach DIN 51603-1, ungebrauchte Verbrennungsmotorenéle, ungebrauchte
3 Kraftfahrzeug-Getriebetle, Gemische aus gesattigten und aromatischen Kohlenwas- LAU 2 X
serstoffen mit einem Aromatengehalt von < 20 Ma.-% und einem Flammpunkt > 60 °C
Dieselkraftstoffe nach DIN EN 590 mit Zusatz von Biodiesel nach DIN EN 14214 bis
3b . LAU 2 X
zu einem Gesamtgehalt von max. 20 Vol.-%
4 alle Kohlenwasserstoffe sowie benzolhaltige Gemische mit max. 5 Vol.-% Benzol, au- LAU 1 Nur
Rer Kraftstoffe (einschl. Gr. 2, 3, 4b und 4c, auBer Gr. 1, 1a, 3b und 4a) begehbar
4a | Benzol und benzolhaltige Gemische LAU 1 Nur
begehbar
4b | Rohdle LAU 2 X
gebrauchte Verbrennungsmotorendle und gebrauchte Kraftfahrzeug-Getriebedle mit
4c . 5 LAU 2 X
einem Flammpunkt > 55 °C
5 ein- und mehrwertige Alkohole mit max. 48 Vol.-% Methanol und Ethanol (in Summe), LAU 2 X
Glykol und Polyglykole, deren Monoether sowie deren wassrige Gemische
5a | alle Alkohole und Glykolether sowie deren wassrige Gemische LAU 2 X
ein- und mehrwertige Alkohole = C2 mit max. 48 Vol.-% Ethanol sowie deren wassrige
5b . LAU 2 X
Gemische
Ethanol einschlieRlich Ethanol nach DIN EN 15376 (unabhangig vom Herstellungsver-
5c . o o LAU 2 X
fahren) sowie deren wassrige Losungen
7b | Biodiesel nach DIN EN 14214 LAU 2 X
8 | wassrige Losungen aliphatischer Aldehyde bis 40 % LAU 2 X
9 wassrige Lésungen organischer Sauren (Carbonsauren) bis 10 % sowie deren Salze LAU 2 x
(in wéssriger Losung)
anorganische Sauren (Mineralsauren) bis 20 % sowie sauer hydrolysierende, anorga- Nur
10 | nische Salze in wassriger Losung (pH < 6), aul3er Flussséure und oxidierend wirkende LAU 1
N begehbar
Séauren und deren Salze
anorganische Laugen sowie alkalisch hydrolysierende, anorganische Salze in wassri-
11 | ger Lésung (pH > 8), ausgenommen Ammoniakldsungen und oxidierend wirkende LAU 2 X
Ldsungen von Salzen (z. B. Hypochlorit)
wassrige Lésungen anorganischer nicht oxidierender Salze mit einem pH-Wert
12 - LAU 2 X
zwischen 6 und 8
13 | Amine sowie deren Salze (in wassriger Ldsung) LAU 2 X
- Einzelflussigkeit: Skydrol® LD 4 LAU 2 X
- Einzelflussigkeit: Shell Diala® LAU 2 X
- Einzelflussigkeit: AdBlue® (Harnstoff bis 35% in wassriger Losung) LA3 /U2 X
A brand of
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Chemische Bestandigkeit

MEDIEN “waton | ke | | MEDEN “waton | ket
Anorganische Sauren Ole
Borsaure g. w. Lsg. + Biodiesel unverd. ++
Flusssaure 10% (+) Bohrol unverd. ++
Phosphorsaure 10% + Bremsol unverd. +
Phosphorsaure 25% (+) Dieseldl unverd. ++
Salpetersaure 10% + Rizinusol unverd. ++
Salzséaure 10% (+) Silikondl unverd. ++
Salzsaure konz. - Skydrol unverd. ++
Schwefelsaure 25% (+) Teerdl unverd. +
Schwefelsaure 40% - Terpentindl unverd. +
Organische Sauren Organische Losemittel
Ameisenséure 5% + Benzin unverd. ++
Ameisensaure 10% (+) Benzol unverd. (+)
Ameisenséure 98% - Dichlorbenzol unverd. +
Benzoesaure g. w. Lsg. + Dimethylanilin unverd. +
Bernsteinsaure 20% + Dimethylformamid unverd. (+)
Essigsaure 10% (+) Dusentreibstoff, IP4 unverd. ++
Essigsaure 60% - Perchlorethylen unverd. (+)
Maleinséure 20% + Petroleum unverd. ++
Milchséure 40% + Styrol unverd. -
Milchséure Konz. (+) Testbenzin unverd. ++
Olsaure 50% (+) Tetrachlorkohlenstoff unverd. -
Oxalséure 10% + Toluol unverd. +
Oxalsaure g. w. Lsg. (+) Trichlorethylen unverd. (+)
Weinsaure 15% + Xylol unverd. +
Zitronensaure 20% +

Legende:

g. w. Lsg. = gesattigte wassrige Lésung

++ = mind. 72 h bestandig,
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+ =8 - 72 h bestandig,

unverd. = unverdinnt

(+) =1 - 8 h bestandig,
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Chemische Bestandigkeit (Fortsetzung)

MEDIEN “raton | ket | | MEDIEN ration | ket
Alkalische Lésungen Alkohole
Alkohol-Natronlauge 10% + Benzylalkohol unverd. (+)
Ammoniak 25% ++ Ethanol 50% ++
Calciumhydroxid g. w. Lsg. ++ Ethanol 96% +
Kalilauge 20% ++ Ethylenglykol unverd. ++
Natronlauge 10% ++ Furfurylalkohol unverd. +
Salzldsungen und Sonstiges Glyzerin unverd. ++
Aluminiumchlorid 35% + Isobutanol unverd. ++
Ammoniumnitrat 40% + Isopropanol unverd. ++
Ammoniumphosphat 40% + Kresol 5% (+)
Ammoniumsulfat 40% + Methanol unverd. +
Bariumchlorid 40% + Phenol 5% +
Bariumsulfat 40% + Phenol g. w. Lsg. +)
Calciumchlorid 40% + Aldehyde
Calciumnitrat 40% + Benzaldehyd unverd. -
Eisensulfat 40% + Crotonaldehyd unverd. -
Kaliumcarbonat 15% + Formaldehyd 35% -
Kaliumdichromat 20% + Zimtaldehyd unverd. +)
Kaliumnitrat 40% + Ketone
Kaliumpermanganat 2% + Aceton unverd. +
Kupfersulfat 25% + Acetophenon unverd. +
Natriumacetat g. w. Lsg. + Cyclohexanon unverd. +)
Natriumcarbonat g. w. Lsg. + Methylethylketon unverd. +
Natriumchlorid g. w. Lsg. + Methylisobutylketon unverd. +
Natriumnitrat g. w. Lsg. + Ester
Natriumphosphat 10% + Butylacetat unverd. +
Dest. Wasser + Ethylacetat unverd. +
Molke ++ Methylglycolacetat unverd. +
Wasserstoffperoxid +

Legende:

g. w. Lsg. = gesattigte wassrige Lésung unverd. = unverdinnt

++ = mind. 72 h bestandig, + =8 - 72 h besténdig, (+) =1 - 8 h bestandig, - = < 1h bestandig

A brand of
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CE-KENNZEICHEN (EN 14188-2): U-ZEICHEN:

Kontaktadressen fur Beratung

Master Builders Solutions Deutschland GmbH PCI Bauprodukte AG Master Builders Solutions GmbH
Geschéftsbereich Construction Systems Master Builders Solutions Geschéftsbereich Construction Systems
Donnerschweer Strafl3e 372 Im Schachen Roseggerstralle 101

D-26123 Oldenburg CH-5113 Holderbank A-8670 Krieglach

Tel. +49 (0)441 3402-251 Tel. +41 (0)58 958 22 44 Tel. +43 (0)3855 2371 280

Fax +49 (0)441 3402-333 Fax +41 (0)58 958 32 55 Fax +43 (0)3855 2371 283
construction-systems-de@mbcc-group.com Info-as.ch@mbcc-group.com office.austria@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.de www.master-builders-solutions.ch www.master-builders-solutions.at

Rechtlicher Hinweis

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der
Fulle moglicher Einflisse bei Verarbeitung und Anwendung unseres Produktes nicht von eigenen Priifungen und Versuchen. Eine Garantie
bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes fur einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet
werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Daten, Gewichte u. &. kdnnen sich ohne Vorankiindigung &ndern und stellen nicht die
vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Abweichende Empfehlungen zu den Angaben in den technischen Merkblattern sind
nur dann verbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestatigt werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen
gegeniber Dritter sind vom Empfanger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten. Die Erwéhnung von Handelsnamen anderer
Unternehmen ist keine Empfehlung und schlief3t die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus. Es gilt das jeweils neueste Pro-
duktdatenblatt, das bei uns angefordert oder unter www.master-builders-solutions.de heruntergeladen werden kann.

® = registered trademark of a MBCC Group member in many countries of the world.
Stand Januar 2021
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