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MATERIALBESCHREIBUNG

Ucrete RG ist ein einzigartiger, |6semittelfreier, durchpig-
mentierter und thixotroper Mortel auf Polyurethanbetonba-
sis mit einer auRergewohnlichen Bestandigkeit gegeniiber
aggressiven Chemikalien, starken St6Ren und Temperatu-
ren bis zu 120 °C.

Ucrete RG ist dicht und undurchdringlich und bietet mit
einer Schichtdicke von 4, 6 oder 9 mm eine sichere und
ansprechende Arbeitsumgebung.

ANWENDUNGSBEREICHE

Ucrete RG wird in nassen und trockenen Prozessumge-
bungen hauptséchlich zum langlebigen Schutz von verti-
kalen Oberflachen verwendet:

* Sockel

* Abflisse

« Auffangbecken und Sammelbehéalter

* Hohlkehl- und Sockelleisten

Ucrete Hochleistungsbodenbelage erfiillen hoéchste An-
spriiche an Arbeitssicherheit und Hygiene und sind ideale
Oberflachenschutzsysteme fiir Anwendungen in der Le-
bensmittel-, Getranke-, Pharma- und Chemieindustrie. Sie
werden seit mehr als 40 Jahren erfolgreich eingesetzt;
viele der alteren Bdden sind noch immer im Einsatz.

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

Ucrete RG besitzt aufgrund der speziellen Fllstoff-
Polyurethan-Kombination eine sehr gute Schlagfestigkeit,
auch im Minustemperaturbereich. Des Weiteren zeichnet
sich das Material durch kurze Aushéartezeiten bei langer
Lebensdauer des Belages aus. Die exzellenten Tempera-
tur- und Chemikalienbestandigkeiten (detaillierte Angaben
auf Einzelanfrage) sind besonders hervorzuheben.

Ucrete RG ist leicht zu reinigen und auch in der Aushérte-
phase nicht geruchs- oder geschmacksubertragend. Die
Verarbeitung ist einfach und ermdglicht es, in einem Ar-
beitsgang bis 9 mm Schichtdicke aufzutragen.

PRUFUNGEN

— Zulassung als Oberflachenschutzsystem in Lebensmit-
telbereichen (HACCP, IFS-Konformitat)

— Brandpriufung Bfl-s1 (DIN EN 13501-1)
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— Nachweis auf VOC- und Aldehyd-Freiheit (Eurofins
Indoor Air Comfort Gold)

— Nachweis auf keine geschmacksverandernde Wirkung

— Nachweis auf keine Wasseraufnahme

— Reinigungsfahigkeit wie Edelstahl

— Deco-Paint-Richtlinie (EU-Verordnung 2004/42):
Das Produkt entspricht der EU-Richtlinie 2004/42/EG
und erfiillt die Kriterien bzgl. des maximal zuléssigen
VOC-Grenzwertes (Stand 2, 2010). Gem. EU-Richtlinie
2004/42 liegt der obere Grenzwert fir Produkte der Ka-
tegorie IIA/j Typ sh bei 500 g/l (Grenze: Stand 2, 2010).
Der maximale Gehalt bei Ucrete Polyurethanbeton im
gebrauchsfertigen Zustand betragt < 2 g/l VOC.

UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG

Ucrete RG wird auf eine mit Ucrete RG grundierte Flache
frisch in frisch aufgetragen. Die zu Uberarbeitenden Unter-
grinde mussen fest, feingriffig und tragfahig sein, frei von
losen und mirben Teilen sowie trennend wirkenden Sub-
stanzen wie Ol, Fett, Gummiabrieb oder Ahnlichem. Eine
Untergrundvorbehandlung an den vertikalen Flachen ist
vor Grundierungsauftrag zwingend erforderlich.

Die nachfolgenden Untergriinde gelten als geeignet fur die
Uberarbeitung mit Ucrete Polyurethanbeton. Ordnungs-
gemafe Untergrundvorbehandlung wird vorausgesetzt:

— monolithischer Beton (min. C25/30)

— vorhandene Ucrete Belage

Ucrete kann auf 7 Tage altem Beton (dies entspricht einer
Restfeuchte von ca. 6 - 8%, gemessen nach der CM-
Methode) oder auf 3 Tage altem kunststoffvergitetem
Zementestrich verarbeitet werden.

VERARBEITUNGSHINWEISE

Ucrete RG wird im richtig abgestimmten Verhaltnis von
Part 1 (Harz), Part 2 (Harter) und Part 3 (Fllstoff) sowie
Part 4 (Farbpigment) geliefert:

Ucrete wird in 4 Einheiten zu 11,80 kg geliefert:

Part 1 — Kanister mit 0,71 kg
Part 2 — Kanister mit 1,09 kg
Part 3 — Papiersack mit 9,50 kg
Part 4 — Folienbeutel mit 0,50 kg
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Beim Durchmischen der Komponenten ist Folgendes zu
beachten: Zunachst Part 1, Part 2 sowie Part 4 in ein
sauberes Gefal3 fillen und grindlich mit einem langsam
laufenden Rihrwerk bei ca. 300 U/min mischen. Es ist
dabei darauf zu achten, dass die Komponenten restlos
Lauslaufen. Beim Mischvorgang der Komponenten ist
darauf zu achten, dass auch die Boden- und Randberei-
che des MischgefaRes erfasst werden. Der Mischvorgang
muss bis zum homogenen Zustand, mindestens jedoch
mindestens 30 Sekunden, durchgefiihrt werden. Nach
grundlichem Mischen wird das Material in den Mischbehal-
ter des Zwangsmischers gefiillt.

Ein Zwangsmischer (Doppelrihrer, handgefiihrt, mit
elektronischer Drehzahlregelung) ist zwingend erfor-
derlich.

AnschlieBend wird Part 3 dem vorgemischten Material
zugefligt und mindestens weitere 2 Minuten (bei RT) ge-
mischt. Achtung: Beim Einmischen des Part 3 darf nur
bis zu einer Drehzahl von 100-150 U/min gemischt
werden. Auf klumpenfreies Mischen ist zu achten. Bau-
seits sind nur komplette Gebindeeinheiten zu verarbeiten.
Teilmengen kénnen nicht angemischt werden.

werden. Jeder Ansatz im Zwangsmischer ist identisch lang
zu mischen. Die Temperatur der Komponenten sollte beim
Mischvorgang zwischen 15 und 22 °C liegen. Nach dem
Mischen erfolgt das Auftragen des Materials nass-in-nass
mittels Stukkateur- und Glattkelle auf die grundierten Fl&-
chen. Hohlkehlen sind mit Rundkellen auszurunden. Bei
hellen Farbtdnen empfiehlt sich die Verwendung von
Kunststoffen (z.B. PVC-Rohr oder dgl.), um sichtbaren
Metallabrieb an der Oberflache zu vermeiden.

Hohlkehlen werden auf vorhandene Ucrete Belage aufge-
setzt, dabei ist das Oberflachenerscheinungsbild von
Hohlkehle und Bodenbelag nicht identisch.

Neben der Umgebungstemperatur ist fir die Verarbeitung
von Reaktionsharzen die Temperatur des Untergrundes
von entscheidender Bedeutung. Bei niedrigen Temperatu-
ren verzégern sich grundsatzlich die chemischen Reaktio-
nen; damit verlangern sich auch die Uberarbeitbarkeits-
und Begehbarkeitszeiten. Gleichzeitig erhdht sich, infolge
zunehmender Viskositét, ggf. der Verbrauch pro Flachen-
einheit. Bei hohen Temperaturen werden die chemischen
Reaktionen beschleunigt, so dass sich o. a. Zeiten ent-

September 2021

Seite 2 von 5

sprechend verkiirzen. Im Ubrigen gelten die einschlagigen
Richtlinien fur die Verarbeitung von Reaktionsharzen im
Betonbau.

ANWENDUNGSBEISPIEL / VERBRAUCH
1. Hohlkehlen / Sockel
1.1 Untergrundvorbereitung
1.2 Auftrag von Ucrete PRG nach Werksvorschrift (siehe
Technisches Merkblatt)
Verbrauch: 0,10 - 0,15 kg/m?
1.3 Auftrag von Ucrete RG frisch in frisch mittels Stukka-
teurspachtel bzw. Glattkelle
Verbrauch : 4 mm: ca. 8 — 9 kg/m?
6 mm: ca. 12 — 13 kg/m?
9 mm: ca. 18 — 20 kg/m?
Hohlkehle: ca. 1,5 kg/m bei Standardradius 5 cm

FARBE
Creme, hellgelb, gelb, knallgelb, orange, rot, hellgrin,
grin, hellgrau, grau und blau

Unter UV-Einstrahlung kénnen Ucrete Systeme vergilben.
Dieses hat keinen Einfluss auf die technischen Eigen-
schaften des Materials. Fur die Farbauswahl wird eine
vorherige Ricksprache mit unseren Ucrete-Fachberatern
empfohlen.

REINIGUNG DER WERKZEUGE

Bei Arbeitsunterbrechung mussen alle zur Wiederverwen-
dung vorgesehenen Arbeitsgerate sorgfaltig mit Master-
Top CLN 40 (nur fiir die Reinigung) gesaubert werden.
Ausgehartete Verunreinigungen lassen sich nur mecha-
nisch entfernen.

LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Verschlossene Originalgebinde sind trocken und im Tem-
peraturbereich von 5 bis 30 °C, idealerweise zwischen 18
und 25 °C, zu lagern. Direkte Sonneneinstrahlung und
Temperaturunterschreitung sind zu vermeiden. Unter den
0. a. Bedingungen ist das Material 9 Monate lagerstabil.
Beachten Sie dazu den Haltbarkeitshinweis auf den Ge-
binden.
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PHYSIOLOGISCHES VERHALTEN /
SCHUTZMASSNAHMEN

Im ausgehérteten Zustand ist Ucrete Polyurethanbeton
unbedenklich. Bei der Verarbeitung des Materials sind
folgende SchutzmafRnahmen erforderlich: Einatmen der
Dampfe und Hautkontakt vermeiden. Es sind Schutzhand-
schuhe und Schutzbrille zu tragen. Wahrend der Verarbei-
tung nicht essen, nicht rauchen und nicht mit offener Flam-
me hantieren! Die Hinweise auf besondere Gefahren und
die Sicherheitsratschlage sind den Sicherheitsdatenblattern
zu entnehmen, ebenso Hinweise zum Transport und Ent-
sorgung. Die Vorschriften der Berufsgenossenschaften fir
den Umgang mit Polyurethanen und Isocyanaten sind zu
beachten.

ENTSORGUNG

Restgebinde des Part 2 sollten nach Gebrauch mit 5%
Natriumcarbonat-Loésung (Wasch-Natron) versetzt werden
und nach den ortlichen Vorschriften als Bauschutt entsorgt
werden.

Alle restentleerte Gebindeverpackungen sowie im Lieferum-
fang enthaltene Transportverpackungen kénnen auf Veran-
lassung des Ucrete-Fachbetriebs in das Kreislaufsystem fur
Verpackungsmaterialien der INTERSEROH Dienstleistungs
GmbH, Koln, Tel: +49 2203 9147-1966 (www.interseroh.de)
zurilickgefiihrt werden. Bei der vom Fachverleger anzumel-
denden Rickfuhrung ist auf die bestehende Vertrags-Nr.
249725 mit dem Materiallieferant Master Builders Solutions
Deutschland GmbH hinzuweisen. Ausgehértetes Material
ist physiologisch unbedenklich und kann als Gewerbeabfall
entsorgt werden.
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Technische Daten*
4

Schichtdicken mm 6
9
Verarbeitungszeit bei 23 °C min. 10
. . min. °C 8
Objekt- und Verarbeitungstemperaturen max o 30
. S min. % 40
zuléssige rel. Luftfeuchtigkeit max. % 90
leichte mechanische Belastung bei 8 °C h 24
volle mechanische und chemische Belastung h 48
Nach Aushartung*
4mm -15°C bis 70°C
Temperaturbesténdigkeit 6 mm 25°C b_|s 80°C
9 mm -40 °C bis 120 °C
(150 °C bei Spillagen)
Dichte kg/m3 2090
Wasseraufnahme % 0
Druckfestigkeit DIN EN 13892-2 N/mm2 47 - 52
Zugfestigkeit BS 6319-7 N/mm2 7
Biegezugfestigkeit DIN EN 13892-2 N/mm2 15
Haftung auf Beton DIN EN 13892-8 N/mm2 > 2,0 (Betonbruch)
Brandverhalten DIN EN 13501-1 Bfl-s1
Schlagfestigkeit EN ISO 6272-1 (EN 1504-2) Klasse |
Abriebfestigkeit gem. Taber DIN EN 5470-1, H 22, 1000 U mg 126

* Diese Angaben sind Richtwerte. Die Werte dienen nicht zur Erstellung von Spezifikationen.
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BERATUNG

Fur eine allfallige Beratung kontaktieren Sie den fir lhre
Region zustandigen Technischen Verkaufsberater. Oder
rufen Sie uns direkt an:

Performance Flooring
Deutschland — Osterreich — Schweiz

Master Builders Solutions Deutschland GmbH
Geschéftsbereich Construction Systems
Donnerschweer StralRe 372

26123 Oldenburg

Tel: +49 (0)441 3402 251

Fax: +49 (0)441 3402 333
construction-systems-de@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.de

Master Builders Solutions GmbH
Geschéftsbereich Construction Systems
Roseggerstrafie 101

8670 Krieglach

Tel: +43 (0) 385523710

Fax: +43 (0)3855 23 71 283
office.austria@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.at

PCI Bauprodukte AG
Master Builders Solutions
Im Schachen

5113 Holderbank

Tel: +41 (0)58 958 22 44

Fax: +41 (0)58 958 32 55
info-as.ch@mbcc-group.com

www.master-builders-solutions.ch

Rechtlicher Hinweis

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeiti-
gen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter
wegen der Fulle mdglicher Einflisse bei Verarbeitung und An-
wendung unseres Produktes nicht von eigenen Prifungen und
Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die
Eignung des Produktes fur einen konkreten Einsatzzweck kann
aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorlie-
genden Beschreibungen, Daten, Gewichte u. &. kénnen sich ohne
Vorankindigung &ndern und stellen nicht die vertraglich verein-
barte Beschaffenheit des Produktes dar. Abweichende
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CE KENNZEICHNUNG GEMASS EN 1504-2

Master Builders Solutions (UK) Ltd.
19 Broad Ground Road, Lakeside, Redditch
GroRbritannien B98 8YP

13
01130070
EN 1504-2:2004
Ucrete RG
Chemisch bestandiger Kunstharzbelag
Wesentliche Merkmale Leistung
Brandverhalten Bfl-s1
VerschleilRwiderstand bestanden
Haftzugfestigkeit >B2,0
Schlagfestigkeit Klasse |
. T Klasse Il
Chemische Bestandigkeit Klasse | fur Amine
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NPD = No Performance Determined (Kennwert nicht festgelegt)

Empfehlungen zu den Angaben in den technischen Merkblattern
sind nur dann verbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestéatigt
werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und
Bestimmungen gegeniber Dritter sind vom Empfanger unseres
Produktes in eigener Verantwortung zu beachten. Die Erwahnung
von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung
und schlief3t die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht
aus. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das bei uns
angefordert oder unter www.master-builders-solutions.de herun-
tergeladen werden kann.
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