MasterTop 1700

2K EP Bodenbeschichtung, wassrig, diffusionsfahig, fuir Anwendung auf Estrichen

und Betonb6den

MATERIALBESCHREIBUNG

MasterTop 1700 ist eine wassrige 2K Dickbeschichtung auf
Epoxidharzbasis flir Béden mit leichter bis mittlerer Bean-
spruchung. MasterTop 1700 ist emissionsarm und besitzt
eine gute Wasserdampfdurchlassigkeit. Im Systemaufbau
MasterTop 1730 wird es unter Zugabe von Wasser und
dem Flllstoff MasterTop F1X als Grundierung, Kratzspach-
telung und Beschichtung verwendet.

ANWENDUNGSBEREICHE

MasterTop 1700 wird im Innenbereich als selbstverlau-
fende Beschichtung von mineralischen Untergriinden wie
z.B. Beton und Zementestrich im System MasterTop 1730
eingesetzt.

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- wasserbasierend, umweltfreundlich

nahezu geruchslose Applikation

leicht zu applizieren

verarbeitbar auch bei niedrigen Temperaturen (+5 °C)
gute Haftung auch auf feuchten Untergriinden

besténdig gegen schwache Sauren und Laugen, Ole und
Kraftstoffe

wasserdampfdurchlassig

einfach zu reinigen

UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG

Die zu beschichtenden Flachen miissen fest, trocken, fein-
griffig und tragféahig sein, frei von losen und mirben Teilen
sowie trennend wirkenden Substanzen wie Ol, Fett, Gum-
miabrieb, Anstrichresten oder Ahnlichem. Eine Vorbehand-
lung durch Granulat- oder Kugelstrahlen, Hoch- oder
Hochstdruckwasserstrahlen, Fréasen oder oberflachenab-
tragendes Schleifen (inkl. der jeweils notwendigen Nachbe-
handlung) ist in der Regel zwingend erforderlich.

Alle Risse oder beschéadigten Bereiche missen mit einem
Reparaturspachtel (z.B. MasterEmaco) instandgesetzt
oder mit einem EP Injektionsharz (z.B. Masterlnject 1360)
vergossen werden.

Nach dieser Vorbehandlung muss die Abreil3festigkeit des
Untergrundes mindestens 1,5 N/mm?2 betragen (Nachweis
z.B. mit Herion-Gerat, Zuggeschwindigkeit 100 N/ Sek). Die
Temperatur der zu beschichtenden Flache muss mindes-
tens 3K Uber der herrschenden Taupunkttemperatur liegen.

VERARBEITUNG

Mischen

Die Temperatur der Komponenten sollte beim Mischvor-
gang zwischen 15 und 25 °C liegen.

MasterTop 1700 wird im richtig abgestimmten Verhaltnis
von Komponente A und B geliefert. Die Komponente A ist
vor dem Mischen griindlich aufzuriihren. Dann zunéchst die
Komponente B vollstandig in das Gebinde der Komponente
A schitten. Dabei ist darauf zu achten, dass die Kompo-
nente B restlos auslauft. NICHT VON HAND MISCHEN.
Zum Erreichen einer homogenen Konsistenz und einer in-
tensiven Durchmischung sind die beiden Komponenten mit
einem langsam laufenden Ruhrwerk bei ca. 300 U/min
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grindlich zu mischen. Das Rihrwerk sollte wahrend des
Mischvorgangs im Material eingetaucht bleiben, um die Bil-
dung von Blasen zu vermeiden.

Mischung je nach Systemposition
Zugabe jeweils zu einem 18,1 kg - Kit MasterTop 1700,
bestehend aus Komponente A und B = 8,1 kg und 10 kg

Wasser Fillstoff Volumen gesamt
Grundierung 6 — 7 Liter -- ca. 23 Liter
Kratzspachtelung |5 — 6 Liter 30 kg ca. 34 Liter
Beschichtung 6 — 7 Liter 60 kg ca. 45 Liter

Anmischen als Grundierung

Wie zuvor beschrieben Komponente A und B griindlich mi-
schen, bis eine homogene Konsistenz erreicht ist. Dann in
einen ausreichend groRen Behdlter umtopfen, 6-7 Liter
sauberes Leitungswasser hinzufiigen und erneut ca. 1 Mi-
nute unter Rihren mischen, bis wieder eine homogene
Konsistenz erreicht ist.

Anmischen als Kratzspachtel oder Beschichtung

Wie zuvor beschrieben Komponente A und B griindlich mi-
schen, bis eine homogene Konsistenz erreicht ist. Dann in
einen ausreichend grof3en Behélter umtopfen.

Nun die erforderliche Menge sauberes Leitungswasser
hinzufigen und erneut ca. 1 Minute unter Rihren mischen,
bis wieder eine homogene Konsistenz erreicht ist.

Dann erfolgt die Zugabe des Fillstoffes MasterTop F1X.
Diese Mischung erneut rihren, auch die Boden- und
Randbereiche des MischgeféaBes missen dabei erfasst
werden. Der Mischvorgang muss bis zum homogenen,
schlierenfreien Zustand, mindestens jedoch 3 Minuten,
durchgefuhrt werden.

Auftrag

Nach dem Anrihren erfolgt der Auftrag von MasterTop
1700 mittels geeigneter Rakel bzw. Hartgummi-Zahnrakel
auf den vorbereiteten Untergrund. Nach der Applikation ist
die Beschichtung im Kreuzgang mittels Stachelwalze
grindlich zu entliften.

Wenn Abdeckfolie oder Abklebeband verwendet wird, soll-
ten diese entfernt werden, solange das Material noch nicht
ausgehartet ist. Mit MasterTop 1700 beschichtete Flachen
nicht abdecken, solange sie nicht durchgehartet sind, da
sonst die Asthetik der Oberflache beeintrachtigt werden
kann.

Neben der Umgebungstemperatur ist fir die Verarbeitung
von Reaktionsharzen die Temperatur des Untergrundes
von entscheidender Bedeutung. Bei niedrigen Temperatu-
ren verzogern sich grundsatzlich die chemischen Reaktio-
nen; damit verlangern sich auch die Verarbeitungs-, Uber-
arbeitbarkeits- und Begehbarkeitszeiten. Gleichzeitig er-
hoht sich, infolge zunehmender Viskositat, ggf. der Ver-
brauch pro Flacheneinheit. Bei hohen Temperaturen wer-
den die chemischen Reaktionen beschleunigt, so dass sich
0. a. Zeiten entsprechend verkirzen. Fir die vollstandige
Aushértung von MasterTop 1700 darf die mittlere Tempe-
ratur des Untergrundes die unterste Verarbeitungs- bzw.
Objekttemperatur nicht unterschreiten.

Die rel. Luftfeuchtigkeit muss zwischen 30 und max. 70%
liegen. Werte aul3erhalb kénnen zu optischen Veranderun-
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gen der Oberflache fuhren. Wahrend der Trocknung fiir
ausreichend Be- und Entliftung sorgen, da ansonsten
Farbtonunterschiede durch ungleichméRige Austrocknung
auftreten kdnnen. Zugluft ist zu vermeiden.

AuBerdem ist das Material nach der Applikation
ca. 24 Stunden (bei 20 °C) vor direkter Wasserbeaufschla-
gung zu schiitzen. Innerhalb dieser Zeit kann Wasserein-
wirkung an der Oberflache eine Weil3farbung (Carbamatbil-
dung) und/oder Klebrigkeit hervorrufen, welche die Adhéa-
sion zur nachfolgenden Beschichtung erheblich beeintrach-
tigt und daher ggf. entfernt werden muss. Im Ubrigen gelten
die einschlagigen Richtlinien fur die Verarbeitung von Re-
aktionsharzen.

VERBRAUCH

Der Verbrauch richtet sich nach den Gegebenheiten des
Objektes und den verwendeten Positionen des Systemauf-
baus. Bitte den zugehérigen Systemaufbau fiir MasterTop
1730 beachten.

- In kg/m2 - Mit Wasser Ohne Wasser
und Fllstoff und Fillstoff

Als Grundierung 0,3-0,4 0,22-0,3

Als Kratzspachtelung 0,5-2,0 0,17-0,66

Als Beschichtung 5,0-6,0 1,05-1,3

REINIGUNG DER WERKZEUGE
Wiederverwendbares Werkzeug sollte direkt nach dem Ge-
brauch sorgfaltig mit MasterTop CLN 44 oder Isopropanol
gereinigt werden. Nach dem Aushéarten kann das Werk-
zeug nur noch mechanisch gereinigt werden. Einlegen in
MasterTop CLN 44 erleichtert diesen Vorgang.

VERPACKUNG
MasterTop 1700 wird in 18,1 kg Arbeitspackungen im rich-
tigen Mischungsverhaltnis geliefert.

FARBEN
MasterTop 1700 ist in den folgenden Farbtonen erhaltlich:
RAL 7001, 7032, 7035, 7037, 7038 und 7044

LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Gut verschlossene Gebinde sind trocken bei 15 — 25 °C zu
lagern. Direkte Sonneneinstrahlung sowie Frost sind zu
vermeiden. Unter diesen Bedingungen betrégt die Lagerfa-
higkeit ungeoffneter Originalgebinde 12 Monate

GISCODE
Deutschland: Gefahrstoff-Informationssystem Berufsge-
nossenschaften der Bauwirtschaft: GISCODE RE30

EU-VERORDNUNG 2004/42

(DECO-PAINT-RICHTLINIE)

Das Produkt entspricht der EU-Richtlinie 2004/42/EG und
beinhaltet weniger als der maximale VOC-Grenzwert
(Stand 2, 2010). Gem. EU-Richtlinie 2004/42 liegt dieser
obere Grenzwert fir Produkte der Kategorie IA/j bei 140g/I
(Grenze: Stand 2, 2010). Der VOC-Gehalt von MasterTop
1700 ist < 140 g/l (verarbeitbares Material).

PHYSIOLOGISCHES VERHALTEN /

SCHUTZMARNAHMEN

Im ausgeharteten Zustand ist MasterTop 1700 physiolo-
gisch unbedenklich. Bei der Verarbeitung des Materials
sind folgende Schutzmafnahmen erforderlich: Einatmen
der Dampfe und Haut- oder Augenkontakt vermeiden. Im
Fall von Augenkontakt &rztlichen Rat suchen. Schutzhand-
schuhe, Schutzbrille und -kleidung tragen. Wahrend der
Verarbeitung nicht essen, nicht rauchen und nicht mit offe-
ner Flamme hantieren! Die Hinweise auf besondere Gefah-
ren und Sicherheitsratschlage sind den Sicherheitsdaten-
blattern zu entnehmen, ebenso Hinweise zum Transport
und Entsorgung. Die Vorschriften der Berufsgenossen-
schaften fir den Umgang mit Epoxidharzen sind zu beach-
ten.

Technische Daten |
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Mischungsverhaltnis (A : B) Gew.-T. 81:100
Komponente A glcm? 11
Dichte Komponente B bei 20 °C g/lcm3 11
MasterTop F1X g/lcm3 2,7
Dichte gemischt fiir Beschichtung bei 20 °C glcm? 1,8
. - Komponente A . mPas 1600
Viskositat Komgonente B bei 25 °C mPas 7500
Verarbeitungszeit (25 kg Gebinde) bei 20 °C min 40-60
. . °C min. 5
Objekt- und Verarbeitungstemperaturen o max. 30
Max. zulassige relative Luftfeuchtigkeit % max. 70
Uberarbeitbarkeit / Begehbarkeit bei 20 °C h min. 16
h max. 48
Durchgehartet / chemisch belastbar bei 20 °C d 10
Maximal zulassige relative Luftfeuchtigkeit % 75
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Nach Aushértung |

Biegezugfestigkeit DIN 1048 N/mm2 21
Druckfestigkeit DIN 1164 N/mm2 45
Haftzufestigkeit DIN ISO 4624 N/mm2 >1,5
Abriebfestigkeit Taber mg 110
E-Modul DIN 1048 N/mm?2 5000
Linearer Warmeausdehnungskoeffizient DIN 53752 Kt 17 x 10
Wasserdampfdurchlassigkeit EN ISO 7783 Som ca. 36
Wasserdampfdurchlassigkeit EN ISO 7783 1] ca. 18.000
Wasserdampfdurchlassigkeit DIN EN 1504-2 Spb (H20) Klasse Il

Hinweis: Diese Angaben sind Richtwerte. Die Werte dienen nicht zur Erstellung von Spezifikationen.

CE KENNZEICHNUNG GEMASS EN 13813

Master Builders Solutions GmbH
Donnerschweer Str. 372, 26123 Oldenburg
21

170002
EN 13813: 2002
EN 13813: SR-B1,5-AR1-IR4
Kunstharzestrichmdrtel zur Anwendung in Innenraumen

Wesentliche Merkmale Leistung
Brandverhalten Bfl-s1
Freisetzung korrosiver Stoffe SR
Wasserdurchlassigkeit NPD
Verschleisswiderstand <AR1
Haftzugfestigkeit >B15
Schlagfestigkeit >IR4

NPD = No performance determined = Kennwert nicht festgelegt
Leistungen im System MasterTop 1730 gemessen

Kontaktadressen fur Beratung

Master Builders Solutions Deutschland GmbH PCI Bauprodukte AG Master Builders Solutions GmbH
Geschéftsbereich Construction Systems Master Builders Solutions Geschéftsbereich Construction Systems
Donnerschweer StraBe 372 Im Schachen Roseggerstralle 101

D-26123 Oldenburg CH-5113 Holderbank A-8670 Krieglach

Tel. +49 (0)441 3402-251 Tel. +41 (0)58 958 22 44 Tel. +43 (0)3855 2371 280

Fax +49 (0)441 3402-333 Fax +41 (0)58 958 32 55 Fax +43 (0)3855 2371 283
construction-systems-de@mbcc-group.com Info-as.ch@mbcc-group.com office.austria@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.de www.master-builders-solutions.ch www.master-builders-solutions.at

Rechtlicher Hinweis

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen
der Fille moglicher Einfliisse bei Verarbeitung und Anwendung unseres Produktes nicht von eigenen Priifungen und Versuchen. Eine
Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes fir einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht
abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Daten, Gewichte u. &. kdnnen sich ohne Vorankiindigung &ndern und stellen
nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Abweichende Empfehlungen zu den Angaben in den technischen
Merkblattern sind nur dann verbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestatigt werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze
und Bestimmungen gegeniiber Dritter sind vom Empfénger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten. Die Erwéhnung
von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schlie3t die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus.
Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das bei uns angefordert oder unter www.master-builders-solutions.de heruntergeladen
werden kann.

® = registered trademark of a MBCC Group member in many countries of the world.
Stand Januar 2021
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