ADICIONES Y COMPLEMENTARIOS PARA CONCRETOS

MasterFiber® ES 48MM

MASTER®
»BUILDERS

Macrofibra estructural

Descripcion

Material Polipropileno
Extrusion con estirado

Proceso y estabilizado de fibra

Largo 48 mm

Espesor 0.80 mm

Ancho 110 mm

Pecho unitario Fibra 30 miligramos
33,300 unidades

5.00 Kg por bolsa
de papel hidrosoluble

Fibras por Kg

Presentacion

Campo de aplicacion

MasterFiber® ES 48MM ha sido especialmente
formulada para:

¢ | ozas sobre piso

¢ Cubiertas de acero, vigas y bloques
¢ Prefabricados (losas, paredes, etc.)
® Pavimentos

* Represas

¢ Concreto lanzado

Caracteristicas y beneficios

e Cuando se mezcla con concreto, previene el
sangrado y mantiene la mezcla original sin dejar
areas débiles donde se inicien las fracturas.

* Previene la contraccion del agrietamiento del
concreto y la pérdida de humedad.

e Crea un refuerzo tridimensional donde las
tensionesdetraccion sedistribuyen entre lasfibras,
evitando interrupciones (malla electrosoldada es
un refuerzo bidimensional).

e Aumenta la absorcion de energia y aumenta la
resistencia a la traccién. Proporciona resistencia
residual superior a otras fibras locales e
internacionales.

e Tiene excelentes propiedades quimicas, no
se oxida ni se corroe con el tiempo (la malla de
acero y las fibras de acero lo hacen, y pierden
propiedades).

¢ Instalacion libre, se incluye como otro elemento
de la mezcla de concreto, solo agitar y esta listo
para usar. Esto reduce en gran medida el costo
del refuerzo: producto, mano de obra y tiempo de

inactividad.

e El almacenamiento vy

los movimientos no

requieren personal extra o carretilla elevadora.
La construccion también es mucho mas ligera
(importante para cubiertas de acero, tuneles

prefabricados y techos).

e Se puede fabricar

con materiales

100%

reciclados, lo que lo convierte en una fibra de alto
rendimiento, ideal para quienes buscan reducir
significativamente la huella de carbono de su

sistema de refuerzo.

Presentacion

MasterFiber® ES 48MM se suministra en
Embalaje resistente a la intemperie y / o papel

hidrosoluble.

Datos Técnicos*

Longitud 4 mm = 5%
Polimero Polipropileno
Gravidad especifica 0,91 gr'cm?
Absorcion Ninguna
Color Gris plata
Modulo elastico 5,5 GPa
Resistencia a la traccién | 585 MPa
Punto de fusion 160 °C
Punto de ignicion 587 °C
Alcalinos, acidos ALTA

y resistencia a la sal

Tipo de anclaje

Fibra corrugada

Macrofibras
por kilogramo

~ 35.700 + 1.000

67 + 5%
Relacion de aspecto (/d) |  y480
Eficiencia de espacio 0,3980

de la fibra (0.25% vol.)

Empaque

Papel hidrosoluble
/plastico
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*Los datos técnicos reflejados son fruto de resultados
estadisticos y no representan minimos garantizados. Si se
desean los datos de control, pueden solicitarse a nuestro
Departamento Técnico.

Método de aplicacidén

La fibra estructural MasterFiber® ES 48MM es
agregada al concreto durante el proceso de mezcla.
La adicion es simple; solo se debe agregar las
macrofibras directamente al camién de concreto o
al mezclador de concreto.

La dosis debe ser especificada por el disefiador, en
un rango de 2,00 a 5,00 kg / mé.

Mezcle de 5 a 10 minutos para completar la
homogeneizacion y esta listo para verter.

Compatibilidad

MasterFiber® ES 48MM es compatible con casi
todos los ingredientes. La accién de esta fibra en el
concreto es mecanica y no afectara el proceso de
hidratacién del cemento.

Sustitucion de fibra de acero

Se ha demostrado que cuando se practica la prueba
de panel redondo (ASTM C 1550 “Método de prueba
estandar para la resistencia a la flexion del concreto
reforzado con fibra (usando un panel redondo con
carga central)”), cuando se usa MasterFiber® ES
48MM en una dosis de 4 a 9 kg/m?, es suficiente
para obtener mejores resultados de absorcién de
energia, en comparacioén con las fibras de acero en
dosis de 30 a 50 Kg para la aplicacion de concreto
estructural, tales como: losas de piso, concreto
prefabricado y moldeado. Los resultados de las
pruebas con vigas (ASTM C 1609 “Método de
prueba estandar para el desempefio a la flexion del
concreto reforzado con fibra (utilizando vigas con
carga en el tercio medio)”) muestran que las losas de
concreto inclinadas y prefabricadas generalmente
requieren de 20 a 45 kg de fibras de acero por metro
cubico, en comparacién con 2 y 9 kg de nuestra
macrofibra estructural.

También se obtienen mejores resultados en
resistencia y ductilidad en aplicaciones tales como
pavimentos, carreteras, prefabricados y techos
(superposiciones).

Informacion adicional

Para obtener informacién adicional sobre
MasterFiber® ES 48MM o su uso en el desarrollo
de mezclas de concreto con caracteristicas de
desempefo especiales, entre en contacto con
su representante de ventas en Master Builders
Solutions.

Los datos sobre consumo y dosificacion que figuran en esta
fichatécnica, se basan en nuestra propia experiencia, porlo que
estos son susceptibles de variaciones debido a las diferentes
condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones
reales deberan determinarse en la obra, mediante ensayos
previos y son responsabilidad del cliente. “Para mayor
informacidn, consulte la Hoja de Datos de Seguridad (MSDS) o
a su representante local de Master Builders Solutions”.

MASTER BUILDERS SOLUTIONS
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NOTA:

La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demas recomendaciones e informaciéon técnica,
unicamente para la descripcion de las caracteristicas del producto, forma de empleo y sus aplicaciones.

Los datos e informaciones reproducidos se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la
bibliografia, en ensayos de laboratorio y en la practica. Las fichas técnicas pueden ser modificadas sin previo
aviso hay que tomar en cuenta que una nueva version anula a la anterior. Se pueden encontrar fichas técnicas
del mismo producto en los diferentes sitios web de MASTER BUILDERS SOLUTIONS a nivel global por lo que
recomendamos que visite nuestra pagina web www.master-builders-solutions.com/es-co para consultar la
ultima version de la ficha técnica requerida.

Los datos sobre consumo y dosificacion que figuran en esta ficha técnica se basan en nuestra propia
experiencia, por lo que los resultados que se obtengan con nuestras soluciones pueden variar a causa de las
diferencias en la composicién de los substratos sobre los que se aplica, estos son susceptibles de variaciones
debido a las diferentes condiciones de las obras, temperatura y otros factores. Los consumos y dosificaciones
reales deberan determinarse en la obra, mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente.

Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, esta a su disposicion. MASTER BUILDERS
SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S se reserva el derecho de modificar la composicion de los productos, siempre
y cuando éstos continden cumpliendo las caracteristicas descritas en la ficha técnica.

MASTER BUILDERS SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S mantiene altos estandares de calidad en todos nuestros
productos, por lo que otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas y que se obtengan
como consecuencia de un uso incorrecto o de condiciones que no se encuentren bajo su control directo, no
seran de nuestra responsabilidad. Otorgamos garantia en caso de defectos en la calidad de fabricacion de
nuestros productos, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de nuestra responsabilidad
tan solo la de reingresar el valor de la mercancia suministrada.

Debe tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o derechos de terceros.

Edicion: 24/09/2020
La presente ficha técnica pierde su validez con la aparicion de una nueva edicion.
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