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Master® Builders Solutions es una marca registrada por las compañías de MBCC Group en diferentes países del mundo. 

Nota a Especificadores. 

Nota a los especificadores: EL propósito de 
esta especificación es darle apoyo al 
especificador para que desarrolle su 
especificación Y para el uso de productos de 
Master Builders Solutions. Esta 
especificación no fue preparada para usarse 
como un documento aislado, y no se 
pretende que sea copiada tal cual en las 
especificaciones de la obra. Esta guía de 
especificación ES precisa Y DEBE ser 
revisada para que se adecue al proyecto 
específico. 

 

PARTE 1 – GENERAL  
 
1.01 Resumen 

A. La sección incluye:  
NOTA DE EDICION: excluya la aplicación 

que no sea requerida.  

1. Sellador hidrófilo, base agua, silano 
alquiloxyalquil para superficies 
interiores verticales y horizontales 
sobre terreno según sea requerido.  

2. Sellador hidrófilo, base agua, silano 
alquiloxyalquil para superficies 
exteriores verticales y horizontales 
sobre terreno según sea requerido.  

3. Sellador hidrófilo, base agua, silano 
alquiloxyalquil para superficies 
interiores y exteriores y para 
superficies de tráfico horizontales 
según sea requerido.  
 

NOTA DE EDICIÓN: excluya las secciones 

a seguir que no sean relevantes a este 

proyecto, e incluya otras que sean 

requeridas. 

B. Secciones relacionadas:  
1. Sección 03 30 00 Concreto 

vaciado en obra.  
2. Sección 03 41 00 Concreto 

estructural prefabricado.  
3. Sección 04 21 00 Unidades de 

Mampostería.  
4. Sección 09 24 00 Enlucido de 

cemento Pórtland.  
5. Sección 09 30 19 Pavimentado 

de losas.  
6. Sección 09 31 33 Pavimentado 

de losas finas de piedra. 
 

1.02 Documentación requerida 

A. Cumplimiento con sección [01 33 00] 
[ __ __ __]. 

B. Información de producto: Presentar 
las hojas técnicas y de seguridad del 
fabricante para cada producto.  

C. Presentar una lista de obras de 
referencia como se menciona en esta 
Especificación bajo el Artículo de D. 

D.  Aseguramiento de Calidad. Incluya 
nombres de contacto y números de 
teléfono de las personas encargadas 
de supervisar cada proyecto.  
1. Documentos a presentar sobre 

control de calidad: a. Proporcione 
el plan de protección de las áreas 
circundantes y superficies donde 
no se trabaje. 
 

1.03 Aseguramiento de calidad 

A. Cumplimiento con la sección [0140 
00] [ __ __ __ ].  

B.  
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C. Calificaciones:  
1. Calificaciones del Fabricante: 

Una compañía con un mínimo de 
15 años de experiencia en la 
fabricación de los productos y 
sistemas especificados.  

2. Calificaciones del Aplicador: Una 
compañía con un mínimo de 
experiencia en la aplicación de 
los productos y sistemas 
especificados en proyectos de 
similar tamaño y rango, y que sea 
de aceptación del fabricante de 
los productos.  

3. Que haya completado con éxito 
un mínimo de 5 proyectos de 
similar tamaño y complejidad a la 
obra especificada. 

 

NOTA DE EDICIÓN: se recomienda la 

realización de un ensayo de aplicación para 

determinar la apariencia, rango de 

rendimiento y desempeño. Haga el ensayo 2 

a 4 semanas después de la aplicación para 

permitir que el producto reaccione en su 

integridad. excluya si no es requerido. 

C. Muestra de campo:  
1. Aplique una muestra de campo 

en la obra o en un área 
preseleccionada de las 
instalaciones, como sea instruido 
por el Arquitecto. 
a. Proporcione una muestra de 

por lo menos 9.3 m3 (100 ft³) 
que incluya preparación de la 
superficie, sellos de juntas, y 
detalles de unión y para 
permitir la evaluación del 

desempeño hidrófugo y de 
acabado.  

b. Haga un ensayo RILEM en la 
muestra de campo curada. 
Ajuste la aplicación hasta que 
el deseado desempeño 
hidrófugo sea logrado.  

c. Aplique el material siguiendo 
rigurosamente las 
instrucciones escritas del 
fabricante.  

2. Un representante del fabricante o 
un representante designado 
supervisará los aspectos 
técnicos, la preparación de la 
superficie, la aplicación y la 
ejecución de la faena.  

3. La muestra de campo será el 
padrón para juzgar el desempeño 
de la mano de obra para el resto 
del proyecto.  

4.  Mantener la muestra de campo 
durante la construcción para 
comparar el desempeño de 
ejecución.  

5. No altere, mueva o destruya la 
muestra de campo hasta que el 
trabajo haya sido completado y 
aprobado por el Arquitecto.  

6.  Obtenga la aprobación escrita 
del Arquitecto para la muestra de 
campo antes de la aplicación del 
material, incluyendo aspectos de 
estética, color, textura, y 
apariencia. 

 

1.04 Entrega, almacenamiento y manejo.  
A. Cumplimiento con la sección [01 60 

00] [ __ __ __].  



Marzo 2021 

 
 

MasterProtect® H 200 
 

Boletín de Especificación. 

 
 
Sellador penetrante transparente, base agua 20% de silano. 
 

 
 
 

Página 3 de 5 
 

B. Cumpla con las indicaciones de 
pedido del fabricante y con los 
requerimientos de tiempos iniciales y 
finales para evitar retrasos en la 
construcción.  

C. Entregue el material en los envases 
originales del fabricante, cerrados, 
sin daño y con las etiquetas de 
identificación intactas.  

D. Almacene en recipientes cerrados, 
en un área fresca y seca. Evite que el 
material congele en el recipiente, no 
almacene a temperatura inferior a 
2ºC (35ºF) o superior a 43ºC (100ºF). 

 

1.05 Condiciones del Proyecto 

A. Requerimientos ambientales: 
1. La temperatura de aplicación 

mínima es de 4ºC (40ºF) y 
superior.  

2. No aplique en condiciones de 
lluvia o si se esperan estas 
condiciones en un lapso de 12 
horas. No aplique a temperaturas 
inferiores de 4ºC (40ºF) o cuando 
se espere que la temperatura 
baje de 4ºC (40ºF) en un lapso de 
12 horas. 

 
PARTE 2 – PRODUCTOS  
 
2.01 Fabricantes 
A. Sujeto al cumplimiento con los 

requerimientos, proporcione productos 
del siguiente fabricante: Master Builders 
Solutions  

B. B. Substituciones: Cumplimiento con la 
sección [01 60 00] [ __ __ __].  

C. C. Las Especificaciones y Diseños están 
basados en los materiales de mercadeo 
de propiedad de Master Builders 
Solutions. Otros fabricantes deben 
cumplir con los niveles mínimos de 
materiales, selección de color, y detalles 
indicados en la especificaciones y 
diseños. El Arquitecto será el que 
juzgará si las substituciones son 
adecuadas. 

 

2.02 Productos 
A. Un sellador hidrófugo penetrante 

transparente, base agua, 20% silano 
alquiloxyalquil. Protege contra la 
intrusión de humedad y cloruro  
1. Producto aceptable: 

MasterProtect® H 200.  
B. El producto hidrófugo debe tener los 

desempeños mínimos siguientes:  
1. Punto de inflamación: > 93°C 

(>200°F) según el ASTM D 3278, 
SETA.  

2. Contenido COV: < 350 g/l (<2.92 
lb/gal) según el Método 24 de 
EPA. 

3.  Rango de transmisión de 
humedad-vapor: 102 por ciento 
según DHD-L-35.  

4. Ensayo de repelencia al agua (21 
días de sumergimiento): 75 % de 
reducción en aumento de peso 
según ASTM C 642.  

5. Absorción de agua (48 horas): 
0.53% según ASTM C 642.  

6. Rango de resistencia al 
desconchamiento (concreto sin 
aire ocluido, concreto tratado, 
100 ciclos según el r ASTM C 
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672): Valor 0 – Sin 
desconchamiento.  

7. Resistencia a la penetración de 
iones de cloruro (AASHTO T 259 
y T 260):  

a) Criterio de 13 mm (1.5 at 
1/2"): < 0.16 kg/cm (<0.27 
lb/ yd³).  

b) Criterio de 25 mm (0.75 a 
1"): 0.00 kg/cm (0.00 
lb/yd³) 

8. Aumento de peso en el agua: 86 
por ciento de reducción – excede 
el criterio según NCHRP 244 
Series II-ensayo de cubo.  

9. Absorción de cloruros: 92 por 
ciento de reducción – excede el 
criterio según el NCHRP 244 
Series II-ensayo de cubo.  

10. Absorción de cloruros: 99 por 
ciento de reducción – excede el 
criterio según el NCHRP 244 
Series IV - Climas sureños.  

11. Desempeño de repelencia al 
agua: 85.6 por ciento según el 
procedimiento Alberta 
Transportation and Utilities - Tipo 
1a.  

12. Apariencia de la superficie 
después de la aplicación: sin 
cambios según Método de 
Ensayo Federal de Reflectancia 
6121. 

 
 
 
 
 
 

PARTE 3 – EJECUCION  
 

3.01 Inspección 

A. Cumplimiento con la sección [01 70 
00] [_______]. 
 

3.02 Preparación de la superficie 
NOTA DE EDICIÓN: la limpieza de la 
superficie es crítica para la obtención de un 
resultado sin defectos de aspecto o de 
manchas, especialmente sobre superficies 
blancas o de colores suaves. el concreto 
debe haber fraguado en un 80% de la 
resistencia del diseño de mezcla antes que 
se aplique el sellador. 
A. La superficie debe estar limpia, 

estructuralmente firme, y totalmente 
curado (28 días). Retire todo el polvo, 
suciedad, recubrimiento, brea, 
eflorescencia, aceite, residuos de 
polución, y compuestos de curado y 
desencofrantes, y otros contaminantes 
antes de la aplicación. Utilice métodos 
abrasivos según sea necesario para 
obtener la condición de la superficie 
requerida. 

B. Complete los trabajos de calafateo, 
rejunte, y restauración en conjunción 
con la aplicación del hidrófugo. Permita 
que cure. Los materiales de reparación 
deben ser compatibles son el sellador 
de silano. 

C. Trate y remueva el álcalis y 
eflorescencia con un compuesto 
neutralizador recomendado por el 
proveedor o distribuidor de concreto o 
mampostería.  

D. Proteja las plantas o superficies que no 
deben ser recubiertas, durante la 
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aplicación. Use un algún tejido para 
cubrir, o encolado según sea necesario. 

 

3.03 Aplicación 
A. La temperatura de la superficie, del 

ambiente y del material deben ser de 
4°C (40°F) o superior antes de y 
durante la aplicación. No aplique el 
producto si se espera que llueva 
dentro de las 12 horas siguientes a la 
aplicación.  

B. Mezcle el material perfectamente 
antes y durante la aplicación. No 
diluya.  

C. Se recomienda una aplicación con un 
aspersor de baja presión, sin 
pulverización.  

D. En superficies verticales, aplique 
desde el fondo. Inunde las 
superficies usando suficiente 
material hasta obtener un 
escurrimiento controlado de 20 a 30 
cm (8 a 12”).  

E. Para superficies horizontales aplique 
el material hasta lograr la saturación. 
En caso necesario, distribuya el 
producto en forma uniforme con una 
escoba 

 

3.04 Limpieza 
A. Limpie el equipo y herramientas con 

agua caliente y jabón. Los derrames 
por pulverización fuera del área de 
aplicación pueden ser limpiados de 
inmediato con agua caliente y 
enjabonada. Los residuos secos 
pueden ser limpiados un detergente 
cítrico.  

B. Limpie y retire todo el material de 
desecho de la construcción que 
resulte del trabajo.  

C. Retire todo los recubrimientos y 
protecciones provisorias de las áreas 
adyacentes a la obra. 

 

3.05 Protección 
A. Proteja el sistema de posibles daños 

durante los trabajos. 
 

 


