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OPIS PRODUKTU

Bazujgce na wyjatkowych zywicach o duzej wytrzymatosci
produkty Ucrete CS AS to stabilne podtogi w atrakcyjnych
kolorach o niesamowitej odpornosci na agresywne sub-
stancje chemiczne, na wysokie obcigzenia udarowe i tem-
peratury do 80°C. Podtogi te majg wtasciwosci antysta-
tyczne, wiec mozna je stosowaé w strefach zagrozonych
wybuchem.

NAJWAZNIEJSZE CECHY SYSTEMU
» Odporny kolor na promieniowanie UV i niezétkngce
matowe wykonczenie zapewniajg atrakcyjnos¢ srodowi-
ska pracy

» Bardzo niskie odbarwienie w kontakcie z szerokim
zakresem agresywnych substancji chemicznych i pro-
duktéw przemystu spozywczego.

» Gama profili antyposlizgowych R11, R12, R13

» Badania Campden Technology Ltd. wykazaty, ze pro-
dukty te nie powodujg skazen po 5 godzinach.

» Szybkie utwardzanie umozliwia wczesny powrét do
uzytkowania

WLASCIWOSCI UZYTKOWE

Ucrete CS to rodzina produktéw o okreslonych profilach
powierzchni odpowiednich do zastosowan w $rodowi-
skach mokrych i suchych proceséw technologicznych.
System oferuje jednolitg fakture powierzchni o wigkszej
estetyce oraz odpornosci na zabarwienia i zo6tkniecie,
zapewniajgc tym samym bezpieczne i atrakcyjne srodowi-
sko pracy.

Dostepne sg dwie wersje antystatyczne, o powierzchni
drobnoziarnistej i $rednioziarnistej, spetniajgce szereg
wymogoéw w zakresie antyposlizgowego charakteru, este-
tyki i fatwosci czyszczenia.

Posadzki przemystowe Ucrete sg powszechnie stosowane
w wielu gateziach przemystu od ponad 50 lat; wiele z tak
starych podtég jest nadal w eksploatacji. Na zyczenie
dostepna jest szczego6towa lista referencji.

Wiasciwosci antystatyczne

Ucrete CS10AS oraz Ucrete CS20AS spetniajg wymogi
BS5958 dotyczace posadzek oraz wytyczne zawarte
w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
minimalnych wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia pracownikéw zatrudnionych na stanowi-
skach pracy, na ktéorych moze wystgpi¢ atmosfera
wybuchowa.

Szczegotowe informacje na temat uziemienia podtog anty-
statycznych mozna znalez¢ w odrebnym dokumencie
,Guidelines to Earthing of Ucrete Antistatic Floors”
[Wytyczne dotyczgce uziemienia podtdg antystatycznych
Ucrete].
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Nie powoduja skazenia

Badania Campden Technology Ltd. wykazaty, ze systemy
Ucrete CS nie powodujg skazen po 5 godzinach. Podczas
montazu produkty zywnosciowe nalezy przechowywaé
poza obszarem prac. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje
do momentu oddania podtogi do uzytku po 5 godzinach.

Przepuszczalnos¢
Ucrete CS AS wykazuje zero absorpcji podczas prob wg
CP.BM2/67/2.

Wiasciwosci antyposlizgowe

Profile powierzchni Ucrete CS AS majg nastepujgce war-
tosci wspétczynnika tarcia wyznaczonego wedtug normy
EN13036 Czes¢ 4 z gumg 4S na mokrej podtodze:

Ucrete CS10AS 45-50

Ucrete CS20AS 45-55

Profile powierzchni Ucrete CS sg zgodne z normag
DIN51130, jak ponizej:
Ucrete CS10AS — R11
Ucrete CS20AS — R12 —
* W zalezno$ci od specyfikacji
Niezwykle wytrzymate kruszywa — stosowane do zapew-
nienia tekstury Ucrete CS20AS — opracowano tak, aby
przez wiele lat zachowywaty optymalng odpornos¢ na
poslizg.

Optymalne witasciwosci antyposlizgowe mozna uzyskac
wytgcznie przy regularnym czyszczeniu.

lub R13 V4*

Odpornos¢ termiczna

Zywice Ucrete CS nie miekng, dopoki nie zostanie prze-
kroczona temperatura 130°C.

Podtoga Ucrete CS AS 6 mm jest w petni odporna na roz-
lanie cieczy o temperaturze do 80°C. Podiloge te mozna
delikatnie czysci¢ para.

Nadaje sie do stosowania w mrozniach, w ktérych tempe-
ratura wynosi do -25°C.

Odpornos¢ na uderzenia

Dzigki duzej wytrzymatosci mechanicznej i niskiemu
modutowi sprezystosci posadzki Ucrete CS AS sg bardzo
wytrzymate i odporne na wysokie obcigzenia udarowe.
Mimo ze zaden materiat nie jest niezniszczalny i mogg
wystgpi¢ powierzchniowe uszkodzenia, w przypadku pod-
tég Ucrete nie wystepujg zniszczenia kruche wynikajgce
z peknie¢ i odspojenia.

Odpornos$é chemiczna

Posadzki Ucrete CS AS oferujg wyjatkowa wytrzymatosé
na szerokg game czynnikéw agresywnych chemicznie. Dla
przyktadu posadzka Ucrete CS AS jest odporna na rozla-
nie nastepujgcych powszechnie wystepujgcych substanciji
chemicznych:

najczesciej wystepujgce w przemysle spozywczym
(zaréwno rozcienczone, jak i stezone) kwasy organiczne
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takie jak kwas octowy, kwas mlekowy, kwas oleinowy oraz
kwas cytrynowy;

kwasy mineralne: kwas chlorowodorowy (solny), azotowy,
fosforowy i siarkowy; posadzka Ucrete CS jest szczegdlnie
odporna na plamy powszechnie spotykane w miejscach
ich stosowania;

rozcienczone i stezone zasady, w tym wodorotlenek sodu
do stezenia 50%j;
ttuszcze zwierzece i
i esencje;

oleje mineralne, nafta, benzyna i ptyny hamulcowe;
szeroki zakres rozpuszczalnikédw organicznych, w tym
metanol, ksyleny, etery i rozpuszczalniki chlorowane. Na
zyczenie mozemy przedstawi¢ obszerne tabele odporno-
Sci chemicznej.

Podtogi Ucrete CS s3g odporne na zabarwienia i odbarwie-
nia, ktére wystepujg w innych systemach podtogowych
w warunkach narazenia na dziatanie agresywnych sub-
stancji chemicznych. Rozmiary takich zabarwienh sg znacz-
nie mniejsze w zaleznosci od zastosowanych standardéw
czyszczenia i konserwaciji.

oleje roslinne, cukry, aromaty

CZYSZCZENIE | HIGIENA

Systemy podtogowe Ucrete sg certyfikowane do uzytku
w obiektach stosujgcych systemy bezpieczenstwa zywno-
$ci oparte na HACCP.

Regularne czyszczenie i konserwacja zwiekszg zywot-
nosc¢ i poprawig wyglad kazdego rodzaju podtogi.
Posadzki Ucrete CS AS czysci sie standardowymi srod-
kami i urzgdzeniami do mycia klasy przemystowej. Zaleca
sie stosowanie szorowarki klasy przemystowe;.

Szczegotowe wytyczne dotyczgce czyszczenia mozna
uzyskac w lokalnym biurze Master Builders Solutions.

TOLERANCJA WILGOTNOSCI PODLOZA
Podtogi przemystowe Ucrete wykazujg wyjatkowg toleran-
cje na resztkowag wilgotnos¢ podtoza i mozna je kfas¢ bez-
posrednio na 7-dniowym podtozu betonowym oraz na
stare podtoza betonowe dobrej jakosci o wysokiej zawar-
tosci wilgoci bez koniecznosci stosowania specjalnych
podktadéw, pod warunkiem ze pod posadzka znajduje sie
sprawna izolacja przeciwwilgociowa.

Pozwala to na dotrzymanie harmonograméw z btyska-
wicznym tempem budowania i utatwia prace remontowe
w obszarach stosowania proceséw mokrych.

Nie nalezy stosowa¢ pod posadzkami Ucrete dodatkowo
epoksydowych gruntéw, gdyz miekng one w wysokich
temperaturach i mogg doprowadzi¢ do uszkodzenia
podtogi.
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KOLORY

Posadzki Ucrete CS sg dostepne w 12 kolorach odpornych
na S$wiatto: Niebieski, jasnozotty, kremowy, zielony, zie-
lono-brgzowy, szary, jasnoniebieski, jasnozielony, poma-
ranczowy, czerwony, zotty.

Wszystkie kolory sg dostepne w wersji wykonczenia
z satynowym matem.

SPECYFIKACJA

Wykonczenie podtogi sktada sie z posadzki Ucrete
CS10AS/CS20AS* (* do wyboru w zaleznosci od zgdanej
tekstury) firmy Master Builders Solutions, z siedzibg pod
adresem 19 Broad Ground Road, Redditch, Worcestershire,
B98 8YP w Wielkiej Brytanii, wylewanej na grubo$¢ 6 mm
zgodnie z instrukcjami producenta.

JAKOSC PODLOZA

Podtoza betonowe powinny by¢ wyraznie suche i mieé
minimalng wytrzymatos¢ na rozcigganie wynoszacg
1,5 MPa.

Nalezy zapozna¢ sie z informacjami zawartymi w podrecz-
niku ,Budowa i przygotowanie podtoza do potozenia posa-
dzek przemystowych Ucrete”.

Wszystkie podlegajgce ruchowi tgczenia betonowego pod-
toza nalezy przenies¢ na posadzke Ucrete i uszczelni¢
odpowiednim uszczelniaczem.

UZIEMIENIE

Podtoga musi by¢ odpowiednio uziemiona (co najmniej
2 potaczenia uziemiajgce na pomieszczenie), aby zapew-
ni¢ niezawodne potgczenie wszystkich obszaréw podtogi
Z uziemieniem.

Szczegotowe informacije na temat uziemienia podtég anty-
statycznych mozna znalez¢ w odrebnej karcie charaktery-
styki ,Guidelines to Earthing of Ucrete antistatic floors”
[Wytyczne dotyczace uziemienia podtdg antystatycznych
Ucrete].

WARUNKI STOSOWANIA

Dla uzyskania najlepszych rezultatéw temperatura mate-
riatdw, podtoza i otoczenia powinna miescic sie w zakresie
od 15 do 25°C. Chociaz Ucrete CS AS skutecznie utwar-
dza sie w szerokim zakresie temperatur, optymalny wyglad
i profil najtatwiej uzyska¢ w dobrych warunkach
otoczenia.

Niskie temperatury wydtuzajg czas wigzania chemicznego
i mogg negatywnie wptywac na wyglad podtogi.

Wysokie temperatury skracajg czas otwarcia i mogg nega-
tywnie wptywac¢ na wyglad podtogi.
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UTWARDZANIE

Zazwyczaj posadzke Ucrete CS AS mozna uzytkowac po
zaledwie 5 godzinach od jej wykonania w temperaturze
10°C.

PRZECHOWYWANIE

W zadaszonych warunkach magazynowych, w temperatu-
rze powyzej 5°C i ponizej 30°C, w miejscu nienarazonym
na bezposrednie nastonecznienie. Materiaty muszg leze¢
ponad poziomem podtogi i wymagajg utrzymywania w sta-
nie suchym. Skfadniki ciekte musza by¢ zabezpieczone
przed mrozem.

UTYLIZACJA

Pojemniki nalezy usuwac zgodnie z lokalnymi przepisami.

C€

Master Builders Solutions UK Ltd
19 Broad Ground Road
Lakeside, Redditch
Great Britain B98 8YP

01190283, 01190284

EN 13813:2002

Podktad podtogowy na bazie zywicy syntetycznej

Reakcja na ogien:

B.-S

FL_—1

Uwalnianie substancji korodujacych:

Nie okreslono

Przepuszczalno$¢ wody:

Nie okreslono

Wytrzymato$¢ mechaniczna:

Nie okreslono

Odporno$¢ na $cieranie: ARO0,5
Przyczepnosé: B>2,0
Odpornos¢ na uderzenia: IR>4

Izolacja akustyczna:

Nie okreslono

Dzwiekochtonno$é:

Nie okreslono

Opor cieplny: Nie okreslono
Odpornos¢ chemiczna: Nie okreslono
Rezystancja elektryczna: ER?%< 1%-ER% 1%
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TYPOWE WLASCIWOSCI

Gestos¢ kg/m? 2000-2090
Wytrzymato$¢ na Sciskanie (EN13892-2) MPa 48-54
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie (BS6319 Czes$c 7) MPa 5-7
Wytrzymato$¢ na zginanie (EN13892-2) MPa 12-14
Modut sprezystosci przy $ciskaniu (BS 6319: Czesc¢ 6) MPa 3250-5000
Przyczepno$¢ do betonu (EN13892-8) zniszczenie betonu
Wspétczynnik rozszerzalnosci cieplnej (ASTM C531: Czesc¢ 4.05) °C 4x10%
Reakcja na ogien (EN13501: Czes¢ 1) B.,-S,
Rezystancja uziemienia (EN1081) Q <106

Uwaga: probki utwardzane przez 28 dni w temperaturze 20°C

Producent: Dystrybutor:

Master Builders Solutions UK Ltd Master Builders Solutions Polska Sp. z o.0.
19 Broad Ground Road ul. Kazimierza Wielkiego 58

Lakeside, Redditch, B98 8YP 32-400 Myslenice

tel. +48 12 372 80 00

fax +48 12 372 80 10
www.master-builders-solutions.com/pl
budownictwo@mbcc-group.com

Zastrzezenie: Ze wzgledu na duzg zmienno$¢ warunkow i zastosowan naszych wyrobéw informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej stanowig
jedynie ogolne wytyczne dotyczace zastosowania. Informacje te sg oparte na naszej obecnej wiedzy i doswiadczeniu. Nie zwalniajg one klienta z obo-
wigzku starannego sprawdzenia czy wyréb bedzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach, ktérych nie wymieniono w spo-
s6b wyrazny w niniejszym dokumencie w czesci ,Zakres zastosowan”, mozna uzyskac, kontaktujgc si¢ z nasza linig wsparcia technicznego. Klient ponosi
wytgczng odpowiedzialno$¢ za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders Solutions w innych obszarach zastosowan niz podano
w niniejszej karcie technicznej, a takze za ewentualne szkody z tego wynikajgce. Wszelkie opisy, ilustracje, zdjecia, dane, proporcje, wagi itp. podane
w niniejszym dokumencie mogg ulec zmianie bez uprzedzenia i nie przedstawiajg wtasciwosci wyrobow, okreslonych w tresci umowy. Uzytkownik
naszych wyrobéw ponosi petng odpowiedzialno$¢ za przestrzeganie praw wtasnosci oraz istniejgcych przepiséw ustawowych i wykonawczych.
Odniesienia do nazw handlowych innych dostawcéw nie oznaczajg ich rekomendaciji i nie wykluczajg wykorzystania wyrobéw podobnego typu. Podane
tu informacje sg jedynie opisem jakos$ci naszych wyrobdw oraz ustug i nie stanowig ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialno$¢ za niepetne lub niepra-
widtowe dane zawarte w naszych kartach technicznych jedynie wéwczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego dziatania lub razacego zaniedbania,
bez uszczerbku dla roszczen przystugujacych na podstawie przepiséw o odpowiedzialnosci za wyréb.
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