Ucrete Endiistriyel Zemin
Gic Ayaklarinizin Altinda

YKS® Geleneginden

MASTER®
>>BUILDERS

Abrand of

MBCC GROUP




Ucrete Endiistriyel Zemin Kaplamalari
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Master Builders Solutions

Isbirligine dayali anlayis: Master Builders Solutions
uzmanlarimiz, size 6zel yapi ihtiyaglariniza cevap verebilmek
amaciyla yenilik¢i ve strdurulebilir cozUmler yaratmaktadir.
Global tecribemiz ve iletisim agimiz, buglin ve daima basarili
olabilmeniz icin sizlere yardimci olmaktadir.

Master Builders Solutions

Master Builders Solutions markasi, yeni
yapllarin insasi, onarimi, bakimi ve renovasyonu
icin kimyasal ¢cézimler Uretmek amaciyla
Master Builders Solutions uzmanlik sahasini bir
cati altinda toplamaktadir. Master Builders
Solutions, yapi sektoriinde bir asri asan tecriibe
Uzerine kurulmustur.

Global Master Builders Solutions yapi
uzmanlarinin engin teknik bilgi ve deneyimleri
Master Builders Solutions’in temelini
olusturmaktadir.

Size 6zgl insaat sorunlarinizi gdzmek igin
portféylimuzdeki en uygun parcalar secip
harmanliyoruz. Degisik bolgelerdeki uzmanlik
sahalanyla isbirligi yapiyor ve dinyanin farkl
bolgelerine yayllmis olan sayisiz yapi projesinin
kazandirdigi deneyimlerden istifade ediyoruz.

Igindekiler [ . / o | Global Master Builders Solutions Teknolojisini
TEONYEN : P, = ve yerel yapi gereksinimleri hakkindaki engin

03 _ Master Builders Solutions 16 _ Antistatik kaplama . By bilgi dagarcigimizi daha basarili olmaniza ve

04 _ Dinyanin en saglam kaplamasi 18 _ Dayanikllik % 3 . NN ‘ surdUrdlebilir yapilar olusturmaniza yardimci

06 _ Gereksinimlere 6zel kaplama 20 _ Siirdiiriilebilirlik . L UL, olacak sekilde yénlendiriyoruz.

08 _ Sicaklik dayanimi 22 _ Dogru Segim 4 )y ‘ ‘ :

10 _ Kaymaya karsi direncli kaplama 24 _ Gida Sektoru Y PR L I T Master Builders Solutions markasi altindaki

12 _ Kimyasal dayanim 26 _ Kimya Endiistrisi R genis portféylimiiziin kapsamina beton

14 _ Temizlik ve Hijyen 28 _ ilag End(istrisi ' katkilari, cimento katkilari, yer alti yapi

kimyasallari, su yalitimi ¢ézimleri, mastikler,
onarim ve guclendirme ¢éztmleri, performans
harclari, performans zemin kaplamalari



Ucrete Endiistriyel Zemin K
Gug Ayaklarinizin Altinda

Dinyanin En Saglam Kaplamasi

En Ust seviyede performans. Projeniz icin en dogru kaplamayi
ariyorsaniz, onlarca yilhik deneyim tzerine insa edilmis uzmanlik
ve itibara givenmek istersiniz. Master Builders Solutions
uzmanlan sizlere tum ihtiyaclariniza cevap verecek mikemmel
¢cOzUmler sunar.

Ucrete endUstriyel zemin kaplamalari, disik Termal sok direnci: Urlinin teknik 6zelligine

maliyetlidir ciinku hizhdir, uygulamasi kolaydir, uzun bagli olarak, 150 derece sicakliga kadar
Omurltdidr ve modern imalat sektérindn tim dokulntllere karsi dayanikhdir.

ihtiyaclarina cevap verebilmektedir. Yiyecek, icecek,

ilag ve kimya sektorlerinde kirk yili askin stredir = Hijyen: paslanmaz celikle es degerde temizlik
kullanilan ve rakipsiz bir itibar kazanan Ucrete standartlarina sahiptir ve bakteri olusumuna
yuksek performans poliiretan beton teknolojisine izin vermez; bu sayede hijyen standartlarinin
dayanarak hazirlanmis trinlerden meydana gelen korunmasina yardimci olur.

benzersiz bir Grtin grubudur.

Kimyasal dayanim: diger recine esasl zemin
kaplamalarina kolayca zarar verebilen gucli
Ucrete - Avantajlan asitlerden, alkalilere, yaglara ve solventlere
kadar ¢ok sayida kimyasala karsi direnclidir.
= Dayanikhdir: mikemmel darbe ve asinma
dayanimina sahiptir. Agresif ortam kosullarina

Temiz ve glvenli: calisanlariniz, Grlnleriniz ve

maruz kalan 20 - 30 yillik pek cok Ucrete zemin gevre igin olumsuz bir etki olusturmaz. Dusuk
kaplamasi halen hizmet vermektedir. emisyon yaymasi sayesinde Eurofins Kapali
Mekan Hava Kalitesi Altin standardina layik
= Bulasmaz: Gida maddelerinin islendigi gOrilmuUstdr.
alanlarda uygulama asamasinda bile
bulasmaz.
Uzun sureli performans igin, kaplamaniz, konusunda
= Hizli uygulama ve kirlenme: disuk egitimli uzman uygulayicilar tarafindan uygulanir.
sicakliklarda bile uygulanabilir. 10°C altinda
sadece 5 saat sonrasinda kullanima agildigina Yerel is ortagimiz icin
dair spesifikasyonlar mevcuttur ki bu da www.master-builders-solutions.com/tr-tr/products/ucrete
yenileme uygulamalari icin ideal bir c6zUmddr. linkini ziyaret ediniz.

= Nem toleransi: 6zel astar kullanimina gerek
kalmadan 7 gunlik betona bile uygulanabilir
ve bu da hizli sistem ¢6zim uygulamalarina
yardimci olur.

Our reference in Courcelles (Belgium):
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http://www.master-builders-solutions.com/tr-tr/products/ucrete

Diizgiin Yiizey Bitisli Kaplama Sistemleri

Ucrete MF 4-6 mm

Ucrete MFAS 4-6 mm, antistatik

Ucrete MFAS-C 4-6 mm, iletken

Ucrete TZ 9-12 mm terrazzo

Ucrete TZAS 9-12 mm terrazzo, antistatik

Hafif Tekstiirlii Yiizey Bitisli Kaplama Sistemleri
Ucrete DP10 4-9 mm
Ucrete DP10AS 6 mm, antistatik
Ucrete HF60RT 6 mm
Ucrete HF100RT 9 mm

Ucrete HPQ 4-6 mm renkli kuvars

Ucrete HPQAS 6 mm renkli kuvars, antistatik
Ucrete IF 9 mm demir agregall kaplama
Ucrete MT 4-6 mm

Ucrete UD200 6-12 mm

Orta Tekstirlii Yiizey Bitisli Kaplama Sistemleri
Ucrete DP20 4-9 mm
Ucrete DP20AS 6 mm, antistatik
Ucrete UD200SR 6-12 mm

Tekstiirlii Yiizey Bitisli Kaplama Sistemleri
Ucrete DP30 4-9 mm

Dikey Yiizeyler
Ucrete RG 4-9 mm ylizey dizeltme ve
supurgelik harci

Ucrete Endiistriyel Zemin Kaplamalari

Gereksinimlere Ozel Kaplama

Ucrete endUstriyel kaplama sistemleri, benzersiz
Ucrete yUksek performans poliliretan recine
sistemi kullanilarak Uretilen ylksek dayanikh
kaplamalar sinifini kapsamaktadir. Dogru sistem
¢6zUmu ile Ucrete, sizlere en agresif endUstriyel
ve isletme ortamlarinda bile uzun yillar boyunca
servis verebilmektedir. Bu brosiriin amaci
dogru kaplamayi se¢cmenize yardimci olmaktir.
ilk olarak gereksinimlerinizi g6z éniinde tutunuz.

Takdir ediyoruz ki tretim hatlarini kapatmak her
zaman kolay degildir, bu nedenle sistemlerimizin
bircogu hafta sonunda veya hatta gece
uygulamanin gerceklestirilebilecegi zaman
diliminde uygulanabilir. Aksama suresini en aza
indirgeyerek Ucrete kaplama kalitesine
ylkselmenin yaratacagi maliyeti kismaktayiz.
Ornegin Ucrete UD200 uygulanmis bir alan
10°C’de sadece 5 saat sonra tekrar hizmete
sokulabilir.

Ucrete kaplama sistemlerinin uygulama
esnasinda dahi bulasmamasi bu Urlnleri hafta
sonu uygulamalari ve bakim ¢alismalari igin
guvenli secim konumuna getirmektedir. Master
Builders Solutions uzmaniniz size ¢6zim
Onerileri tavsiyelerde bulunmaktan memnuniyet
duyacaktir.

Ucrete kaplamanizi segerken degerlendirmeye
alinmasi gereken ilk husus hizmet ici sicaklik
gereksinimleridir; Sayfa 6’ya bakiniz. Bu husus
ihtiyac duyulan kaplamanin kalinligini belirler ve
ayrica uygun olabilecek kaplama yuzey
bitislerinin sayisini da sinirlandirabilmektedir.

Kaplama bitisi segiminizde daha sonra estetik
ve ylzey profili konularindan biri dne
cikmaktadir. Herhangi bir uygulama icin en
uygun ylzey dokusu; karsilasilabilecek
ddékulmelerin yapisina, o alanda ustlenilen isin
cesidine ve saglanacak bakim ve temizligin
standartlarina bagli olacaktir. Kayma direnci 8.
sayfada ele alinmistir.

Tdm Ucrete kaplamalari sayfa 13’te tablolarda
gosterildigi gibi kimyasal maddelere karsi ayni
direncg niteliklerine sahiptir. Bu acidan tim
Ucrete kaplamalar esit dlctide uygundur.

Hassas elektronik gerecleri korumak veya
patlama risklerini en aza indirmek icin sayfa
16’da ayrintilan belirtilen antistatik
kaplamalardan olusan bir Griin grubumuz
mevcuttur.

Mekanik acidan siddetli darbe ve yodun sert
tekerlekli arac trafigi etkilerinin beklendigi
alanlarda daha iri boyutlu agregalar iceren ve
daha kalin sistemler tercih edilmelidir.

Ucrete kaplama sistemlerinin genis Urtin
yelpazesi, 6zel ihtiyaclarinizi karsilamasi
amaciyla kaplamanizda uyarlamalar yapilmasina
izin vermekte ve boylelikle en iyi ve maliyet
acisindan en etkin kaplama ¢6zimunu
saglamaktadir.

Tesisiniz i¢cin en iyi kaplamayi se¢cmenize
yardimci olmak amaciyla sizlerle birlikte
calistyoruz. Rehberlik icin yerel Master Builders
Solutions uzmanimiz ile temasa geginiz:
Ucrete | Master Builders Solutions
(master-builders-solutions.com)

Krem Yesil/Kahverengi  Kirmizi

Tim Ucrete sistemleri burada verilen sekiz
standart renkte mevcuttur. Gosterilenler yaklasik
renklerdir, gergek renkler iiriin kalitesi ve santiye
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kosullarina bagh olarak degiskenlik gosterebilir.

el Au{ig
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Mavi Sari Turuncu Ucrete recineler ultraviyole 1sik altinda sararir.

Daha fazla bilgi ve Griin numunesi icin, lGtfen yerel
Master Builders Solutions uzmaniniz ile temasa
geginiz.
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http://master-builders-solutions.com
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Recine kaplama sistemlerinin cogu 60°C veya —HES A e =1 f - E f‘l : = |

gOsterirken, essiz Ucrete ylksek performan — : - . , . [,' — i
politiretan regine sistemleri 130°C asilana kadar 4 mm il e = s i AR rrnint ] andl I !
sicakliktan etkilenmemektedir. = +70°C’ye tamamen direngli dIlE . ' : T — ‘l :
= -15°C’ye kadar soguk odalar igin I ! T LI i
Yiksek elastikiyet ile birlesen ylksek sicaklik = Ucrete DP, HPQ, MF, MT, RG ! —',_ S - —— =
dayanimi, Ucrete kaplamalarinin yiksek [ . u &
sicakliktaki doktintilere ve siddetli termal 6 mm — T D e
soklara karsi dayanabilmesini saglar. = +80°C’ye tamamen direncli ' ] I il
Ucrete endustriyel kaplamalari 70°C’ye kadar = hafif sicak buhar temizligi A - — S
tam anlamiyla hizmet verebilen 4 mm = -25°C’ye kadar soguk odalar icin === = ] | Bl N e IR ApYEsCE
kaplamalardan, 150°C’ye kadar dokintiiler * Ucrete DP, HF60RT, MT, RG, UD200, UD200SR, TZ TR o || e . -. > T
olabilecek en agresif ortamlar icin uygun olan 12 - | S & . P
mm’ye kadar doért farkl kaplama kalinliginda 9 mm ! G B < t!
mevcuttur. = +120°C’ye tamamen direncli ; . T :
= tam sicak buhar temizligi & ] ¥
Her zaman giivenilir = -40°C’ye kadar soguk odalar icin ‘.
Artan kalinlik degeri, alt yapiyla aderans = Ucrete DP, HF100RT, IF, RG, UD200, UD200SR, TZ _ i
noktasinda asir bir termal sok etkisi ile olusacak = < \f‘
cok biylk gerilmelerden korur. 9 mm’lik Ucrete — H
kaplama altindaki alt yapiya aderans noktasinda 12 mm

sicaklik, kaynar suyun ylzeye dokulmesi
sonucunda 2 dakikalik strede 70°C’ye
ulasmaktadir.

Doékulen su hacminin kiiglik olmasi durumunda
herhangi bir hasar olusmasi muhtemel degildir.
O halde 6rnegin 90°C’lik sicaklikta bir fincan
kahvenin doékulmesi 4 mm kaplamaya zarar
vermezken 90°C’de 1000 litrelik bir bosalma
muhtemelen hasar olusturacaktir.

9 mm kalinliktaki bir Ucrete kaplama rutin ve
devamli olusabilecek kaynayan su
dokullmelerine karsi koyabilme yetenegine
sahiptir.

Asir termal sok olusan ortamlarda ytiksek
kaliteli, iyi tasarlanmis bir alt yapiya ihtiyag
duyuldugu aciktir. Ozellikle alt yapida potansiyel
olarak blyuk termal hareketlilikler hesaba
katilmalidir.

= +130°C’ye tamamen direncli

= 150°C’ye kadar nadiren olusan dokuntiler
= Tam sicak buhar temizligi

= -40°C’ye kadar soguk odalar icin

= Ucrete UD200, UD200SR, TZ

50 yillik tecriibe

Alt yapi kalitesi ve tasarimindaki farkliliklardan dolayi
bir kaplama sisteminin endistriyel ortamda yillar
boyunca olusan tekrarli termal soklara karsi dayanikli
oldugunu kanitlayabilecek tek bir deney yontemi
bulunmamaktadir.

Burada anlatilan performans niteliklerinin temeli,
Ucrete kaplama ile agir isletme ortamlarinda diinya
capinda 50 yildan fazla suredir biriken tecribemize
dayanmaktadir.
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Ucrete Endiistriyel Zemin Kaplamalari

Kaymaya Karsi Direncli Kaplama

Islak isletme ortamlarinda gulivenli ve verimli bir
calisma ortami yaratabilmek icin uygun ylzey
profilinin secimi cok énemlidir. Ucrete
endustriyel kaplamalari, diizgin yizey bitisli ve
terrazzo sistemlerden, oldukc¢a purizli ylzey
bitisli kaplamalara kadar bir dizi ylzey profili
secenekleri sunar.

Islak isletme alanlarinda zeminler, su ve diger
sivilarin dékilmesi durumunda ddékuntulerin
drenaja akabilmesi icin egimli olarak dokdildrler.
Kendiliginden drene olabilen kaplamalar siklikla
oldukga egimli ylzeyleri gerektirirler; bu
alanlarda guvenlik agisindan iyi bir kaymazlk
gerekir. Ornegin karmasik meyillerin bulundugu
bir kaplama Uzerinde calisanlar icin kutular ve
raflari ylzey Uzerinde ittirmesi gerektiginde,
yukin asagiya dogru yuvarlanmasini énlemek
icin gereken caba, zorlama sonucu olusan kas
rahatsizliklarinin yani sira kayma, takilma ve
dusme ihtimaller artar. Genel olarak egimsiz
yuzeyli kaplamalar daha guvenlidir.

Kayma, takilima ve dismeleri en aza
indirebilmek icin butlnsel bir yaklasima ihtiyag
vardir. MUhendislik ¢bzimleri veya calisma
diizeninde ve yonteminde degisikliklerin yani
sira temizligin etkisine ve ayakkabi secimlerine
de dikkat etmek gerekebilir. Temizligin kolayca
yapllabilmesi ile kayma direnci arasinda iyi bir
dengenin kurulmasi gerekmektedir. Dz
ylUzeyler daha sik temizleme gerektirebilirken,
purlzli yGzeyler ise daha yogun ¢aba gerektiren
temizlik ihtiyaci dogurmaktadir.

isleme alanlarinda diiz veya piiriizlii yiizeye
sahip kaplamalardan hangisinin secilecegi
konusu her zaman kesin olarak belirgin degildir.
Ornegin, su iki ifade birden dogru olabilir:

“Burada ara sira dokulmeler olusmakta, o halde
kayma kaynakli kazalari 6nlemek amaciyla
purizlli bir kaplamaya ihtiyacim var”

“Burada ara sira dékulmeler olusmakta, o halde
duz yuzeyli bir kaplamaya ihtiyacim var,
boéylelikle dokulen maddeleri hizlica ve kolaylikla
temizleyebilirim”

Eger dokulmeler cok sik olusuyorsa, hemen temizleme tercihi
pratik olmaz, bu nedenle diz bir ylizey kayganliga neden
olacaktir. Eger dokllen malzeme tehlikeli ise, hemen
temizlenmesi bir zorunluluk haline gelebilir ve kayma riski s6z
konusu olmaz.

TUm noktada, gereken temizlik sikligini ve hangi yontemle
yapilacagini detayl olarak belirten resmi bir temizlik plani
mevcut olmalidir. Kaplama temizligi, tesisin ve ekipmanin
temizligi ile koordineli olarak gerceklestiriimelidir, bdylelikle
tesis temizligi sonucu ortaya cikan kalintilar derhal
uzaklastirlir ve kaplama tzerinde buharlasarak kurumaya izin
veriimez.

Her nokta ayni dl¢lide kayma direnci gerektirmez. Bu nedenle
Ucrete, ihtiyaclarinizi karsilamak tzere kaplamanizda isteginiz
dogrultusunda uyarlamalar yapilmasini saglamak icin bir dizi
yuzey profil gesidi ile birlikte sunulmaktadir. En uygun Ucrete
sistem ¢dzumdine iliskin tavsiye almak igin Master Builders
Solutions uzmanimiz ile temasa geginiz.

EN 13036-4 sarkag deneyi

4S kauguk kullanilarak islak kaplama Uzerinde yapilan sarka¢ deneyi degeri
24’Un altinda: ylksek kayma olasilig
25 — 35: orta kayma olasiligi
35’in Ustlnde: disuk kayma olasiligi

Ucrete MF B85 Ucrete UD20 40-45
Ucrete TZ 35-40 Ucrete IF 40-45
Ucrete HPQ 36-45 Ucrete DP10 45-50
Ucrete MT 40-45 Ucrete DP20 45-55
Ucrete HF60ORT 40-45 Ucrete UD200SR 50-60

Ucrete HF100RT 40-45 Ucrete DP30 50-60

DIN 51130’a Uyumluluk

Ucrete MF R10 Ucrete DP10 R11
Ucrete TZ n/a Ucrete IF R11
Ucrete HPQ R11 Ucrete DP20 R12/R13*
Ucrete MT R10/R11* Ucrete UD200SR

Ucrete HF60ORT R10/R11* R13
Ucrete HF100RT R10/R11* Ucrete DP30 R13
Ucrete UD200 R11

*Coziime gére degiskendir.
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Kimyasal Dayanim

Ucrete endustriyel kaplamalari, birgok
poliliretan beton kaplama sisteminin de iginde
bulundugu diger recine kaplama ¢esitlerinin
kolayca zarar gérmesine neden olabilecek pek
cok organik asit ve solventi de iceren bircok
kimyasal maddeye karsi mikemmel dirence
sahiptir.

Ucrete endUstriyel kaplama tabloda “R” ile
isaretlenen bilesiklerden, siurekli ve uzun sireli
temas durumlarinda dahi etkilenmemektedir.

Faydal bilgiler

Ucrete kaplamalarinin zarar gérmesine neden
olabilecek olduk¢a az sayida kimyasal madde
bulunmaktadir. Bunlar tabloda “NR” ile
isaretlenmistir.

Ucrete kaplamalarinin, tabloda “L” ile
isaretlenen kimyasal maddelerin tercih edildigi
Islak isletme alanlarinda bakim ve temizlik
sartlar yerine getirildigi siirece kullaniimasi
uygundur. Vanalar ve pompalarda sizmalarin
basladigi durumlarda gerekli dnlemler
alinmalidir. Eger bu 6nlemler alinmazsa, sizinti
surekli temasa sebebiyet verir ve ylizey
korozyonu gerceklesebilir.

Solventler birkag haftalik stirekli temas
durumunda Ucrete kaplamasinda yumusamaya
neden olabilir, fakat solvent uzaklastirildiginda
ve kaplamanin kurumasina izin verildiginde
Ucrete orijinal haline geri doner. Pratikte,
solventlerin cogu herhangi bir hasara sebep
olmadan dnce buharlasarak kaybolmaktadir.
Tuz tortular, solventlerdeki bulasicilar, kuvvetli
boya maddeleri ve kuvvetli asitler nedeniyle
renk bozulmasi olusabilmektedir. Fakat bu
durum kaplamanin performansini etkilemez.

Bu tip etkiler iyi bir bakim ve temizlikle, 6zellikle
de doékuntllerin géllenmesi énlenirse ve dokulen
maddelerin buharlasarak kurumaya neden
olmasina izin verilmezse en aza indirgenebilir.
Etkin temizlik ydntemleri kaplamanin é6mrini ve
gOrunimund olumlu etkileyecektir.

Ucrete kaplamalarin kimyasal maddelere karsi
direnci ve temizligi ile ilgili tavsiye almak icin
Master Builders Solutions uzmanimiz ile temasa
geciniz.

Gida endustrisinde kullanilan kimyasal maddeler

Ucrete Endiistriyel Zemin Kaplamalari

Ucrete endustriyel kaplama asagida isimleri verilen ve gida
sektdriinde yaygin olarak kullanilan kimyasal maddelere karsi
direnclidir, drnegin;

Asetik asit, %50:
Gida ile temas eden ylzeyleri temizlemek icin gida
endustrisinde siklikla kullanilan sirke ruhu,

Laktik asit, 60°C’de %30:
Sut ve slt drlnlerine karsi direncli oldugunun bir géstergesi,

Oleik asit, 60°C’de %100:

Gida endustrisinde siklikla karsilasilan bitkisel yaglar ve
hayvansal yaglarin oksidasyonu sonucu olusan organik
asitleri temsil eder.

Sitrik asit, %50:

Turuncgillerde bulunur, diger tip recine kaplamalarda hizlica
korozyona neden olan fazla sayida meyve asitlerini temsil
eder.

Sodyum hidroksit, 60°C’de %50:
Temizlik amagl olarak ve yerinde temizlik uygulanan
alanlarda siklikla kullanilir.

-
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Endustride yaygin olarak kullanilan kimyasallara karsi dayanim

Kimyasal Konsantrasyon Sicakhk Tim Ucrete Kimyasal Konsantrasyon Sicakhk Tim Ucrete
Cesitleri Cesitleri
Asetaldehit Gazyagi - 20 R
Asetik asit 10 85 R Laktik asit 5 20 R
25 20 R 25 60 R
25 85 L 85 20 R
40 20 R 85 60 R
90 (Saf) 20 L Laurik asit 100 60 R
Aseton 100 20 L Maleik asit 30 20 R
Adipik asit Doygun Gozelti 20 R Maleik anhidrit 100 20 R
Amonyum hidroksit 28 20 R Metakrilik asit 100 20 R
Anilin 100 20 R Metanol 100 20 R
Donma 6nleyici (etilen glikol) 100 20 R Mavi ispirto - 20 R
Kral suyu - 20 L Metilen klorir 100 20 L
Bira - 20 R Metil etil keton 100 20 L
Benzen 100 20 L Metil metakrilat 100 20 R
Benzoik asit 100 20 R Sut - 20 R
Benzil klorir 100 20 R Mineral yaglar - 20 R
Kan - 20 R Motor yagi - 20 R
Fren hidrolik yagi - 20 R N-dimetil asetamit 100 20 NR
Salamura (sodyum klorr) Doygun Gozelti 20 R N-metil-pirolidon 100 20 NR
Bitanol 100 20 R Nitrik asit 5 20 R
Kalsiyum kloriir 50 20 R 30 20 R
Kalsiyum hipoklorit Doygun Gozelti 20 R 65 20 L
Kaprolaktam 100 20 R Oleik asit 100 20 R
Karbon distlfir 100 20 L 100 80 R
Karbon tetrakloriir 100 20 R Oleum - 20 L
Klorlu su Doygun Gozelti 20 R Parafin - 20 R
Klorasetik asit 10 20 R Perkloroetilen 100 20 R
50 20 L Fenol 5 20 L
Kloroform 100 20 L Fenil stilfiirik asit 10 20 R
Kromik asit 20 20 R Fosforik asit 40 85 R
30 20 R 50 20 R
Sitrik asit 60 20 R 85 20 R
Bakair (ji) stlfat Doygun Gozelti 20 R Pikrik asit 50 20 R
Kresoller 100 20 L Propilen glikol 100 20 R
Ham petrol - 20 R Potasyum hidroksit 50 20 R
Siklohekzan 100 20 R Skydol®500B4 - 20 R
Dekanoik (kaprik) asit 100 20 R Skydol®LD4 - 20 R
100 60 R Sodyum hidroksit 20 20 R
Dietilen glikol 100 20 R 20 90 R
Dimetil formamit 100 20 NR 32 20 R
Etanol 100 20 R 50 20 R
Etil asetat 100 20 L 50 60 R
Etilen glikol 100 20 R 50 90 L
Yaglar - 80 R Sodyum hipoklorit 15 20 R
Formik asit 40 20 R Stiren 100 20 R
70 20 R Stilfurik asit 50 20 R
90 20 L 98 20 L
100 20 L Tetrahidrofuran 100 20 L
Benzin - 20 R Toluen 100 20 R
Heptanoik asit 100 60 R Toluen stilfiirik asit 100 20 R
Hekzan 100 20 R Trikloroasetik asit 100 20 L
Hidroklorik asit 10 60 R Terebentin - 20 R
37 20 R Bitkisel yaglar - 80 R
Hidroflorik asit 4 20 R Su (distile) - 85 R
20 20 L Beyaz ispirto - 20 R
Hidrojen peroksit 30 20 R Ksilen 100 20 R
Izopropanol 100 20 R Kimyasal maddelere dirence iliskin daha genis kapsamli bir tabloyu yerel Master Builders
Jet yakiti - 20 R Solutions Yapi Kimyasallari ofisine basvuruda bulunup temin edebilirsiniz.
R: Direncli L: Sinirhh Olgiide Direngli NR: Direngli Degil



Harsewinkel’deki referansimiz (Almanya)

Windeau sosis ve jambonlari

Ucrete Endiistriyel Zemin Kaplamalari

Temizlik ve Hijyen

Kaplamalar her nerede kullanilirsa kullanilsin, iyi
bir bakim ve temizlik kaplamanin en guzel
gérunimune ulasmasini saglamakta, gtvenli ve
cazip bir calisma ortami olusturmasina yardimci
olmaktadir.

TUum Ucrete kaplamalar kalinhgi boyunca yogun
ve gegirimsiz yapidadir. Ucrete esas olarak inert
yapidadir, biyolojik olarak bozulmaz ve bakteri
veya mantar gelisimine izin vermez. Bu sebeple,
Ucrete endUstriyel kaplamalari, en Ust diizey
hijyen standartlarina ihtiya¢ duyulan gida ve ilag
sanayilerine ait ortamlarda kullaniimaktadir.

Temizlik maddelerinden etkilenmez
Ucrete endUstriyel kaplamalarin kimyasal
maddelere karsi oldukc¢a direncli yapisi,
piyasada bulunan temizlik amacl bilesiklerin
normalde kullanilan dozlarinda kaplamaya
herhangi bir hasar vermeyecegi anlamina
gelmektedir.

Temizlik amacl kullanilan ¢dzeltilerin
olusturdugu sivi birikintileri buharlasarak
kurumaya birakilirsa ileride giderilmesi zor
olabilecek ylzey tortularina ve su izlerine neden
olabilir. Buradan anlasildig gibi temizlik amacl
kullanilan ¢ézeltilerin ylzeyde kalmamasi ve
yeterli derecede durulama kaplamanizin
muikemmel gériinime sahip olmasini
saglayacakitir.

Temizlik amacl kullanilan kimyasal maddeler
cevreye ve ortamdaki zemine uygun olmalidir.
Tam temizlik metotlarinda, lekeye neden
olabilecek zemin kalintilar hareket ettiriimeli ve
sonra da yluzeyden uzaklastiriimalidir. En iyi
sonucu elde etmek icin 6zellikle genis yuzeyli
kaplamalarda mekanik temizlik gerecleri
kullaniimalidir.

Temizlik icin kilavuz bilgileri yerel Master

Builders Solutions uzmanimizdan temin

edebilirsiniz:

Ucrete | Master Builders Solutions
www.master-builders-solutions.com/tr-tr/products/ucrete
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ERTIFICATIO

Gug Ayaklarinizin Altinda

Sertifikalandirnimis Hijyen

ingiltere’de Campden ve Chorleywood Gida Arastirma
Kurulusu tarafindan gerceklestirilen bagimsiz deneyler
sonucu Ucrete UD200, DP20 ve DP30 kaplamalarin,
paslanmaz celikle benzer seviyelerde ve etkin bir sekilde
sterilize edilebildigi ortaya ¢ikmistir.

2006’da Polymer Institut (Almanya) tarafindan siyah kuif
organizmalari kullanilarak gerceklestirilen bagimsiz
mikrobiyolojik deneyler piyasada kullanilan bir dizi
dezenfektanin Ucrete UD200 kaplama Uzerindeki etkinliklerini
gOstermistir.

Baslangigtaki hiicre sayisi: 650000KbE/25cm?2

KbE/25cm? reaksiyon siiresinden sonra

Dezenfektan
1s 24s 72s

p-kloro-m-kresol %0,3 720/2100 <10/<10 <10/<10

Alkil dimetil benzil amonyum

Kloriir %01 328 /148 <10/<10 <10/<10

P-toluen sulfon kloroamit- 130/<10 <10/<10 <10/ <10

Na %5

Formaldehit %5 6000/2500 <10/<10 <10/<10

Etanol 70% <10/<10 <10/<10 <10/<10
) 35.000

Referans: su 34.000 1500/ 270 <10/<10

72 saat sonunda sadece su kullanilan kontrol érneklerinde
dahi gogalma gorilmemesi, Ucrete kaplamanin biyolojik
maddelerin gelisimine izin vermedigini ve bdylelikle temizlik
asamasindan uretim tekrar baslayana kadar kaplamanin
hijyenik kalacagini temin ettigini gdstermektedir.



http://www.master-builders-solutions.com/tr-tr/products/ucrete

Ucrete Endiistriyel Zemin K

Gi¢ Ayaklarinizin Altinda

Antistatik Kaplama

Patlamaya karsi koruma

Ucrete endustriyel kaplamalari, ¢cok genis bir
yelpazede yer alan bircok kuvvetli solvente karsi
mukemmel dayanikliigr nedeniyle solventlerin
depolandidi ve islendigi birgok alanda
kullanilmaktadir. Solventlerin gerek isleme
gerekse temizlik amaglh kullanildigi her yerde,
patlayici buhar/hava karisimi olusmasina dair
muhtemel bir tehlike bulunmaktadir.
Elektrostatik bir desarj bdyle bir karisimi
tutusturmak igin gereken yeterli enerjiyi
saglayabilmekte ve bu durum da genellikle
patlama ile neticelenmektedir. Benzer sekilde
ince organik toz maddelerin isleme surecinde
kullanildigi veya Uretildigi her yerde bu ttr
maddeler, tutusabildigi takdirde toz patlamasi
tehlikesi olusturabilecek toz/hava karisimi
olusturabilmektedir. Ucrete antistatik kaplamalar
kimyasal maddelere ve solventlere karsi
gereken direncin yani sira istenmeyen statik
elektrigin kontrol altina alinmasini alinmasini
saglayan iletkenlik 6zelliklerini de saglamaktadir.

Elektronik bilesenleri korur

Hassas nitelikteki elektronik gerecleri
elektrostatik bir desarjin etkilerinden koruma
konusu aletlerin boyutu kictldikce daha da
kritik hale gelmektedir. En iyi koruma sarjin
birikimini ilk noktada dnlemektir. Bu bakimdan
iletken yapidaki kaplamalar daha etkindir.
Ucrete antistatik kaplamalarin Gzerinde yUrtyen
ve uygun tipte ayakkabi giyen calisanlarda
Uretilen vicut voltaji cok dusuktar.

Bir sistem yaklasimi

Antistatik bir kaplama istenmeyen statik desarjin
onlenmesinde sadece belirli bir rol oynayabilir.
Tesisin ve ekipmanin tasarimi ve topraklanmasi,
kelepgelerin kullanimi ve ayrica uygun ayakkabi
ve kiyafet giyilmesi gibi konularin yer aldigi
toplam stratejinin tamamlayici bir bileseni olarak
gorulmelidir. Daha fazla kilavuz bilgi igin
‘istenmeyen statik elektrigin kontrol altina
alinmasi igin uygulama ilkeleri’ baslkli BS5958
ingiliz Standardini inceleyebilirsiniz. Ucrete
antistatik kaplamalar, statik elektrigi topraga
dagitarak calisirlar. Alanda calisan personelin
induiksiyonla veya surtiinme ile elektriklenmesini
Onlemek igin calisanlarin antistatik ayakkabi
giymesi ve kaplama ile elektriksel agidan
temasta olmasi gerekmektedir.

istenmeyen statik elektrik @

= elektronik ekipmana hasar verebilir

= sakincali bir sekilde toz birikimine yol acar

= konforsuzluga sebebiyet verir

= solvent/hava veya hava/toz karisimlarini tutusturabilir

Elektriksel 6zellikler

Toprak direnci EN1081,

= Ucrete MFAS <1 MQ = Ucrete DP20AS <1 MQ
= Ucrete MFAS-C < 50 kQ = Ucrete HPQAS <1 MQ
= Ucrete DP10AS <1 MQ = Ucrete TZAS <1 MQ

Toprak direnci EN 61340-4-1
= Ucrete MFAS <1 GQ = Ucrete TZAS <1GQ

insanin toprak direnci EN 61340-4-5
= Ucrete MFAS < 35 MQ = Ucrete TZAS <35 MQ

insan viicuduna voltaj tiretimi EN 61340-4-5
= Ucrete MFAS <100V = Ucrete TZAS <100V

Yalitim direnci DIN VDE 0100-610

= Ucrete MFAS > 50 kQ = Ucrete TZAS > 50 kQ

= 1000V degerine kadar gerilime sahip elektriksel
sistemlerde kullanimi uygundur

Sartname

Gerekli elektrostatik 6zelliklere sahip ve ayrica disik
emisyon, kayma direnci, glvenlik, dayaniklilik, vb. gibi tim
gereksinimleri saglayan dogru kaplamayi bulmak igin Ittfen
Master Builders Solutions uzmanimiz ile temasa geginiz.

Elektriksel giivenlik

iletken bir kaplama iceren ortamda calismanin elektriksel
acidan guvenligini degerlendirmek icin Yalitim Direncinin
dikkate alinmasi gerekmektedir. Bu deger VDE 0100-610
kodlu Alman Standardinda belirtildigi gibi alternatif akim
kullanilarak dlgtilmekte ve 1000V’a kadar gerilim iceren elektrik
sistemlerinde kullanim igin en az 50,000 Ohm gerektigi
belirtiimektedir. Ucrete MF AS icin testler sonucu bulunan 24
kQ seviyesindeki toprak direnci (EN1081’e gore) yalitim direnci
3.9 MQ iken mikemmel statik dagitim 6zellikleri ve elektriksel
guvenlik yetenegini ispatlamaktadir.




Ucrete Endiistriyel Zemin Kaplamalari

Dayaniklihk

Sorunlu bir kaplamadaki gtivenlik ve hijyen
risklerini, kayip Uretim maliyetlerini ve onu
degistirmek i¢in harcanin zamanin yénetimini
disindigiinizde, Ucrete kaplamanin neden
parasal agidan iyi bir degere sahip oldugunu
anlamak kolaydir. Ucrete harcadiginiz paraya en
iyi de@eri vermektedir, cinkl uzun émurld bir
kaplamadir. Ancak bu dayaniklilik 6zelligi
nereden gelmektedir?

Dayaniklilik, esneklik ile yiksek dayanimin
karisimindan ve kaplamanin kimyasal ve
mekanik direnclerinin birlesimi gibi ¢esitli
faktérlerin kombinasyonundan ileri gelmektedir.
Agregalar dzellikle ylksek sertlik ve asinma
direnci 6zellikleri igin secilmektedir. Biz en ucuz
olani degil en iyi hammaddeyi kullanmaktayiz.

Ornegin, organik asitler gida endiistrisinde gok
yaygindir; sutte, meyvede veya bitkisel yaglarda
organik asitler bulunmaktadir. Dékilen
malzemeler buharlastiginda, konsantrasyonlari
artmaktadir ve bdylece daha agresif hale
gelmektedir. Bu tur kimyasallarin etkileri zaman
icinde birikerek artmaktadir ve daha belirgin hale

gelmektedir. Ucrete kaplamanin tstin kimyasal
dayaniklligi, kaplamanin 20 yil veya daha uzun
sure saglam kalmasina yardimci olan gtivenlik
payini saglamaktadir.

Kalin kaplamalarin dayaniklihgi ince kaplamalara
gbre daha fazladir. Bu durum asinmaya
ugrayacak daha fazla malzeme oldugundan
degil, fazladan kalinhigin kullanim slresince
kaplamanin altyapi ile aderans noktasini
gerilmelerden korumasindan kaynaklanmaktadir.
Buyuk agregalar daha Ustin ¢izilme yipranma
kazandirmaktadir ve 6zellikle sert plastik veya
celik tekerlekli trafik nedeniyle darbe veya sik
tekrarlanan trafik olan yerlerde kaplamanin
kayma direncini kaybetmemesi icin imkan
tanimaktadir.

Lutfen yerel Ucrete temsilcilerimizle irtibata
geciniz; onlar sizin ihtiyaclarinizi karsilamak icin
uygun yonlendirmeleri yapmaktan ve size
yardimci olmaktan mutluluk duyacaklardir.

ingiltere’de biiyiik bir bira Ureticisi olan Magor
Brewery, 1984 yilinda kendi fabrikalarinda ficilarin
bulundugu koridora 2800m?’lik Ucrete kaplamasi
uygulamistir. Fotograflardan gérdiiguiniz gibi, 35
yildan fazla suredir kaplama hala kullanimdadir.
Kaplama fi¢i yikayicilarinin altindaki sicak su ve
kimyasal madde dokulmelerine, ayrica ara sira da
olsa disebilen figilarin yarattigi darbeye maruz
kalmaktadir. Bir hat boyunca saatte 1000 varil
doldugundan isin durmasi net olarak mimkin olan
bir secenek degildir. Mevcut kaplamanin sokulerek
yenilenmesi sirasinda tesisin kapatiimasinin
yaratacagi ¢ok yuksek maliyet, ilk asamada kaliteli
bir Ucrete kaplamanin montajinin yaratacagi ekstra
maliyeti cok asmaktadir. Bu kaplama monte
edildiginden beri, Magor binlerce metre Ucrete

Magordaki referansimiz (i

kaplamasi kullanmistir. Beklendigi gibi, bugln de
durum devam etmektedir.

Magor Bira*Fabri
vin L

L
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Gug Ayaklarinizin Altinda

Surdirebilirlik

Ucrete enduUstriyel kaplama ¢6ztmleri birgok bakimdan
kullanim sUreleri boyunca sirdurilebilirlige katki
saglamaktadir.

Her tUrld yapinin insasi ve bakimi énemli bir
surdurulebilirlik problemiyle karsi karsiya kalmak anlamina
gelmektedir: dogal kaynaklarin tiketilmesi. 20-30 yildan
fazla sureli kullanimda olan birgok Ucrete kaplamanin uzun
Omurlt olmasi dogal kaynaklari korumaya yardimci
olmaktadir. Bir kaplamanin 5-10 yil sonra yipranmasi ve
atilmasindan daha ¢ok ne dogal kaynaklarin, zamanin ve
enerjinin israfina neden olabilir?

Ucrete kaplamalarin iklimi koruma ve enerji tasarrufuna
katkisi bagimsiz cevresel etki degerlendirmeleri tarafindan
ispat edilmektedir:

e _j )\ ]’ Zirih merkezli BMG Miihendislik sirketi

Ucrete endustriyel kaplamalari icin bir
degerlendirmede bulunmustur. Bir hapishane veya bir hastane
icin buyuk bir mutfakta Ucrete UD200’Un &zelliklerini geleneksel
olarak bu uygulama igin kullanilabilecek normal bir karo kaplama
ile karsilastirmak icin bir senaryoyu gézden gegirmislerdir.
Sonuglar ¢cok ikna edicidir: Bir metrekareye esdeger normal karo
kaplamasi 9 mm kalinigindaki Ucrete UD200 kaplamasina goére
%50 daha fazla kimulatif enerji ihtiyacina, %70 daha fazla
kiresel isinma potansiyeline, %200 daha fazla ozon incelmesi
potansiyeline ve %50 daha fazla su kullanimina neden oldugu
tespit edilmistir. Net bir bicimde, Ucrete cevre igin 6nemli
avantajlar sunmaktadir.

Sardurdlebilir binanin diger 6nemli unsuru, hem kaplama
uygulayicilar hem de binada yasayanlarin saghgini
korumaktir. Ucrete kaplamalari havaya dusuk seviyede
emisyonda bulunmasi ve bulasmaz dzellikleri ile
sUrdurdlebilirlige katki saglamaktadir, bu durum yine harici
uzmanlar tarafindan dogrulanmistir:

Temiz havanin 6nemi ile ilgili giderek daha
bilin¢li hale gelmekteyiz. Hava kalitesini
etkileyen emisyonlar cesitli ulusal yonetmelikler

ve gonulld kuruluslarin standartlar tarafindan
kontrol edilmektedir. Eurofins Indoor Air Comfort’un Gold
sertifikasi, Ucrete'in, tum Urlin emisyon gereksinimlerini
karsiladigindan emin olmak i¢in Avrupa’daki tim ilgili yonetmelik

ve gonulli etiketlendirmelere denetleme ve kalite kontrol de dahil
olmak Uzere en zorlu sartnameleri birlestirir. TiUm Ucrete siniflari
cok dislk emisyonlar vermistir ve Almanya'da AgBB,
Finlandiya'da M1ve Fransa'da Afsset dahil olmak lizere
Avrupa'daki ic mekan kaplama sistemlerinde tim emisyon
gereksinimlerini saglamistir. Ucrete Fransa'daki en diisiik
emisyon derecesi olan A+ seviyesini almistir. Bu sonuclar
Ucrete'in gida maddelerinde kirlenmeye veya personelin
sagliginda olumsuzluga neden olabilecek ugucu bilesikler
icermeyen son derece temiz bir Urlin oldugunu géstermektedir.

Binalarin sirdurilebilirligini degerlendiren sistemler insaat
sektoru icin gittikge 6nem kazanmaktadir ve Ucrete
kaplamanin surdurUlebilir yapilara katkisini
dogrulamaktadir.

Enerji ve Cevre Tasarimi Yesil Bina
Degerlendirme Sistemi liderlerinden LEED® bir
projenin surdirtlebilir bir sekilde tasarlandigini
ve insa edildigini dogrulamak icin bir slireg

sunmaktadir. Bu sureg insan ve gevre saghg icin dnemli
alanlardaki performansi kapsar: strdirilebilir santiye ortami, su
tasarrufu, enerji verimliligi, malzeme secimi ve i¢c mekan gevre
kalitesi. Malzeme secimi ile ilgili daha fazla surdirilebilir ve
cevre dostu malzemelerin kullanimini tesvik etmek igin bir dizi
krediler sunulmaktadir. LEED®'in Yeni Bina 3.0 Versiyonu Kredi
Dokiimantasyon olarak adlandirilan Uriin Bilgi Beyannamesi tiim
Ucrete kaplama ve sistemleri icin mevcuttur.

GuUnlUk kullanimda, Ucrete kaplamalar 6érnegin, kimya ve
ecza endustrilerinde kimyasallarin gtivenli bir sekilde
islenmesi gibi bircok farkli endUstrideki misterimize
surdurulebilir intiyaglarini karsilamak icin yardimci
olmaktadir. Ucrete betonu siddetli ve zararli
kimyasallardan koruyarak, gtvenilir sekilde kimyasallari
bulundurmaya ve gevreye kagmasini engellemeye katkida
bulunmaktadir. Endustriyel faaliyetlerde strdurdlebilirligin
diger bir yonu is guvenligidir. Ucrete kaplamalarinin kayma
direnci 6zellikleri kayma ve dismeden kaynakli kaza ve
yaralanmalarin éniine gecmeye yardimci olabilmektedir.

Our reference in Manchester (Unitéd Kingdom):
Barton Meats
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Ucrete Endiistriyel Zemin Kaplamalari

Dogru Secim

1970 ve 1980’li yillarda Ucrete’i uygulayan
fabrika sahipleri, mimarlar ve mihendisler 21.
yUzyihn icinde hala bu kaplamalarin kullanimda
oldugunu gérdiginde, bu kisilerin neden tekrar
Ucrete kullanmak istedigini rahatlikla
anlayabilirsiniz. Ancak kaplamanin
performansindan emin olunmasi igcin gegmiste
Ucrete kullanmaya aslinda gerek yoktur.
Kaplama bozulmalarina yol acabilecek her tirli
kalitesiz malzemeleri ve kayip Uretim ve zaman
ydnetimine harcanan tim maliyetleri disarida
tutarak en uygun kaplamayi uyguladiginizdan
emin olmak istersiniz.

Bize ihtiyaclarinizi anlatin!

Master Builders Solutions yerel Ucrete
uzmanimizla kaplamaniz hakkinda gériismek,
en uygun gorinum, kayma direnci, sicaklik
gereksinimleriniz icin en uygun kalinlik ve uzun
Omurlu bir ¢6zim sunmak igin saglamlik
konulari g6z éniinde bulundurularak size en
uygun Urindn tanimlanmasini saglayacaktir.
Tasarim rehberligi ve alt yapinin
detaylandiriimasi da size mimkuin olan en
uygun kaplamayi saglamada yardimci olmak
icin size sunulacaktir.

Uygulamaniz icin Ucrete'in en uygun cesidini
belirledikten sonra, gelecek yillar igin
ihtiyaclarinizi karsilayacak bir Ucrete
kaplamasina sahip olmanizi saglayacak birgok
onemli performans kriteri bulunmaktadir.
Projenin 6zel gereksinimlerini karsilamasi icin
uyarlanmis gida endustrisinde kaplamalar icin
bir taslak performans sartnamesi sag tarafta
verilmistir. Daha fazla bilgi icin Master Builders
Solutions uzmanimiz ile temasa geginiz.

Glg Ayaklarinizin Altinda

Ucrete kaplama igin tipik performans
sartnamesi

Zemin kaplama malzemesi, 24,8 kg'lik agrega ve toz
malzeme ile 5,7 kg'lik toplam sivi bilesenine denk gelen
%18.5 minimum regine miktari ile HD politretan ¢gimento
recine baglayici esasli 4 bilesenli diistiik emisyonlu, karisima
hazir halde 6nceden paketlenmis, kendiliginden yayilan harg
seklinde olmalidir. Astar sistemi, harg olarak ayni agir hizmet
politiretan teknolojisine dayal olmalidir.

Uygulama suresince guvenilirligi saglamak icin sistem,
altyapidaki neme dayanikli olmali ve 6zel bir astara ihtiyag
duymadan 7 giinliik betona dogrudan uygulanabilir olmalidir.

CP. BM2/67/2’ye uygun olarak test edildiginde gbézeneksiz
bir kaplama, Avrupa gereksinimlerine uyum saglamak igin
sifir su emicilik géstermelidir.

Segilen kaplama malzemesi gida Urlin kalitesini saglamak
icin, taninan bir gida enduistrisi kurulusu tarafindan yapilan
duyusal degerlendirme sonucu karistirma isleminin sonundan
itibaren bulasmaz nitelikte oldugu konusunda gereken onayi
almalidir. Malzeme, bagimsiz testler ve fabrika denetimi
tarafindan belgelenmis AgBB i¢c mekan hava kalitesi
standartlarini karsilamalidir.

Beklenilen cevre kosullarinda uzun dénem performansi
hakkinda kesin olarak emin olmak icin kaplama urtnu, ekteki
listede detayli olarak sunulan ve karsi karsiya kalinacak
kimyasal maddelere surekli temas durumunda gereken
direnci gostermelidir. (Ekteki listede hem uygulanan temizlik
metotlarindan hem de isleme sureglerinden kaynaklanan
muhtemel kimyasal maddeler, konsantrasyonlari ve sicaklk
degerleri bulunmaktadir. Sut icin %30 laktik asit, sivi ve kati
yaglar icin 60°C'de %100 oleik asit, meyve icin %50 sitrik
asit, sos ve sirke dizini igin %50 asetik asit, yerinde temizlik
(CIP) alanlan dizini icin 60°C'de %50 sodyum hidroksit).

Yogdun trafik alanlarinda uzun 6mur temin etmek icin kaplama
EN13892-4'e gére BCA asinma deneyine uygun olarak test
edildiginde ARO0.5 standardini karsilamalidir.

Hijyen standartlarini saglamak igin kaplamanin son kati
bagimsiz testler tarafindan onaylanacak sekilde paslanmaz
celikle kiyaslanabilir dlctide temizlenebilirlik niteligi
gostermelidir. Malzeme Ureticisi benzer endustriyel
ortamlarda kanitlanmis 20 seneden fazla bir gecmis
performansi géstermelidir.
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Gi¢ Ayaklarinizin Altinda

Gida
Sektori

Yiyecek ve icecek sektorlerinde kalite, hijyen ve
guvenligin en siki diizeyde tutulmasi
gerekmektedir. Ozellikle gidalarin acikta
bulundugu alanlarinda ugucu organik bilesikler
(VOCQ) icin Uluslararasi Gida Standartlar (IFS)
gereksinimlerini yerine getirecek ylksek
performansa sahip ve islevsel bir kaplama ve
ayni zamanda isyeri guvenligi, kaliteli ve degeri
yuksek Urinler icin temel niteligindedir. Et
endustrisinde 6rnegin, ayiklama, kesme ve
dilimleme aslinda kaplama sistemlerini teste tabi
tutmaktadir; kan, yag gibi organik sivilar
kaplamaya ciddi miktarda zarar verip
islemektedir. Gidalar hizli bir sekilde bozabilen
kirleticiler 6nceden tanimlanan temizlik
periyotlari icinde uygun streclerle
uzaklastinimahdir.

Dayanikliigi ylksek bir Ucrete kaplamasi gida
Uretim alanlarinda uzun dmurli ve iyi hijyen
saglamak icin en iyi cézimdur. Kaplamalar
yogun ve su gegirimsizdir, toprak ve kirleticiler
yuzeyde kalir ve ¢ok kisa bir siirede tamamen
kururlar. Sonug olarak, mikrop ve bakteriler
Ucrete Uzerinde tutunamazlar. Bu 6zellik, kayma
direnci son derece yuksek kaplamalarda bile
paslanmaz celige benzer bir temizlenebilirlik
saglamaktadir. Bu 6zellikler, kimyasal ve sicak
buhar direncleri ile beraber bu kaplamalar
guvenlik ve mikropsuz ¢alisma ortami icin
muUkemmel bir temel haline getirmektedir.

Tipik uygulama alanlari:

Endustriyel mutfaklar, kantinler, fast-food
restoranlar, hazir yemek sektérl, hazir yemek
Uretimi, mandiralar, firinlar, et hazirlama,
mezbaha, kir ve salamura alanlari, balik ve av
isleme, konserve ve sos imalati, soguk odalar,
ylkama alanlari, bira ve icki fabrikalari, sarap ve
meyve suyu presleri, maden suyu siseleme,
karbonatl icecek retimi.

En siki hijyen gereksinimlerine uygun

Almanya Neckartailfingen’deki Realien GmbH muihendislik
danisma sirketi Ucrete’in su drenaji ve kuruma davranisi ile
su emilimi Uzerinde calismistir. Test sonuglar Ucrete'in en
siki hijyen kosullari gerektiren alanlarda kullaniminin son
derece uygun oldugunu gostermistir, ctinkl sifir su emme
belirlenmis olup kaplama sadece U¢ saatte tamamen
kurumaktadir. Bu 6zellikler kaplamanin sadece hijyen
ozelliklerini gelistirmez, ayni zamanda temizligi takip eden
surecte istenen nem seviyelerine yeniden ulasmak igin
gerekli enerji miktarini fazlasiyla azaltmaktadir.
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Ucrete Endiistriyel Zemin Kaplamalari

Kimya
Endustrisi

Kimya endustrisinde kullanilan malzemeler ve
islemler kaplamada birgok olagandisi zorluklar
yaratmaktadir. Kaplamalar agir yUklere karsi
koymalidir ve uygun dayaniklilik dzellikleri
sunmalidir. Tehlikeli kimyasallarin sizma veya
dokilme olasiligr oldugu yerlerde kayma direnci
onemlidir. Surekli kimyasal etkiye maruz kalan
direncli ve ayni zamanda yuksek seviyede
glvenlik saglayabilen ¢dziimlere ihtiyag
duyulmaktadir.

Ucrete'in asitler, alkaliler, kati yaglar, sivi yaglar,
solventler ve tuz ¢ozeltilerine genis yelpazedeki
direnci, kimyasal direncin zorunlu oldugu
yerlerde onu en uygun kaplama haline
getirmektedir. Sadece yaya trafigi alanlarinda
degil ayni zamanda forklift, traktor ve tanker
gecislerinin oldugu yerlerde de ayrica distan
guvenli bir ortam saglamak icin iyi bir kayma
direncine ihtiyag duyulmaktadir. Ucrete'in gok
cesitli kayma direncli son kat malzemeleri bu
ihtiyaglar karsilamaktadir. Organik tozlar,
solventler veya gazlarin islendigi yerlerde,
patlama igin gergek bir risk bulunmaktadir.
Antistatik ve iletken Ucrete kaplamalari sadece
gerekli kimyasal ve solvent direnci saglamakla
kalmaz, ayni zamanda statik elektrigin kontrol
altina alinmasini da saglar.

Ucrete yiksek performans politretan beton
kaplama sistemleri, ylksek darbe ve asinma
kosullarina ayrica asiri termal, kimyasal ve
solvent etkilerine karsi dayanikhdir. Bu Urinler
kolay bir sekilde uygulanir ve ¢cok cesitli santiye
kosullarina karsi dayaniklidir, bdylece aksaklik
sUresini en aza indirir ve bu sektordeki diger
kaplama ¢6éztmlerine kiyasla uygun maliyetli bir
alternatif saglamaktadir. Ucrete i1slak ve kuru
isleme alanlarinda ve rihtim sttunlarnnin
tabanlarinda, kanallarda ve drenajlarda

kullanilabilen yogun ve gecirimsiz ylizey koruma

sistemleri sunmaktadir, boylece kimyasal
maddeler yalitilmis olur ve ¢cevreye sizamaz.

Tipik uygulama alanlari:

Dokme halde kimyasal madde Uretimi, elektro
kaplama, madencilik, agir metal aritma, ev
kimyasallari, tuvalet malzemeleri, biyodizel
Uretimi, taskin havuzlari, i1slak isleme alanlari,
tanker dolum noktalari.

Giig Ayaklarinizin Altinda

Dayanikhlik Tasarimi

Ucrete agresif ortamlarda uzun 6murld bir kaplama saglamak
icin tasarlanmistir. Alt yapidaki her bir derzin meydana
geldigi yerde, kacinilmaz olarak koruyucu Ucrete
kaplamasinda da zayif nokta olacaktir ve ayrica bakim
gerektirmektedir. Buradan da derzleri tasarim strecinde yok
etmenin devam eden bakim maliyetlerini azaltma ve
kaplamanin uzun émurltliguna gelistirme anlamina geldigi
anlasiimaktadir.

Betondaki cekmeyi kontrol altina almak icin zemin kat beton
doésemeleri gcogunlukla 6 m'lik bélmelerle kesilir. Cekmeyi
kontrol altina almak igin c¢elik donati kullanilan alanlarda
termal ve diger nedenlerle olusabilecek hareketlilikleri servis
omrl boyunca tolere edebilmek icin derzlere ihtiyac
duyulmaktadir.

Ornegin, metal kaplama veya izgara destekleri ile karsilasilan
yerlerdeki Ucrete kaplamalarinda oldugu gibi derzler
cogunlukla drenaj kanallari ile iliskilendiriimektedir. Bircok
durumda bu gibi derzlere olan ihtiyaci ortadan kaldirarak
kanallar bastan basa Ucrete ile kaplanabilir.

Derzlere ihtiyac duyulan yerlerde, bunlarin denetim ve bakim
icin ulasilabilir bir yere yerlestiriimesi gerekmektedir. Alt yapi
tasarimi hakkinda daha fazla bilgi icin Master Builders
Solutions uzmani ile temasa geciniz.

your local Master Builders Solutions expert.

T
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Gug Ayaklarinizin Altinda

llac
Endustrisi

ilac endistrisinde yer alacak bir kaplamanin
bircok karmasik fonksiyonu yerine getirmesi
gerekmektedir. Her seyden 6nce, Urln ve isGi
glivenligini saglamak zorundadir. Uretilmis ve
paketlenmis ilaglarin bulundugu mikemmel
temizlenebilirlikte kaplamalar gerektiren temiz
odalar steril ve tozsuz olmalidir. Ucrete yiizey
koruma sistemlerinin ytuksek temizlik kalitesi
burada ortaya ¢ikmaktadir: Yogun ve gegirimsiz
olmasi paslanmaz celik ile karsilastirilabilir
seviyede temizlenmesi saglar, ecza endistrisi
icin bu Urtnleri fazlasiyla hijyenik bir c6zim
haline getirir.

Eger kaplamalar yaygin bigcimde karsilasilan
solvent, kimyasal maddeler ve sert plastik ve
celik tekerlekli araglardan kaynakli agir
asinmaya karsi direnclilerse kendi temizlik ve
hijyenik 6zelliklerini strdUrebilir. Ucrete uzun
Omurlt ¢ézimler sunarak, hijyen standartlarini
saglayarak ve yillar boyu siiren bakim
ihtiyacglarini en aza indirerek kimyasal direnci ve
dayanikhligi ile Gn kazanmistir.

Bircok ila¢ Uretim alani toz patlama potansiyeli
yaratan asir derecede ince organik tozlarla
calismayi gerektirmekte ve bu arada temizlik ve
hijyen islemlerinde yaygin bir sekilde solventler
de kullanilmaktadir. Bu nedenle, statik elektrigin
kontrol altina alinmasi, Ucrete serisindeki
antistatik kaplama ¢ézimlerinden birini
kullanarak rahatlikla ¢ézllebilen kritik bir
guvenlik faktoradur.

Ucrete kaplamasi tanker kabul noktalari ve
depo alanlarina, temizlik odalari ve tabletleme
koridorlarina kadar ila¢c endustrisinin cesitli
ihtiyaclarini karsilayacak uygun ¢éztimler
sunmaktadir.

Tipik uygulama alanlar:

Birincil ve ikincil tretim, yikama alanlari, temizlik
odalari, aseptik alanlari, 6giutme ve karistirma,
pilot tesisler, tabletleme tesisleri.

Estetik kaplamalar

Gunlik yasamin 6nemli bir pargasi olarak, bir kaplama,
fonksiyonel ve ekonomik olmakla kalmayip, ayni zamanda
sanayi tesislerinde bile estetik olmalidir. lyi temizlenebilirlik
temiz bir gériinim saglayarak buna katki saglamaktadir
ancak dekoratif kaplamalar ayrica yaratici bir calisma
atmosferi sunmaktadir.

Hem dekoratif etkiler hem de saglamlik performansi
gerektiren yerlerde tim kaplamalar icin Ucrete TZ iyi bir
secgenektir: Kaplama cilali bir terrazzo kaplamasinin hem
optik kalitesini hem de ayni zamanda mekanik, termal ve
kimyasal gerilmelere ylksek direncini saglamaktadir.

Geleneksel terrazzo kaplamalarin aksine, Ucrete TZ eksiz bir
sekilde serilebilmektedir ve ayrica antistatik versiyonu da
mevcuttur. Gerekli sicaklik direncine bagl olarak, 9-12 mm
arasinda degisen kalinliklara sahiptir.

Newcastle’daki referansimiz (Ingiltere)

Sanofi
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Notlar

Bad Zwischenahn’daki referansimiz (Almanya)
Carl Miller GmbH & Co. KG Riigenwalder sosis fabrikasi
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