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Master Builders Solutions

Master Builders Solutions Uriin grubu yeni
yapilarin insasi, mevcut yapilarin bakim,
onarim ve yenileme calismalar i¢in kimyasal
¢Ozumler yaratmak adina bu alandaki tim
uzmanhgini ortaya koyar. Master Builders
Solutions insaat sektdriinde bir asirdan fazla
bir slirede edinilen tecrtibe tzerine kurulmus-

tur.

Yapi uzmanlarinin diinya ¢apinda olusturdugu
toplulugun teknik bilgisi ve tecriibesi, Master
Builders  Solutions markasinin  temelini

olusturur.

Yapilarda karsilastiginiz  belirli  zorluklarin
Ustesinden gelmek igin portféyimuizde yer
alan bilesenleri uygun bir sekilde birlestirmek-
teyiz. Farkli uzmanlik alanlariyla ve cesitli
bolgelerle isbirligi yapmaktayiz ve dinya
capindaki sayisiz insaat projesinden elde
ettigimiz tecriibeden faydalanmaktayiz. Daha
basarili ve sirdurllebilir bir insaat sureci
yaratmada yardimci olabilecek yenilikler
gelistirmek icin dlinya capindaki Master
Builders Solutions teknolojilerinin yani sira,
yerel yapi ihtiyaclarn konusunda sahip oldugu-

muz derinlemesine bilgiden guc almaktayiz.

Beton katkilari

Cimento katkilar

Yeralti yapilari icin ¢déztimler

Su yalitim ¢ézimleri ve mastikler

Seramik yapistiricilari ve derz dolgulari
Beton onarimi ve korunmasi igin ¢dztmler
Ylksek performansli grout harclar

Zemin kaplama ¢ézumleri
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3-4  Karayollarinda Yaganan Sikintilar Yol Gizgi Boyasi
MasterTop TC 446

Soyulma Onleyici Asfalt Katkisi Asfalt Fiberi

B-8 ceeenrninns MasterLife PAV 100 .
MasterLife PAV 101 MasterFiber Pav 500

MasterLife PAV 102
Toz Kontrol Kimyasal

Ihk Asfalt Katkisi MasterLife DB 250

Soguk Asfalt Katkisi
MasterLife PAV 120

Asfalt Emiilgatorii
MasterLife PAV 130




Karayollan Asfalt Céziimleri 3

Karayollarinda Yasanan Sikintilar

Tasit trafigin yogun oldugu ve sik sik kesintiye
ugradidi kent ici yollarda kaplama yapimina
gereken &zenin godsteriimesi gerekmektedir.
Tasarimi  ve yapimi geregine uygun bir sekilde
gergeklestiriimeyen asfalt kaplamalarda ¢ok kisa
stirede bozulmalar olusmaktadir. Trafigin akisini
ve yoldan beklenen guvenlik, hiz ve konfor gibi
servis Ozelliklerini blylk O&lcide azaltan bu
bozulmalarin ya tamiri yoluna gidilmekte ya da
kisa bir servis émri sonunda yeni bir takviye
tabakasina ihtiyac duyulmaktadir. Tdrkiye gibi
gelismekte olan bir (lke acisindan oldukca
maliyetli olan asfalt kaplamalarin ilk yapim
safhasina gereken hassasiyetin go6steriimesi
gerekmektedir.

Asfalt Betonu Kaplamalarda Meydana
Gelen Bozulmalar

Asfalt kaplamalardaki bozulmalar kalic
deformasyonlar, catlaklar ve ayrisma olarak U¢
ana grupta toplamak mUmkinddr. Bu
bozulmalarin genel nedenlerini ise temel, alt temel
ve taban zemininin tasima glcl yetersizligi,
trafigin bozucu etkileri, iklim kosullari ve asfalt
betonunun 6zellikleri olarak siralayabiliriz.

Kalici Deformasyonlar

Karayollarimizda en sik gérulen bozulmalardan
biri olan kalici deformasyon, genel anlamda
kaplama yUzeyinin orijinal kotuna goére degisiklige
ugramasidir. Kalici deformasyon, alt tabakalarin
(temel, alt temel ve taban) hareketlerine bagh

olabildigi gibi (Sekil 1), asfalt beton kaplamasinin
stabilitesinin yetersizliginden de olusabilmektedir
(Sekil 2). YUk altnda meydana gelen
deformasyonlar gecici (elastik) deformasyonlar ve
kalici (plastik) deformasyonlar olmak Uzere ikiye
ayrilir. Stabilite yilksek oldugu slrece toplam
deformasyon az oldugu gibi bu deformasyonun
gecici kismi fazla kalci kismi cok azdrr.
Stabilitenin dislk olmasi durumunda ise durum
tersinedir. Sadece kalici deformasyonlarin
olusmasl halinde ise stabiliteden s6z edilemez.
Yuksek sicakliklar asfaltin termoplastik
Ozelliklerinden dolay! stabiliteyi dusurdr. Yk
tekrar kalici deformasyonlarin artmasina neden
olur. Yani, kalici deformasyonlarin sicaklik etkisi
ve yuk tekran sekil degistirmeye sebep olur.

Bu grubun en yaygin olarak gérilen bozulma tipi
olan tekerlek izi olusmasi, asfalt betonu
kaplamalarinda en sik gorulen, gerek teknik ve
gerekse ekonomik acidan ¢cok énemli kabul edilen
bozulma tipidir. Tekerlek izi olusmasi &zellikle
Ulkemiz gibi problemli araziye sahip, trafigi agir ve
sicak Ulkelerde problem olmaktadir. Tekerlek
izleri, Ustyaplyl olusturan tabakalarin hepsinde
veya bir kisminda ya da sadece bitimli
tabakalarda olusan deformasyonlarin
birikiminden meydana gelir.

Zayf alt tabakalar  Kayma ylizeyl

Sekil 1. Zayif Kapasiteli Taban Zeminine Bagl Tekerlek izi Olusumu

Tabii Zeinin
Deformasyan

Zayif Tabii Zemin ve Alt

Sekil 2. Zayif Bitimlii Tabakaya Bagh Tekerlek izi Olusumu
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Karayollarinda Yasanan Sikintilar

Catlamalar

Esnek kaplamalarda en sk rastlanan ve
kaplamanin  performansini  azaltan olumsuz
etkilerden birisi de catlaklarin sebep oldugu
bozulmalardir. Esnek kaplamalarda gdrtlen
baslica catlak tirleri yorulma catlaklari ve temel
catlaklanidir. Tekrarli agir trafik yulklerinin ve
tasitlarin ani hizlanma ve yavaslamalarinin sebep
oldugu yorulma c¢atlaklari, ilk olarak blok catlaklar
(Sekil 3) ve daha ileri safhasinda da timsah sirti
catlaklar (Sekil 4) olarak karsimiza cikar . Termal
catlaklar ise soguk boélgelerde kaplamanin
buzilmesi sebebiyle yolda enine olarak goérilen
catlaklardir (Sekil 5). Diger bir catlak tipi de,
kaplama kenarindan yaklasik 30 cm icerde ve yol
eksenine paralel olarak olusan kenar catlaklandir
(Sekil 6). Genellikle banketlerin yeteri kadar yanal
destek saglamadigi kesimlerde gorilir. Kenar
catlaklari ,drenaj yetersizligi, don, Ustyapi ile
banket arasinda blylk nem farki bulunmasi
(banketlerin aniden kurumasi) nedeni ile olusabilir.
Asfalt ve diger malzemelerde meydana gelen
catlak olusumunu U¢ safhadan olusur. Birinci
safhada malzeme icerisinde mikro catlaklar
olusur, ikinci safhada bu catlaklarin bazilar
yayllarak makro catlaklar meydana getirir, son
safhada ise makro catlaklar yayllarak asfalt
kaplamalarda kirilmalara sebep olur.

Yorulma catlaklarinin olusum mekanizmasinin
anlasmasi kolay olmasina karsin olusum
sebepleri cok kolay anlasilamamaktadir . Karisimi
olusturan  malzeme  Ozelliklerine,  karisim
Ozelliklerine, agir trafigin etkisine ve cevresel
kosullara baglidir. Ginuimuizde, daha uzun dmdrli
kaplamalar Uretmek Uzere performans esasli
tasanm yoéntemleri kullanilmaktadir . Kaplamanin
en onemli performans 06zelliklerinden birisi de
catlaklarin olusumuna sebep olan yorulma
davranisi karekteristiklerinin belirlenmesi,
yorulma émrunin tahmin edilebilecedi modellerin
olusturulmasidir.

Ayrismalar
Ayrisma , iklim ve trafigin mekanik etkisi ile
agrega  tanelerinin  kaplamadan  koparak

ayriimasidir. Bu olay asfalt betonu kaplamal
karayollarimizda ¢ok sik goérilen bir bozulmadir.
Bu grup icerisinde yer alan bozulmalar arasinda
folluk tipi oyuklar, sékulmeler, soyulma ve
kusmay! siralayabiliriz .Folluk  tipi  oyuklar
takriben 25-76 cm capinda dairesel, follugu
andiran oyuklardir (Sekil 7). Folluk tipi oyuklar
kaliteli baglayici ve karisim kullaniimasi, trafigin
gerektirdigi Ust yapinin insasi drenaj, 6zenli yapim
ve Ozellikle vyeterli sikistrma ile &nlenebilir.
Sokulmeler ylzeyden alta dogru ya da kenardan
ice dogru agregalarin zamanla ylizeyden koparak

ayriimasidir (Sekil 8). Soyulma; agrega tanelerini
saran ince asfalt filminin su , kil ve trafigin mekanik
etkisi ile agregadan ayriimasi ve dolayisiyla
agrega tanelerinin ciplak kalmasi durumudur
(Sekil 9). Bu sebeple soyulma olayi diger bozulma
tiplerinin  meydana gelmesine zemin hazirlar.
Kusma ;karisim icindeki asfaltin sicaklik etkisi ile
yukselerek ylzeye cikmasi ve ylzeyde oldukga
kalin bir asfalt film olusturmasi durumudur (Sekil
10). Kusma sonucu ylizeydeki agregalar tamamen
asfalt filmi ile kaplandigindan sirtiinme katsayisi
dismektedir.

Sekil 7. Folluk Tipi Oyuk Sekil 8. Sokilme

T e ey

Sekil 9. Soyulma Sekil 10. Kusma
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Soyulma Onleyici Asfalt Katkisi

Asfalt, baglayici gérevi gbéren bitim ve agrega
olmak Uzere temelde iki ana bilesenden olusur.
Kullanilan bitimun kalitesi ve &zellikleri, agrega ile
bitim arasindaki bagin kuvvetini belirler.
Karayollarinda sudan dolayr cesitli sekillerde
ortaya ¢ikan hasarlarin temelinde bitim ve agrega
ylzeyi arasindaki bagin kaybolmasi yatmaktadir.
Agrega, bitim ile tamamen kapli olsa dahi su bir
sekilde bitim filmi icine gegerek o6zellikle sivri
kdselerde soyulmaya neden olmaktadir.

Su kaynakl bu tarz hasarlar asagidaki durumlarda
daha da sik gérulmektedir;

DisUk yapisma 06zelliklerine sahip agrega
kullanimi

DusuUk kalite bitim kullaniimasi

Agrega ve bitim arasinda uyumsuzluk

Dusuk baglayici iceren karisimlar

ince bitim kaplamalar

ZayIf sikistirma sonrasi asfalt icinde bosluk
olusmasi
Eksik  drenaj
atilamamasi
Agrega yilzeyinde yuksek oranda kil ve toz
parcaciklarinin olmasi

Rutubetli agrega

Ayrisma yasanan karisimlar
Sellloz fiber gibi nem tutan
kullanilmasi durumunda

sonucu Yyilzeyden suyun

katkilarin

Asfalt karisimi icinde soyulma o&nleyici katki
kullanmak zayif tasarim, uygun olmayan insaat
teknikleri veya malzemelerinden dolayl ortaya
cikan tim hasarlan ortadan kaldirmaz. Ancak bu
kusurlarin olusmasini ve etkilerini azaltir.

Hem asfaltin servis émrini uzatmasi hem de
lokal olarak uygun olan kaynaklarin kullaniimasina
imkan verdigi icin asfalt icinde soyulma &nleyici
katki kullanmak yillar icinde artarak bugun bircok
sartnamede bir zorunluluk haline gelmistir.

Bitim, iyi bir gecirimsizlik malzemesi olmasini
saglayan yuksek hidrofobik o&zelliklere sahiptir.
Ancak hidrofilik 6zellige sahip bircok agregaya
yapismada zayif kalmaktadir. Agregalarin suya
olan egilimi bitimden daha fazladir ve bunun
sonucu olarak bitimadn Islak  ylzeye

yapismasinda sorunlar ortaya cikar. Yapisma,
agreganin ve bitimin kaynagina baglhdir. Bunun
yaninda agregaya ait yuzey sekli, porozite ve su
emme Ozellikleri de yapismay! etkileyen sebepler
arasindadir.
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MasterLife PAV 100 : Soyulmayi Onleyici Asfalt Katkisi

MasterLife PAV 100, bitimin agregaya daha iyi
yapismasini saglayarak soyulma mukavemetini
artiran soyulmay énleyici asfalt katkisidir

Bitlimll Sicak Karisim (BSK)
Asinma Tabakasi
Sathi Kaplama

BitimlU kaplamalarda yolun émrinU etkileyen en
onemli &zelliklerden biri agrega ile bitim
arasindaki ylzey geriliminin dUsurulerek yeterli
yapismanin saglanmasidir. Ylzeyde baslayan
s6kilme, kopma, cukur, catlak gibi belli basl
bozulmalarin  nedeni  bitimin  agreganin
ylzeyinden soyulmasi ve dolayisiyla soyulma
mukavemetinin yeterli olmamasidir. Soyulma
mukavemeti 06zellikle agreganin jeolojik ve
minerolojik dzelliklerine baghdir.

MasterLife PAV 100, bitimin agregaya daha iyi
yapismasini saglayarak soyulma mukavemetini
artirir.

MasterLife PAV 100, bitim tankina %0,1 ile %0,4
oraninda karistinlir. Uygulama dozaji agreganin
jeolojik o6zelliklerine gore degismektedir. Genel
kullanim dozaji %0,2’dir.

MasterLife PAV 100, bitim tankina bir pompa ile
beslenerek karisimi  saglanir. Yiksek bitim
sicakliginda 160-180 °C ve uzun isitma sureleri
boyunca stabil kalir.

MasterLife PAV 100, 800 kg’'lik IBC, 180 kg’lik
varil ve dékme olarak temin edilmektedir.

Gorinim

Koyu Kahverengi Sivi

yogunluk (20°C’de) 0,90-0,95 kgt

pH >8
Kaynama Noktasi (%15’lik ¢ozelti-
760 mmHg) 350C
AC 50/70 AC 50/70
0 ; Bitim + %0,1 oraninda | Bitim + %0,2 oraninda KTS 2013

Parlama Noktasi°C (Flash point) o o Limitleri
(TS EN ISO 2592) MasterLife PAV 100 MasterLife PAV 100

280 285 >150°C

Viskozite cps @40 C 300-500
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MasterLife PAV 100 Soyulma Mukavemeti Deney Raporu

Karayollar: Genel Miidiirliigii BOLARS.BK
1. Bolge Miidiirliigii 15571717
Aragtirma ve Gelistirme Bagmiihendisligi Be/L
34408 Kagithane/ISTANBUL (===
Deney Raporu
Test Report

Miigterinin Adt / Adres
Customer Mame / Address

BASF Tiirk Kimya San. ve Tic. Ltd. Sti,

Istek N. . ,
v 21.02.2019 tarih ve 55318 sayih dilekge.

Soyulma Onleyici Katkt Maddesi (MASTERLIFE PAV 100)

SNBMELNE AT Aok U Garlyd (AC 50/70 Bitiimde % 0,1 ve % 0,2 oraninda)

Mame and ldentity of the Test Item

Numunenin kabul tarihi
The Date of receipt of test item 22.02.2019

P Soyulma Mukavemeti Deneyi; Firma tarafindan getirilen ve Oyak
¢ Aslan Cimento CERKESLI Tag Ocagina ait oldugn beyan edilen

R ks
_— Kalker agregast ile yapiliwustir,
Deneyin papildign taril 25.02.2019 - 26.02.2019
Date of Test
Raporun Sayfa Sayist 2

Number of pages of the Report

Tarily Laboratuvar Soruminsu
Date Person in Charge of Laboratory
01.03.2019 Nursal HACIOSMANOGLU )
Ustyap: Gelistirme Sefi Aragtirma ve Gelistirme
Bagmiiliendisi

Deney sanuglan, sadece denoye
tabi :_:::Ir‘n numuneler igin Bu rapor, laboratuvarin yaz:l izni almadan
Efd ! lazmen kopyalanmip cofalulamaz.
Laboratuvarlarmz tarafindan Imzasie raporlar gegersiadic
numune alma ighemi
gerpeklestirilmediginden, This report shall not be reprodisced other than
deneye tabi tatulan in fiull except with the permission of the

numunelerin temsil lebaratary.
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MasterLife PAV 100 Soyulma Mukavemeti Deney Raporu

BOLARSBK
Sayla2 f2 Deney Raporu 12:;::.::;
Page2of2 Test Report 01.03.2019

Raporun Tarihi 21 01.03.2019 -
Yazann Adi Soyads Nursal HACIOSMANOGLU

_Giindcrildigi Yerler * | BASF Tiirk Kimya San. ve Tic. Ltd. §ti.

Konusu . | Masterlife Pav 100 Soyulma Onleyici Katki Malzemesi (DOP) f;f;:
Partama ve Soyulma Deneylerinin yapilmas.
Laboratuvar No 1\ 17

BASF Tiirk Kimya San. ve Tic. Ltd. Sti. tarafindan getirilen Masterlife Pav 100 isimli sivi

Soyulma Onleyici Katki Malzemesi(DOP)'nden, AC 50/70 Tiipras Bitiimiine % 0,1 ve % 0,2 oraminda
katlarak hazirlanan numuneye PARLAMA NOKTASI ve SOYULMA MUKAVEMETI dencyleri
yapilmisiir. Deney sonuglan asafidaki tablolarda verilmektedir.

Tablo.1. Parlama Noktas: Deneyi

DENEY SONUCLARI
KTS 2013
AC S0/70 Bithm + AC S0/70 Bitfim +
DENEY ADI % 0,1 oranmda % 0,2 oranuda LIMITLERI
Masterlifie Pav 108 Masterlife Pav 100
PARLAMA NOKTASI, °C
(TS EN IS0 2592) 280 285 > 150 °C
Table 2. Soyulma Mukavemeti Deneyi
DENEY ADI
Ny DENEY SONUCLARI KTS 2013
. L&:{ﬁ”' (CERKESLI T.0. Agregas i) | LIMITLERI
Soyulma Mukavemeti,% (DOPSUZ) ol - 65 =6l
Soyulma Mukavemeti, % 80 - 85
% 0,1 DOP (MASTERLIFE PAV 100) ile >80
Soyulma Mukavemeti, % 30 - 85 =
% 0,2 DOP (MASTERLIFE PAV 100) ile )
Deneyi Yapan Laberatuvar Serumiusu aylayin
Test performed by Approvil

o

Cogkun YESILYURT
Lab. Uyg. Tes, Ust,

herWe af Laboratory
_,,_,_?'4

Nursal HACIOSMANOGLU
Ostyam Gelistirme Sefi

Mehmet TOKGOZ
Aragtirma ve Geligiirme
Bagmiihendisi

Deney soneglan, sadece denoye tabi tatulan

numuneler icin geperlidir.

Laboratuvarlanmaz tarafindan numune alma
Istemi gergeklegtirlmedifinden, deneye tabi

Bu rapor, laboratuvann yaxl izni olmadan kismen

kopyalamp gogalulamaz.
Imzasiz raperlar gegersizdir

Thit rennrt thall v he renradueed athes thas in 0l
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MasterLife PAV 101 : Soyulmayi Onleyici Asfalt Katkisi

MasterLife PAV 101, bitimin agregaya daha iyi
yapismasini saglayarak soyulma mukavemetini
artiran soyulmayi dnleyici asfalt katkisidir.

Bitlimll Sicak Karisim (BSK)
Asinma Tabakasi
Sathi Kaplama

BitimlU kaplamalarda yolun émrinU etkileyen en
onemli &zelliklerden biri agrega ile bitim
arasindaki ylzey geriliminin disurulerek yeterli
yapismanin saglanmasidir. Ylzeyde baslayan
s6kilme, kopma, cukur, catlak gibi belli basl
bozulmalarin  nedeni  bitimin  agreganin
ylzeyinden soyulmasi ve dolayisiyla soyulma
mukavemetinin yeterli olmamasidir. Soyulma
mukavemeti 06zellikle agreganin jeolojik ve
minerolojik dzelliklerine baghdir.

MasterLife PAV 101, bitimin agregaya daha iyi
yapismasini saglayarak soyulma mukavemetini
artirir.

MasterLife PAV 101, bitim tankina %0,1 ile %0,4
oraninda karistinlir. Uygulama dozaji agreganin
jeolojik o6zelliklerine gore degismektedir. Genel
kullanim dozaji %0,2’dir.

MasterLife PAV 101, bitim tankina bir pompa ile
beslenerek karisimi  saglanir. Yiksek bitim
sicakliginda 160-180 °C ve uzun isitma sureleri
boyunca stabil kalir.

MasterLife PAV 101, 800 kg’'lik IBC, 180 kg’lik
varil ve dékme olarak temin edilmektedir.

Gordnim Koyu Kahverengi Sivi
yogunluk (20°C’de) 0,90-0,95 koAt
pH >8
Kaynama Noktasi (%15’lik
¢cOzelti-760 mmHgQ) 350C
Parlama Noktasi°C (Flash point)| _.,.. AC 50770 i AC 50770 KTS 2013
(TS EN ISO 2592) Bitim + %0,1 oraninda| Bitim + %0,2 oraninda Limitleri
MasterLife PAV 101 MasterLife PAV 101
255 260 >150°C

Viskozite cps @40 C 100-300
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Soyulma Onleyici Deney Raporu

Karayollar Genel Miidiirliigii il
1. Bélge Miidiirliigii St |
Arastirma ve Gelistirme Basmiihendisligi 20012019
34408 Kagithane/ISTANBUL
Deney Raporu
Test Report
Miigterinin Adv / Adres T . p
P b A BASF Tiirk Kinya San. ve Tic. Lid. Sii.
Istek Numarast 14.03.2019 tarih ve 74063 sayili dilekge.

Order Mo,

Numunenin adr ve farifi MasterLife PAV 101 Soyulma Onleyici Katki Malzemesi (DOP)
Name and identity of the tesi  MasterLife PAV 102 Soyalma Onleyici Katke Malzemesi (DOP)

item (OYAK ASLAN CIMENTO CERKESLI Tag Ocagr Kalker Agregasi)
Numnenin kabol tarihi
The Date of receipt of fest 14.05.201%
item
Oyvak Astan Cimento Cerkesli Tag Ocagr Kalker Agregas:
Agtklamalar Numunesine MasterLife PAV 101 (DOP) ve MasterLife PAV 102
Remarks (DOP) diriinlerinden %0.2 ve %0.3 oranlarmnda kullandarak Soyulma
ve Parlama Nokiast deneylerinin yvapimas:,
Deneyin yapildige tarih .
Date of Text 18.03.2019 - 22.03.2019

Raporan Yaymlanma Tarihi  Raporun iist yazistmin elektronik ortamda, elektronik imza ile

Fublication date of The Report onaylamma farihidir.
Raporun sayfa sayise 3
Number of pages of the
report
Tarili Laboratuvar Serumiusu Onayliyan
Date Person in Charge of Labovaiory Appraval
Sy |
~ ré’ 4
eV — { o
{ /a"f = / I f'
/." T
20.03.2019 Nursal HACIOSMANOGLU Mehmet m’{(f#ﬁz
Ustyapr Gelistirme Sefi Aragtiema ve Geligtirme

Bagmiiilrendisi

Deney sonuglar, sadece deneye tabi

wituban numuneler igin gegerlidir. Bu rapor, labaratuvann yazih izni olmadan

kesmen kopyalarp gogaltilamae.

Laboratuvarkarmae tarafindan numune nczasiz raporiar gegersizdir

alma islemi gerpeklegtiriimediginden, ;
deneye tabi tutulan numunelerin temsil E}f W:ﬂ;”;:ﬁﬁ:?:gﬂzm;r
Szal{fften libarstwvariarm Aragtirma ve Geligtirme BagmilhendisHj Teest reports without signattre are not vatid

E | Ielir.
OO BO1ARS.KP.01-FR.O3/Rev.11/20.03.2019



Soyulma Onleyici Deney Raporu

Karayollan Asfalt Céziimleri

-B_n_1.mz$.3x
Sayfa2 /3 Deney Raparu 155266
Page Z of 3 Test Report BE/1/1
200032019
‘Raporun Tarihi i | 29.03.2019 - )
Yazanin Adi Soyadi @ | Nursal HACIOSMANOGLU
Gonderildigi Yerler * | BASF Tiirk Kimya .S'm.'f. ve Tic. Lid. Sti.

Oyvak Asfan Cimenio Cérke;ﬁ Tag Ocagr K ﬂ!kea:ﬁé;-égm: Numumesine
MasterLife PAV 101 (DOP) ve MasterLife PAV 102 (DOP)

Konusu H
iritnferinden %0.2 ve %0.3 oranlarmda kullamilarak Soyulmea ve
I Parlama Noktasi deneylerinin yaprlmasi. o
Laboratuvar No 1| 266
1- GiRIS :

BASF Tiirk Kimya San. ve Tic. Ltd. Sti. tarafindan OYAK ASLAN CIMENTO CERKESLI Tas
Ocajn Kalker Agregasi Numunesine MasterLife PAV 101 (DOP) ve MasterLife PAV 102 (DOP}

iiriinlerinden % 0.2 ve % 0.3 oranlannda kullamlarak Soyulma ve Parlama NMNoktas: deneylerinin

yapilmas istenmistir.

2- YAPILAN CALISMALAR :

Tiiprag AC 50/70 Bitiimii ile MasterLife PAV 101 (DOP) ve MasterLife PAV 102 (DOP)
tiriinlerinden % 0.2 ve % 0.3 oranlarinda kullamlarak firma tarafindan getirvilen, stz konusu Tag Ocagina
ait Kalker Agregasi Numunesine Soyulma deneyi ve Soyulma Onleyici Katki Malzemesi (DOFP)
numunelerine Parlama Noktas: deneyleri yapiliig olup sonuglar agagida verilmektedir.

2.1. MASTERLIFE PAV 101 (DOP) igin Soyulma ve Parlama Noktasi Dencyleri :

i DENEY KTS 2013 SARTNAME/
ERELER SONUCLARI | LIMITLERI | STANDARDI
DOPSUT
: - >
) {AC 50/70 Bitiim le) 60 - 65 = 60 KTS 2013
Soyulma Mukavemeti, Limitleri
%o Bitlimle Kaph Yiizey % 0,2 MasterLife PAY 101 85 -90 (Kasim 403 EK-A)
=3
(24 Saat 60 C° Suda Bekleimeden Sonra) 2 80 TSEN 12697-11
% 0,3 MasterLife PAV 101 85-90 (EK-A}
AC 50070 Bitim + % 0,2
" z -]
MasterLife PAY 101 320 = 150
Parlama Noktasi, C® TS EM IS0 2582
MasterLife PAV 101 130 =
: P
Vs / y
by =L, (’xf{ -
Lo

Deney sonuglan, sadece deneye tabi tatulan
numuneber igin gegerlidir,

Laboratuvarlarimiz tarafindan numune alma
iglemi gerceldestirilmedifiinden, dencye tabi
tutulan numunelerin temsil dzelliginden Aragtirma ve Geligtirme Bagmihendislifi
labaramvarlarimiz soramiu defildir, BOLARSKPO1-FROZ,Mev.11,/20.03.2019

Bu rapar, laboratuvarn yazih iznd olmadan ksmen

kopyalamp cofaltlamaz,
Imzasz raparlar gecersizdir

I
Tel: (0212) 312 17 00
Fales: (0 212) 312 74 12
E-Pasta: bol0 1 @hkgmgov.ir

11
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Soyulma Onleyici Deney Raporu

Sayfad [f3

Page3of 3 Test Report

Deney Roporu

2.2. MASTERLIFE PAV 102 (DOP) icin Soyulma ve Parlama Noktasi Deneyleri :

BOLARSBE

266/

171
290332019

155/
1§

DENEY KTS 2013 SARTNAMES
DENEYLER SONUCLARI | LIMITLERI | STANDARDI
DOPSUZ
. = = .
(AC 50/70 Bitiim lle) 6 -63 =60 KTS 2013
o} 5 LAmiatlen
:}U?;ll:mal MI:IH;\":!I‘IH‘I, : (Kisim 403 EK-
o Bitlimle Kaph Yiizey % 0,2 MasterLife PAV 102 85-90 A)
(24 Saat 60 C Suda Bekletmeden Sonra) 280 TS EN 1269711
% 0,3 MasterLife PAYV 102 80 - 85 (EE-A)
AC 50/70 Bitiim + % 0,2
MasterLife PAV 102 B E150
Parlama Nolktas, C® TS EN 180 2592
MasterLife PAV 102 150 -
Deneyi Yapan Hazirfayan Laboraiuvar Sorimiusu Onaylayan
Test performed by Prepared by Person in Charge of Laboratory Approval
/] )
_l {7 j _?4/ ;-//
sy k. o4
- ) 4
. / "
Coskun YESILYURT  Arda COSKUNSU Nursal HACIOSMANOGLU Mehme:‘?‘o&aaz
Lab. Uyg. Tes. Ust. Yol ve Yapr Malz. Tek. Ustpap Gelisiirme Sefi Aragtirma ve Gelistirme
El Bagmiihendisi

Deney sonuglan, sadece deneye abi twtulan
mwmuneler kgin geperlidir,

Laboratuvarlannuz tarafindan mumune alma
istemi gergeklestirilmediginden, dencye tabi
tutulan mumunclerin temsil dzellifinden
laboratuvarkarimz sorumlu degildir,

Bu rapor, laboratuvann yazih izni olmadan kismen
kapyalanip gogalnlamaz,
Imzasiz raporlar gegersizdir

Aragtirma ve Geligtirme Bagmiahendisligi
BOLARSKP.O01-FRO3,Rev.11,/20,03.2019

Irtibax ilgieri;
Tel: (0 212) 312 17 00
Faks: (0 212) 312 74 12

E-Posta: bol0 1 @kgm.gov.tr
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MasterLife PAV 102 : Soyulmayi Onleyici Asfalt Katkisi

MasterLife PAV 102, bitimin agregaya daha iyi
yapismasini saglayarak soyulma mukavemetini
artiran soyulmay!i dnleyici asfalt katkisidir.

Bitlimll Sicak Karisim (BSK)
Asinma Tabakasi
Sathi Kaplama

BitimlU kaplamalarda yolun émrinU etkileyen en
onemli &zelliklerden biri agrega ile bitim
arasindaki ylzey geriliminin disurulerek yeterli
yapismanin saglanmasidir. Ylzeyde baslayan
s6kilme, kopma, cukur, catlak gibi belli basl
bozulmalarin  nedeni  bitimin  agreganin
ylzeyinden soyulmasi ve dolayisiyla soyulma
mukavemetinin yeterli olmamasidir. Soyulma
mukavemeti 6zellikle agreganin jeolojik ve
minerolojik 6zelliklerine baghdir. MasterLife PAV
102, bitimin agregaya daha iyi yapismasini
saglayarak soyulma mukavemetini artirir.

MasterLife PAV 102, bitim tankina %0,1 ile %0,4
oraninda karistirlir. Uygulama dozaji agreganin
jeolojik o6zelliklerine gore degismektedir. Genel
kullanim dozaji %0,2’dir.

MasterLife PAV 102, bitim tankina bir pompa ile
beslenerek karisimi  saglanir. Ylksek bitim
sicakliginda 160-180°C ve uzun isitma sureleri
boyunca stabil kalir.

Gorinim Koyu Kahverengi Sivi
yogunluk (20°C’de) 0,90-0,95 kgt
pH >8
Kaynama Noktasi (%15’lik ¢c6zelti-760
mmHg) 350C
AC 50/70 AC 50/70
0 i Bitim + %0,1 oraninda | Bitim + %0,2 oraninda KTS 2013

Parlama Noktasi °C (Flash point) i 0% Limitleri
(TS EN ISO 2592) MasterLife PAV 102 MasterLife PAV 102

250 260 >150°C

Viskozite cps @40 C 150-400
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Soyulma Mukavemeti Deney Raporu

| BI0ARSEK
Karayollar: 10.Bdlge Miidiirliigi e
Arastirma ve Gelistirme Bagmiihendisligi “'ar ﬂ'b:q
61300 Yildizhi-Akgaabat / TRABZON h

Sayfalf2 |

Bitlim ve Bitiimli Kansimlar Laboratuvan Page 1 of 2

Deney Raporu
Test Report

Miigterinin ady/adresi
Customer Name/Address

istek Numarast
Order No.

Numunenin adr ve tarifi
Name and identity of test item

Numunenin kabul tarifi
The date of receipt of test item

Agiklamalar
Remarks

Deneyin yapidig tarih
Date of Test

Raporun Sayfa Sayisi
Number of pages of the Report

Miihiir
Seal

Basf Tirk Kimya Sanayi ve Tic. Lud. Sui.

30.05.2019 tarih ve 83979468-605/ E.147282 sayili
Yazinz,

DOP Numunesi

29.05.2019

DOP Numunesi Deney Sonuglan

29.05.2019

2 Sayfa

Tarih Deney Sorumlusu Aragtirma ve Gelistirme
Date Person in charge of Bagmiifiendisi a.
test Head of Testing Laboratory
" ’
31.05.2019 a LRD M&mf\u

Deney sonupian, sodece deneye ol tutulan
nurmreler kir gegeriidir.

Labaratuar|zruniz mrafindan nuommne alma
wplemi gerceklegtirdmaediginden, doneye tabi
tutulan numuneterin temsil deellifinden
labaratuarlanmz sorumby degildir.

Bu rapor, laboratuvanm yardt ond almadin kismen
kogyalanp sogaitlamaz.
bmesaie ve mihdrsie rporte gogersiadir

e‘r/;450

9000
o

This report shall not be reproduced ather tran in full
excepl with the permusion of the knbarmtary,

ArmFarma ve Celagtirme Dagmahendishii, TS EN 150 9001 . » y
| U Tesr repores without signaeure and seal ere oo valid

standardina uygan olark kel lendimlmigtis
BIOARSKPOLFR-04 Rew 00
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Soyulma Mukavemeti Deney Raporu

Karayollar: 10. Bolge Midirligii | T
Arastirma ve Gelistirme Bagmithendisligi BL0.147282,19|
61300 Yildizli-Akcaabat / TRABZON BK.2301/1

31.05.2019

Deney Raporu
Test RE[}{] rt Sayfa 2/ 2

Page 2 of 2

Yazanin Ach Soyad: ;. Adnan KALYONCU = Berna ERDOL - Yusul ALEMISOGLU

Rapor Tarihi ; 31.05.2018
Deney Tarihi . 29.05.2019
Laboratuvar No ;230

Raporun Konusu - Asfall Agregas Ve S Asfall Katks Maddesi Soyulma Mukavemeti Deneyi

. GiRis:
BASF Kimya tarafindan Ar-Ge Bagmithendisligi Laboratuvarma teslim edilen asfall

agregas: ve sivi asfall katki maddesi (DOP) numunelerine yapilan denevler ve sonuglan agagida
verilmekiedir.

2. YAPILAN DENEYLER VE SONUCLARI:

Sovulma Mukavemeti

Bitiim N Mark . -
Cinsi oNumme Miarea ) = N -
Normal Ya 0,2 Katkih SARTNAME
TMLIFE PAV 102
iManas T O-Kalker) 0 90 )
S0 | 1 MNormal; Min, 60
| 2= Katkili :Min. 80
MLIFE PAY 102 35 90

{Ortaca T O-Bazalt)

- = AN
ﬂnﬁ% : L:;\qu 'ﬁ:ﬂ Jﬂi)«?gasw

Lab Tesis ve Uyg Ustas Ustyap: Gel Seh Ar-Ge Basmuhandisi a

Wtia papaor, Lo stuvamn vazib ol obmalin smen

TN IR A, -'---f-" T i i e kogrrakmmp gidalnilamar
s fer i goporinder . 4 e r —
ﬁﬁ.l’:-lsrn-':u} Imrasit v mishnfys Saparkie gogerantie
Lot armig taratmdan sumane slma fshem ‘\ii"j?z"

grrgukh airilmodigisden, dencye Lam fuiukin
mummicleris kel Oeclliginden labogaluelamae
it de il

Arastmia ve Geohist e Pmibe b, TS BN 50w )
alansarslums wygen alarak bl scle mdisfimin o

brivhat Wilgiler EIZIRINT ]
Flaphos: S8 lmrfeto bl 104, MR B
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Ihk Asfalt Katkisi

ik karisim asfalt, soduk karisimdan sicak
karisima kadar degisen bir seri Uretim teknigi
arasinda yer almaktadir. Bu tekniklerle asfalt
karisimlar klasik sicak karisimdan 20°C ila 40°C
daha dusik sicaklkta Uretilebilmekte ve
uygulanabilmektedir.

Faliarbijss diisi
-\_‘_h

A BSKE

Spcakials
£

buharlasma

o

Yapilan ¢alismalar ilik karisim asfaltin performans
Ozelliklerinin  klasik karisim en azindan esit
oldugunu gostermistir. Sicak karsim goére 1k
karisimlarda daha iyi bir islenebilirlik elde
edilmekte ve daha iyi sikisma saglanabilmektedir.
ik kansim asfalt kullanilarak saglanan dusik
karistirma ve serim sicakligiyla duman ve koku
emisyonlari en disuk seviyelere duser ve asfalt
iscileri icin daha iyi bir calisma ortami yaratilir.
Pratikte sicakhgin her 12°C dususuyle acgida ¢gikan
duman emisyonunda %50'lik bir azalma
meydana gelir .

ik kansim asfaltda dustk Gretim sicaklig
nedeniyle agregay! isitmak icin daha az yakit
gerektiginden asfalt plentinin emisyonu daha
disik olmaktadir. Saglanan yakit tasarrufu ve
emisyonlardaki azalma bircok faktére bagl olup
duruma gore degerlendiriimesi gerekmektedir.

1 vakit) Ton

ik karnsim asfaltin sadece asfaltin Uretilmesinde
degil ayni zamanda uygulanmasinda da birgok
faydalari vardir;
DlUsUk asfalt sicakhg nedeniyle Uretimde
bitimin/baglayicinin daha az sertlesir.
DlUsik asfalt sicakhg plent donaniminda
olusan termal yorgunluklari azaltir.
lk karnsim asfalt teknigi asfaltin geri
kazanimina uyumlu bir prosestir.

Dusuk sicaklikta yapilan Uretimde bitim daha az
yaslanir ve bunun sonucu olarak asfaltin termal ve
yorulma catlaklarina karsi direnci artar. Alternatif
olarak 1lik karisim teknigiyle klasik sicak karisim
asfalt sicakliginda Uretilen karisimlarin uygulama
(tasima, serme ve sikistirma) sliresi uzamaktadir.
Bdylece daha wuzun mesafelerden tasinan
karisimlarin islenebilirligi kisa mesafe tasima
yapllanlarla ayni olmakta veya ayni sikisma
derecesini elde edilmesinde islenebilirlik slresi
artmaktadir. Baska bir ifadeyle, bu teknikle klasik
sicak karisim asfalt sicakliginda daha ylksek
sikisma derecesine ulasilabildigi belirtilebilir.
Ayrica bu yéntemle daha soguk aylarda ve/veya
gece uygulama yapilacak sekilde insaat sezonu
uzatilabilmektedir. Dusiuk  dretim  sicakhgi

sayesinde, Uretim sirasinda bitim daha az
yaslanmakta ve sonuc olarak karisimin termal ve
yorulma catlagina karsi direnci artmaktadir.
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Soguk Asfalt Katkisi

Ulkemizde gerek cografi ve gerekse iklim yapisi
acisindan bodlgeler arasinda buydk farkliliklar
bulunmaktadir. Bu farkhliklar Ulkemizin baz
bolgelerinde sicak asfalt karisimi uygulamalarinin
suresini oldukca kisaltmaktadir. Bu nedenle
Ozellikle blUyuk maliyetler tutan yol Ustyapisi
onarim c¢alismalarn asfalt uygulama sezonu
disinda yapilmakta, onarim yapilan alan ¢cok kisa
bir stire zarfinda trafik giivenligini azaltici dizeyde
bozulmakta ve tekrar bir bakim ihtiyaci
gostermektedir . Bunun disinda, asfalt sezonu
icerisinde dahi olsa, 6zellikle istanbul ve Ankara
gibi blylk metropollerde onarm gerektiren
boélgeler icin gerekli malzeme miktarinin az
olmasi, onarm gerekli olan alanlar arasi
mesafelerin uzun olmasi, bakim ve onarim

calismalarinda sicak asfalt uygulamalarinin
saglikh bir sekilde yapilmasini engellemektedir.

Ozellikle bakim ve onarm calismalarinda soguk
asfalt karisimi ¢ozimlerine gidilmesi zorunlu
olmaktadir. Karisimlar hazir asfalt olarak
tanimlanmakta ve piyasaya paketlenmis olarak
veya stokta hazir halde bekletilerek
sunulmaktadir. Soguk asfalt karisimi agrega,
baglayici ve karisimin islenebilirligini saglayan
katki malzemesinden olusmaktadir. Son yillarda
soguk karisim olarak kullanilabilen onarim amacli
asfaltlar, islenebilirlik slresini artirci  katki

malzemesi ilave edilerek sicak olarak plentte
Uretilmektedir. Soguk asfalt katkisi, karisimin
sogumasina ragmen islenebilirligini uzun sure (2
ile 6 ay arasl) korumasini saglamaktadir.
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MasterLife PAV 120 : Soguk Asfalt Katkisi

MasterLife PAV 120, agrega ve bitum ile birlikte
sicak kansim  seklinde Uretilen asfaltin,
sogutulduktan sonra torba iginde veya yigin
halinde aylarca bozulmadan saklanabilmesine
imkan saglayan asfalt katkisidir.

MasterLife PAV 120, bitim ile kaplanmis agrega
tanelerinin birbirine yapismasini gecici olarak
engelleyerek asfalt karisiminin  soguk olarak
uygulanmasini  saglar. Soguk asfalt serilip
sikistirildiktan sonra hizli bir sekilde sertlesir.
MasterLife PAV 120, dusuk sicakliklarda uzun
sire yumusak Kkalabilen, islak zeminlerde ve
soguk havalarda kolaylikla uygulanabilen, astar
gerektirmeyen bir asfalat karisimi elde edilmesini
saglar. Elde edilen soJuk asfalt

Kisin donma nedeniyle bozulan vyollarn

tamirinde kullanilir.

Hafif ve orta trafikli yollarda asinma tabakasi

olarak da kullanilabilir

Sehirici ve sehirlerarasi yollarin tamirinde,

fabrika, alisveri merkezi, hastane, otel, okul,

parklar, otoparklar gibi alanlarin yapiminda

veya bozulan kisimlarinin tamiri ve bakiminda

kullanilir.

MasterLife PAV 120, bitim tankina ik hava
kosullarinda %10-16 oraninda ve soguk hava
kosullarinda ise 16-25% oraninda karistirilir.
Uygulama dozaji mevsim kosullar ve uygulama
sicakligina goére degismektedir.

MasterLife PAV 120, bitim ile 140°C’de karistirihr
ve sicak agregaya puskurtdlir. Soguk asfalt
yamasinin  uygulanmasi sirasinda asagida
belirtilen sartlara uyuldugu takdirde, yolda uzun
Omurla ve kalici ¢bztmlere ulasilir.
Soguk asfalt kanisiminin  saklama &mru
ortalama 6 aydir. Yama amagl torbada ise 10
adetten daha fazlasi Ust Uste istiflenmemelidir.
Y1gin halinde ise 1 metreyi gegmemelidir.
50*50"8 cm O&lculerindeki cukurlarda en iyi
sonucu vermektedir.
Sikistirma yapildiktan sonra yamanin yuzeyine
kum serpilmelidir. Uygulama yapildiktan sonra
yol hemen trafige acilabilir.
Soguk asfalt uygulamasi serme makinesi ile
yapildiginda, yamanin kenarlarindaki derinligin
minimum 4-5 cm olmasi gerekir. Sikistirma
mutlaka kompaktér veya silindir kullanilarak
yapiimalidir.

MasterLife PAV 120, 900 kg’'lik IBC, 180 kg’lik
varil ve dékme olarak temin edilmektedir.

Gorinim Koyu Kahverengi Sivi

Yogunluk (20°C’de) 0,890-0,950 kgt

pH >5

Kaynama Noktasi (%15’lik ¢6zelt-760 mmHg) 350C

Parlama Noktasi oC (Flash point) AC 50/.7 0 + Bitum MasterLife PAV 120 KTS 2.013
(TS EN ISO 2592) MasterLife PAV 120 Limitleri

>150°C >150°C >150°C

Viskozite cps 20°C 50-500

Asit sayisi (mg/KOH) -mg/gr >50

Amin sayisi (mg/KOH) -mg/gr >50

Sudaki Gozunarlik C6ziinmez C6ziinmez C6zlinmez

Yagda Cozindrlik Cozunar Cozinar
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Asfalt Emulgatora

Asfaltin su icerisinde dagiimasi, mekanik bir
islemle (karistirma) saglanabilir. Ancak bu sekilde
meydana gelen emulsiyon uzun émurll olmaz ve
kisa sire sonra asfalt kuirecikleri birbirine
yapisarak sudan ayrilir. Bu durumu &nlemek
amaci ile emulgatérler kullaniir. Emulgatér asfalt
kureciklerin gevresini bir film halinde sararak
onlarin kendi aralarinda birlesip, ¢ozulmelerine
engel olur.

Anyonik ve katyonik olmak Uzere iki cesit
emdulsiyon tipi vardir.

lyonize olmus emiilgatér molekilleri bitiim
zerreleri etrafinda bir elektrostatik kuvvet alani
meydana getirirler ve bu alan sayesinde zerreler
birbirlerini iterler.

Bir emilsiyonun stabilitesi , blyuk 6lctide bu alan
kuvvetinin glcline baghdir. Eger emilgatér
katyonik tipte ise zerreler pozitif yUkli olacak
(Katyonik emdilsiyon) , emtlgatér anyonik tipte ise
zerreler negatif yUkli olacaktir  (Anyonik
emdlsiyon)

Asfalt emdilsiyonu , agrega ile karistinldigi veya
yolun ylizeyine puUsklrtildiginde, emdlsiyon
kesilir yani asfalt zerrecikleri sivi ortamdan
ayrilarak agregalarin Uzerine yapisirlar ve bu
arada serbest kalan su buharlasir.

Yol Ust yapilarinda kullanilan asfalt emdulsiyonlari ,
kesilme hizlarina gére g sinifa ayrilir;

1. Cabuk kesilen (RS, rapid setting)
2. Orta hizda kesilen (MS,medium setting)
3. Yavas kesilen (SS,slow setting)

Asagidaki tabloda , kesilme hizlarina gére asfalt
emdulsiyonlarinin tirleri gérilmektedir.

Cabuk Kesilen Orta Hizda Kesilen Yavas Kesilen
RS-1 MS-1 SS-1
RS-2 M2 SS-1h
MS-2h
CRS-1 CMS-2 CSS-1
CRS-2 CMS-2h CSS-1h
Asfalt inceltici Emulgator Su Asit
y y l v ;
Dagilan Faz Dagitan Faz
[ |
v v
Mekanik Ener;ji » Kolloidal Degirmen

.

Emulsiyon

Depolama
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Asfalt Emiilsiyonlarinin, Yol Ust Yapisinda
Kullanim Alanlari

1) Sathi Kaplama
a.Tek kat
b.Cok kat
c.Seal-coat
2) Yama isleri
3) Astar tabakasi (Prime-coat)
4) Yapistirma tabakasi (tack-coat)
5) Harcli 6rtme tabakasi

6) Soguk karisim

8) Bitumll stabilizasyon

9) Yeniden kullanim (recycling)
10) Tecrit isleri
11
12

)

)

)

)

)

7) Penetrasyon makadam

)

)

)

) Karartma tabakasi
)

Toz tutma tabakasidir.
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MasterLife PAV 130 : Anyonik ve Katyonik Bitum Emulsiyonlari igin Emiulgator

MasterLife PAV 130, katyonik ve anyonik bitum
emdulsiyonlarinin  Uretiminde  kullanilan  sivi
emulgatérdar.

Anyonik bitum emdilsiyonlarinin dretimi
Katyonik bitim emudlsiyonlarinin tretimi

1 ve 2 bilesenli sistemlerin Uretilmesi icin
uygundur.

Yiksek emilsiyon stabiletesi ve islenebilirlik
gosterir.

Ph 2-14 arasindaki emdulsiyonlarin Uretilmesi
icin uygundur.

Emdulsiyonlar kolaylikla organik ve inorganik
kalinlastiricilar ile islenebilir.

Kullanim dozu, uygulamaya, emiulsiyon tipine ve
bitim emilsiyonu i¢in istenen stabiliteye bagldir.
Emdulsiyonlarin dretimi icin ylksek performansli
bir karistirici ekipman (degirmen) gerekmektedir.

igerik Kullanim (agirikca %)
Bitimen B 70/100E  60%

MasterLife PAV 130  1,5-2,5 %
Koplik Kesici 0,05-0,1%
NaOH 0,20%
Kalinlastirici (Bentonit) 0,80%

Su Geri kalan %

Emoilsiyon pH degeri  Yaklasik 12

icerik Kullanim (agirlikga %)
Bitimen B 50/70 50-60%

MasterLife PAV 130  0,3-1,5%

HCI yaklasik 2-4%

Su Geri kalan %

Katyonik bitim emdilsiyonlarinin dretilmesi igin
kullanm dozu emulsiyonun kesilme hizi igin
istenen 06zellige baghdir. Bu ylzden 6ncesinde
test edilmesi dnerilmektedir

MasterLife PAV 130, 1000 kg’lik IBC, 220 kg’lik
varil olarak temin edilmektedir.

Gorinim

Acik Sari

yogunluk (25°C’de)

Yaklasik 1 g/cm3

pH 8-13

Viskozite cps @25 C

Dusuk viskozite

Aktif icerik

Yaklasik 30%
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Yol Cizgi Boyasi

MasterTop TC 446 : Tek Bilesenli, Hava ile Kiirlenen, Otopark, Yol

Cizgi ve isaretleme Boyasidir

Tanimi

MasterTop TC 446, tek bilesenli, MMA esasli
soguk uygulamali, otopark, yol cizgi ve isaretleme
boyasidir.

Kullanim Yerleri

MasterTop TC 446, MasterTop zemin kaplama
sistemleri, asfalt, beton, vylzey sertlestirici
uygulanmis  yUzeyler (zerinde yol c¢izgi,
isaretlendirme ve sinyalizasyon igin kullanilir.

Uygulama Alanlari

¢ Beton ve recine esasli yirime yollari
Endustriyel alanlar

imalathaneler

Depolama alanlar

Havaalanlari

Ozellkleri ve Yararlari

* Tek bilesenlidir,

¢ Uygulamasi kolaydir.

* ¢ ve dis mekanlarda kullanima uygundur.
* Soguk uygulanir.

e Hizh karlenir.

¢ Kalin uygulamalarda dahi hizli kirlenir.

* Asinma mukavemeti yuksektir.

* UV direnci yUksektir.

Uygulama Yontemi

MasterTop TC 446, kullanima hazir ambalajlar
halinde temin edilmektedir. Mekanik karistirici ile
distk hizda (300 rpm) en az 3 dakika
karistinlmahdir. Hava surlikleme riskine karsi
belirtilen strenin Uzerine cikilmamasi énemlidir.
MasterTop TC 446 uygulanirken ortam ve ylzey
sicakligl  sinirlamalarina  dikkat  edilmelidir.
Uygulama rulo, firca veya havasiz otomatik yol
cizgi boyama makineleri yardimi ile
uygulanabilmektedir

Alt Yiizey Hazirhgi

MasterTop TC 446 uygulanacak kaplama ylzeyi
toz, kir, yag ve yapismayi engelleyecek diger
maddelerden arindinlmis olmaldir. Uygulama
kaplama sisteminin yeniden kaplanabilme suresi
icerisinde yapilmalidir. Eski kaplamalar Uzerine
uygulama yapilmasi durumunda, uygulama
yontemi icin Master Builders Solutions Yapi
Kimyasallar Teknik Servis Bolumine
danisiimaldir.

Sarfiyat
MasterTop TC 446 kapaticiiga bagl olarak 2 kat
halinde 165g/m? sarfiyat (tek katta) ile

kullaniimalidir.
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MasterTop TC 446 : Tek Bilesenli,Hava ile Kiirlenen, Otopark, Yol
Cizgi ve Isaretleme Boyasidir

Aletlerin Temizlenmesi

Tekrar kullanilabilir malzemeler dikkatli bir
sekilde, kullanildiktan hemen sonra su ile
temizlenmelidir. Malzeme kirlendikten sonra,
MasterTop CLN 40 kullanilarak, ylzeyden
mekanik yéntemler ile temizlenebilir.

Ambalaj
MasterTop TC 446 15 Kg'lik plastik kovalarda
kullanima hazir olarak tedarik edilmektedir.

Renk

MasterTop TC 446 standart olarak beyaz ve sari
renklerde tedarik edilmektedir. Diger renkler icin
yerel Master Builders Solutions Yapi Kimyasallari
temsilciniz ile iletisime geciniz.

Depolama

Acllmamis UrUnu orijinal ambalajinda, serin ve
kuru bir ortamda, +15°C - +25°C sicaklik
araliginda depolanmalidir. Dogrudan glnes
iIsigina  maruz birakilmamaldir ve dondan
korunmalidir. Uygun depolama kosullarinda raf
omru 6 aydir.

Teknik Ozellikler

Yogunluk Karisim 23°C’de g/cm? 1,611
Vizkozite Karisim 23°C’de mPa.s 2250
Kap Omrii 20°C’de dakika dakika
. °C min. 5
Alt Yizey ve Ortam Sicakliklari
°C maks. 30
Ustiinde Yiriiyebilme Stiresi dakika 60

Asinma Direnci (TABER) gram 0,25
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Asfalt Fiberleri

Asfalt Fiberleri, agik ve yar acik karisimlarda
(TMA ve poroz asfalt gibi) bitimu destekleyen ve
stabiliteyi arttiran yiksek performansh seltlozik
elyaftir.

Tas mastik asfalt (TMA) uygulamasinda bitim
miktari daha fazla oldugu icin bitim stztlmesi de
sorun olmaktadir.

Asfalt Fiberi, stzllmeyi onler ve kaplamadaki
kusmay! engeller. Bunun yaninda

Catlama direncini yukseltir.

Oluklanma ve tekerlek izini azaltir.
Mekanik stabiliteyi arttirir.

Yorulma catlamalarini geciktirir.

Asfalt icinde U¢ boyutlu donati olusturur.
Elastiklik modultni yUkseltir.




»

MasterFiber PAV 500 : Asfalt uretimi icin selulozik fiber

Asfalt icerisinde bitimU destekleyen ve stabiliteyi
arttiran yuksek performansli selllozik elyaftir.
Pellet halinde temin edilmektedir.

Tas Mastik Asfalt (TMA) uygulamasinda bitim
miktari daha fazla oldugui icin bitim sizilmesi de
sorun olmaktadir. MasterFiber PAV 500,
suzilmeyi onler ve Kkaplamadaki kusmayi
engeller. Bunun yaninda;

Catlama direncini yukseltir.

Oluklanma ve tekerlek izini azaltir.
Mekanik stabiliteyi arttirir.

Yorulma ¢atlamalarini geciktirir.

Asfalt icinde ¢ boyutlu donati olusturur.
Elastisite modulinu yUkseltir.

MasterFiber PAV 500, 500 kg big baglerde temin
edililir.

Pellet Capi (mm) 6

Yogdunluk (kg/m3) 460 +20/-30
Kl igerigi (%) <25
Rutubet ylzdesi (%) <5

Renk Gri

Kullanim Dozu (%)

0,3-0,4
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Toz Kontrol Kimyasallari

insaat  sektériinde  siirekli yasanan toz
emisyonunu kontrol altinda tutmak icin en bilindik
yéntem olan surekli sulama isleminin olumsuz
yOnleri;

* Ylksek su tiketimi

o Sinirl verim

* Cok sayida gunlik uygulama gerekliligi
* Yakit tiketimi

o Trafigi zorlastiran camur olusumu
* s sirasinda sinirl hareket olanagi sebebiyle
verimlilige olumsuz etki

insaat sektériinde yasanan toz sorununa yénelik
artan talep Uzerine gelistirilen toz kontrol
kimyasallar,

¢ Asfaltlanmamis yollar,

* Santiye alanlari,

¢ Ocaklar

* Tozlu yiginlar icine kontrol kimyasal sagla-
maktadir.




»

MasterLife DB 250 : Asfaltlanmamis yollar, santiye alanlari,
ocaklar ve tozlu yiginlar icine kontrol kimyasali

MasterLife DB 250, arag trafiginin oldugu santiye,
fabrika ve ocaklar gibi tozlu alanlarda tozu kontrol
etmek icin kullanilan bir kimyasaldir. Ayrica tozlu
malzemelerden olusan yiginlardan kalkan tozu
engellemek icin kullanilan bir Grinddr.

MasterLife DB 250, toz olusturan yol ve
patikalarda veya tozlu malzemelerin yiginlarinda
toz emisyonunu azaltmak igin dizenli olarak
sulamaya alternatif olarak kullanilan  bir
kimyasaldir. Toprak ylzeyin Ustlinde ince
malzemelerin ortaya ¢ikmasina engel olarak toz
emisyonunu ortadan kaldiran bir kabuk olusturur.
Geleneksel olarak sulama ile toz kontrollin aksine
MasterLife DB 250 toz kontrollinde daha etkin ve
ekonomik bir ¢c6zim saglar.

Su ile 1slatma ydntemine gbre tozu daha etkin
sekilde azaltir.

Su ve yakit optimizasyonu saglar

Kémir ve kum gibi tozlu yiginlarin tozumayi
engel olacak sekilde stabil  sekilde
saklanmasini saglar.

Toz olusumuna engel olurken ortaya cikan
bakim maliyetlerini azaltir.

Uygulamasi kolaydir ve ek bir insan glclne
intiyac duymaz.

Trafik tikanikliginin éniine geger.

Cevre ve insan sagll acgisindan herhangi bir
zarari yoktur.

Gortnim Koyu Kahverengi
Ozgiil agirlik (20 °C’de) 1.3-1.35 kg/It
Klor <0.15%

Viskozite (20 °C)

<270 cps
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MasterLife DB 250 : Asfaltlanmamis yollar, santiye alanlari,
ocaklar ve tozlu yiginlar icine kontrol kimyasali

Uygulama Prosediiri

MasterLife DB 250 her zaman su ile seyreltilerek
kullanilir. Uriin belirlenen seyreltme oraninda su
tankeri icine ilave edilerek devridaim pompasi ile
5 dakika karistirilir.

Elde edilen MasterLife DB 250 ¢dzeltisi bir sprey
vasitasl ile yada toprak zemin veya malzeme
yigini Uzerine direk tankerden serperek kullanilir.
istenen tozsuz alanlari elde etmek igin, bir giin
icerisindeki asagidaki uygulama adimlarinin takip
edilmesi dnerilir:

* ilk Uygulama: Sabah ginlik aktivitelere
baslamadan 3 saat dnce veya bir dnceki gun is
bitiminden sonra. Seyreltme orani: 1:4 ( 1 birim
MasterLife DB 250 icin 4 birim su)

* Ik bakim uygulamasi: ilk uygulamadan yaklasik
4 saat sonra Daha dnce islem gérmuUs ylzeyi
sadece su ile 1slatin.

* Ikinci bakim uygulamasi: ilk bakimdan yaklasik
3 saat sonra  Seyreltme 1:20 (1 birim
MasterLife DB 250 icin 20 birim su)

* Uclinci bakim uygulamasi: ikinci bakimdan
yaklasik 3 saat sonra Daha énce islem gérmis
ylzeyi sadece su ile 1slatin

Uygulamalarin sikligi trafik yogunluguna, hava

durumuna, zeminin tipine ve istenen toz

emisyonu oranina baghdir.

Tozlu malzemelerden olusan yiginlar icin ise

Baslangic uygulamasi:
Seyreltme hacmen 1:3 ila
1:4 (Urdn:su)

Bakim uygulamasi:
Seyreltme hacmen 1:10
veya 1:20 (Urln:su)

sadece bir kere 1:4 seyreltme oranli (1 birim
MasterLife DB 250 igin 4 birim su) sollisyonu
uygulamaniz  yeterlidir.  Yigindan malzeme
cekildikten sonra bu islemi tekrarlayiniz.

Yogun yagis durumunda, uygulama zemin tekrar
kurudugunda yapiimalidir.

Dozaj

Yukarida  belirtilen  oranlarda  hazirlanmis
MasterLife DB 250 ve su ¢dzeltisinin uygulama
miktari yaklasik 0,7 kg/m2’dir.

Temizlik
Uygulamada kullanilan ara¢ ve gerecler su ile
temizlenebilir.

Ambalaj
MasterLife DB 250 Uriint, dékme, 1000 kg IBC ve
180 kg varillerde temin edilmektedir.
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Stabilize Yol Kimyasali

Zemin Islahi ve Takviyesi

Asfaltsiz kdy yollarinin insasinda kullanilan tipik

teknikler

K&y yolu insasi icin en tipik malzemeler:

Sikistinimis dogal, mevcut toprak

Sikistirlmis yapay gradasyonlu agregalar

Tipik kullanim :

K&y ve orman yollar

Yurime yolu, yaya gecidi

Toprak yollar

Motorlu trafik bulunan yollar

Santiyelerdeki erisim yollan

Beton tesisleri, ocaklar ve madenlerdeki erisim
yollari

Tarimsal yetistirme alanlarina erisim




»

MasterLife DB 349 : Stabilize Yol Kimyasali

MasterLife DB 349, asfaltlanmamis yol ve
patikalarda toz olusumunu engellemek, tasima
kapasitesini artirmak ve gecirimsizligi iyilestirmek
icin kullanilan organik polimer emdilsiyonudur.
Tdm islem gérmemis yollar icin uygundur: patika,
bisiklet yolu, tarim alanlarina gecis yolu, santiye
alanlari ve ocaklar gibi.

MasterLife DB 349, toprak ve su ekosistemi icin
herhangi zararli bir etkiye sahip degildir. Tarm
alanlarinda kullanima uygundur.

Toz olusumunu engeller ve su kullanimini
optimize eder

Yolun tasima kapasitesini artirir

Gegirimsizligi iyilestirir

Yagmurla ortaya ¢ikan camuru azaltir

Bakim maliyetlerini azaltir

Cevre ve insan sagligi icin zararsizdir

Seyreltme oranlanna gaére gozlenen direng il
NLT 305190 —

an LD Maaterlile DB M5y 179

OECD’nin 201, 202,203 ve 208 nolu methodlarina
gbre yapilan testler sonucunda MasterlLife DB
349 Odnerilen dozlarda su ve toprak ekosistemi
icin zararsiz bulunmustur.

MasterLife DB 349’u su igerisinde seyreltin ve
daha o6ncesinden kazilmis (15-20 cm) ylzeye
uygulayin. Seyreltme derecesi istenen zemin
Ozelliklerine goére belirlenir. Tavsiye edilen oran
1:3 ve 1:10’dur. (MasterLife DB 349:su). Uriin
belirlenen seyreltme oraninda su tankeri icine
ilave edilerek devridaim pompasi ile homojen hale
gelinceye kadar 5 dakika suresince karistirilir.
Hazirlanan karisimi daha 6énce kazilan zemin
Uzerine  bir sprey araciligi ile serpin.
Uygulandiktan sonra, uygulama alanini bir tirmik
vasitasi ile karistinn ve sonrasinda bir silindir ile
zemini sikistinn. Daha sert bir ylizey elde etmek
icin islem Dittiginde ikinci kez uygulama
yapiimalidir. Bu durumda Uriin performansi daha
oncesinde sikistinlan zeminin gecirimsizligine
baglidir.

MasterLife DB 349 Urint, dokme, 1000 kg IBC ve
180 kg varillerde temin edilmektedir.

Gorinim Beyaz Sivi

Ozgil Agirlik (20°C’de) 1.023-1.025 kg/It

pH (20°C) 8

Vizkozite (20°C) < 1800 cps
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MasterLife DB 349 - Uzun Omiirlii Zemin Islahi ve Takviyesi icin
Recine Bazl Uriin

Uzun 6miirlii toz bastirma etkisi saglayarak, asfaltsiz yollarin dayanikli islahi ve takviyesinde
kullanilmak lizere, polimer regine bazl sivi iriin

Zemine dogrudan uygulamalarda recine bazl baglayici olarak isler veya c¢imento ikamesi olarak
derecelenmis agregalarda kullanilir.

Kolay ve hizli uygulama

Toz emisyonunda kalici ve etkin azalma
Topragin tasima kapasitesini artirir
Toprak gegirgenligini azaltir

Camur olusumunu azaltir

Cevre dostu ve operatérler icin zararsizdir

MasterLife DB 349 — Uzun é6murlt zemin islahi ve takviyesi i¢in recine bazl trin

Dogrudan zemine uygulamali toprak takviyesi

Asfaltsiz yollarin yerinde insasi. Mevcut topraktan baska
malzeme gerektirmez.

Toprak kirlenmesi riski sebebiyle asfalta izin verilmeyen
durumlarda en iyi ¢ézim.

Gradasyonlu agrega karisimlarinda cimentonun yerine gecen
baglayici

Geleneksel ¢imento bazli karisimlara kiyasla disik
maliyetli ¢ézim.

Dogal alanlardaki ¢cimento karisimlarinin Urettigi toprak
alkali kirlenmesini 6nler.
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MasterLife DB 349 - Zemin Islah Maddesi Uygulama Prosediirii - Zemine

MasterLife DB 349 1:3 ila 1:10 (Uiriin:su) oraninda suyla seyreltilir.

SR —

Soliisyonun Hazirlanmasi

* Gereken toplam suyu kamyon tankerine ekleyin.

« Urlinii tankerdeki suyun icine katin

* Pompayi kullanarak, malzemeyi tank icinde déndirmek suretiyle 5 dakika boyunca karistirin

Zemin Skarifikasyonu
* Yaklasik 15-20 cm

Cizilmis Zemine Uriin Uygulanmasi
* Plskirtme cubuklu bir tankerle

Uriinii zeminle karistirin
¢ Pullukla

islem Yapilmis Zeminin Sikistirimasi
 Silindirle
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MasterLife DB 349 - Zemin 1slah maddesi

Uygulama prosediirii - gradasyonlu agrega karisimlari icin baglayici olarak

Karisimin hazirlanmasi Yerlestirme ve yapim Sikistirma

Dozaj:1:10 su seyreltme oranl Geleneksel ydontemlerle Silindirle
MasterLife DB 349 ile toplam
islak agrega agirliginin %8’i

Kamyonla karma
Cimentonun yerine

Uygulama o6rnegi — gradasyonlu agrega karisimlari icin baglayici olarak

i




Master Builders Solutions
Yapi1 Kimyasallari Cozumleri

MasterAir
Her tir betonda hava sirikleyen
beton katki teknolojisi géztmleri

MasterBrace
Betonarme yapilarin gliclendirme
cozumleri

MasterCast
Sifir slump beton Uretim teknolojisi
cozumleri

MasterCem
Cimento Uretimi icin ¢ozlimler

MasterEase
Dusuk viskozite beton icin katki
cozumleri

MasterEmaco
Beton onarimi igin gézlimler

MasterFinish
Kalip ayirici teknolojisi ¢éztimleri

MasterFlow
Grout uygulamalari igin
¢ozumler

MasterGlenium
Yiksek performansli beton
icin ¢éziimler

Masterlnject
Beton enjeksiyonu icin ¢ézimler

MasterKure
Beton kirleme icin cézimler

MasterLife
Gelitirilmis durabilite icin cézimler

MasterMatrix
lleri beton reolojisi ¢cozlimleri

MasterProtect
Beton koruma i¢in ¢cézimler

MasterPozzolith
Su azaltilmis ¢ézimler

MasterPolyheed

Orta ve yuksek dayanimli

beton tretiminde kullanilan
beton katki teknolojisi ¢ézimleri

MasterRoc
Yeralti yapilari igin ¢cézumler

www.master-builders-solutions.com

Master Builders Solutions Yapi Kimyasallari San.ve Tic. Ltd. Sti.

istanbul Merkez

Barbaros Mah. Begonya Sok. Nidakule
Atasehir Kuzey, C Kapisi No:3E/5 , 34746
Atasehir, istanbul, Tiirkiye

Tel: 0216 217 88 00

Bursa

Kukrtli Mah. Kiikirtlt Cad. No: 67 Tan is
Merkezi C Blok D: 12 Kat: 4 Bursa

Tel: 0224 232 32 63

Adana

Adana Haci Sabanci O.S.B Magarsus Cad.
No:10, 01130 Saricam Adana

Tel: 0322 394 48 20

Kocaeli

GEBZE OSB2 Mah. 1000. Cad. No:1017 /1
41420 Gayirova / Kocaeli

Tel: 0262 751 22 43

MasterSeal
Su yalitimi ve sizdirmazlik
icin ¢ézilimler

MasterSet
Betonun prizini kontrol eden
beton katki teknolojisi ¢ézimleri

MasterRheobuild

Orta ve yiksek dayanimli

beton Uretiminde kullanilan
beton katki teknolojisi ¢ézimleri

MasterTile
Seramik yapistirici ve derz
dolgulari igin ¢dztimler

MasterTop
Endustriyel ve dekoratif zemin
kaplama ¢dzumleri

Ucrete
Yiksek performansli zemin
cozimleri

Master X-Seed

Betonun erken dayanimini
hizlandiran gelismis beton
katki teknolojisi ¢dztmleri

Ankara

Oguzlar Mah. Ceyhun Atik Kansu Cad. 1381
Sok. Can is Merkezi No: 5/2 06520 Balgat /
Ankara

Tel: 0312 285 39 07

Trabzon

Arsin Organize San. Bolg. Yesil Yali Mah. 5.
Cad. No:6/a Arsin/Trabzon

Tel: 0462 711 11 30



